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Prior to use, carefully read
the instructions for use.
G-znial™ Bond

ONE COMPONENT SELF-ETCHING LIGHT-CURED ADHESIVE
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Bonding of light cured composites and acid modified composites
(compomers) to tooth structure.

2. Bonding of dual cured luting and core build up composites to tooth
structure as long as these materials are light cured.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.

2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

NOT TO BE USED

. In combination with chemically cured composite resin.

In combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder
G-eenial Bond from setting or bonding properly.

In combination with desensitizers as desensitizers may hinder G-aenial
Bond from setting or bonding properly.

In combination with dual cured luting and core build up composites in
case these materials will not be light cured.
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DIRECTIONS FOR USE
1. CAVITY PREPARATION

Prepare tooth using standard techniques. Make sure that the temporary

material is thoroughly removed from the surface. Use rubber dam for

protection. Dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air
syringe.

Note:

For pulp capping, use calcium hydroxide.

. TECHNIQUE SELECTION

Select out of the following 2 technique options

a) Self-etch technique — apply G-aenial Bond to bur cut enamel and
dentin, without a separate etching step.

b) Selective etching of enamel — prior to applying G-zenial Bond to
enamel and dentin, etch (bur cut) enamel with 35-40% phosphoric acid
gel for 10 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

Note:

Non bur cut enamel should always be treated with a 35-40%

phosphoric acid gel for 10 seconds, rinsed with water for 5 seconds

and gently dried.
. APPLICATION

a) Prior to dispensing, shake the bottle of G-zenial Bond thoroughly
(Fig.1). Dispense a few drops into a clean dispensing dish (Fig. 2).
Replace bottle cap immediately after use (Fig. 3).

b) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces
using the disposable applicator (Fig. 4).

c) Leave undisturbed for 10 seconds after the end of application (Fig.5).

d) Then, dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM
air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive
(Fig. 6). The final result should be a thin adhesive film with the
appearance of frosted glass and which does not visibly move under
further air pressure.

Note:

1) When removing from refrigerator after long-term storage, leave
G-zenial Bond to stand at room temperature for several minutes
prior to use.

2) Apply G-aenial Bond immediately as the material contains a volatile
solvent.

3) Remove excess material remaining on the tooth (other than the
surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue
material is hard to remove after light curing.

4) Should the applied material be contaminated with water, blood or
saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the
procedure by re-applying material.

. LIGHT CURING
Light cure using a visible light curing unit (Fig. 7).
Irradiation time

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 seconds
Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 3 seconds
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 seconds
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In case where the light guide tip is more than 10mm away from the
surface to be irradiated, light cure for the following time.

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 seconds
Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 6 seconds
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 seconds

Note:
1) Light cure completely for an effective bonding strength. Lower light
intensity may cause insufficient adhesion.
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during light
curing.
5A.PLACEMENT OF LIGHT CURED COMPOSITES AND COMPOMERS
After having light cured the adhesive, follow manufacturer's instructions
for use in order to place, contour and light cure the composite resin
material of choice.
5B.PLACEMENT OF DUAL CURED COMPOSITES
After having light cured the adhesive, make sure to light cure the dual
cured composite material separately. Self curing only will result in
insufficient bonding strength.
6. FINISHING
Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

STORAGE

Store at room temperature (1-28°C) (33.8-82.4°F).

If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator.
Shelf life: 2 years from date of manufacture.

PACKAGE
1. G-aenial Bond Bottle Kit:
5 mL liquid (1), disposable dispensing dish (20), disposable applicator
fine (50)
2. G-zenial Bond Bottle Refill:
5 mL liquid (1)
3. G-zenial Bond 3-bottle Pack:
5 mL liquid (3)

CAUTION

1. G-aenial Bond is flammable. Do not use near naked flame. Keep away
from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep
away from direct sunlight.

. G-aenial Bond is volatile. Use in a well ventilated place. Advise patients
to breath through nose.

. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek

medical attention.

In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a

sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse

thoroughly with water.

. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister,
advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark
disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended to
apply cocoa butter to the area where rubber dam cannot cover.

6. Avoid inhalation or digestion of material.

7. When spilt on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.

8. Do not mix with other products.

9. Dispose of all waste according to local regulations.
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G-a2nial™ Bond

EINKOMPONENTIGES SELBSTADHASIVES LICHTHARTENDES
BONDING

Nur von zahnérztlichem Fachpersonal fiir die empfohlenen
Anwendungsbereiche zu verwenden.

EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

1. Bonding von lichthartenden Kompositmaterialien und Compomeren an
die Zahnstruktur.

2. Bonding von dualhartenden Befestigungs-und Stumpfaufbauzementen
an die Zahnstruktur, wenn diese lichtgehartet werden.

GEGENANZEIGEN

1. Nicht bei offener Pulpa verwenden!

2. In seltenen Fallen kann eine Sensibilisierung bei einigen Personen
auftreten. In einem solchen Fall die Verwendung des Materials
abbrechen und einen Arzt aufsuchen.

KEINESWEGS VERWENDEN

1. In Kombination mit chemisch hartenden Kompositen.

2. In Kombination mit eugenolhaltigen Materialien, da Eugenol das
Abbinden oder Bonden von G-zenial Bond verhindert.

3. Zusammen mit Desensibilisierungsmitteln, da diese das Abbinden und
Bonden von G-aenial Bond verhindern kénnen.

4. Zusammen mit dualhdrtenden Befestigungs- und Aufbauzementen,
wenn diese nicht lichtgehartet werden.

VERARBEITUNG .
1. PRAPARATION DER KAVITAT

Den Zahn wie gewohnt préparieren. Stellen Sie sicher, dass das

provisorische Material sorgfaltig von der Oberflache entfernt wird.

Kofferdam als Feuchtigkeitsschutz verwenden. Die praparierten

Zahnoberflachen vorsichtig mit Druckluft trocknen.

Anm.:

Zur Pulpenabdeckung Calziumhydroxid verwenden.

. TECHNISCHE VERFAHREN

Wabhlen Sie eines der folgenden zwei technischen Verfahren

a) Selbstadhasives Verfahren: Tragen Sie G-aenial Bond auf den
angeschragten Zahnschmelz und das Dentin auf, es muss nicht
separat konditioniert werden.

b) Selektives Konditionieren des Zahnschmelzes: Bevor Sie G-zenial
Bond auf Zahnschmelz und Dentin auftragen, konditionieren Sie
angeschragten Zahnschmelz mit 35-40% Phosphorsaure fiir
10 Sekunden, 5 Sekunden nachspiilen und sanft trocknen.

Bitte beachten:

Nicht angeschragter Zahnschmelz sollte immer mit 35-40%

Phosphorsaure fiir 10 Sekunden behandelt, 5 Sekunden nachgespiilt

und sanft getrocknet werden.

. ANWENDUNG

a) Die G-aenial Bond - Flasche vor Gebrauch gut schitteln (Abb. 1). In
ein gereinigtes Schalchen ein paar Tropfen G-zenial Bond geben
(Abb. 2). Die Flasche sofort wieder verschlieRen (Abb. 3).

b) Das Material SOFORT mit dem Einwegapplikator auf die praparierten
Schmelz- und Dentinflachen geben (Abb. 4).

c) Nach Beendigung der Applikation fiir 10 Sekunden ruhen lassen
(Abb. 5).

d) Das Material griindlich fiinf Sekunden lang mit MAXIMALEM Luftdruck
(6lfrei) trocknen; dabei absaugen, um Materialspritzer aufzufangen
(Abb. 6). Das Resultat sollte ein diinner adhasiver Film sein, der
aussieht wie gefrostetes Glas und der weiterem Luftdruck standhalt.
Anm.:

1) G-aenial Bond nach langerer Aufbewahrung im Kiihlschrank bitte
einige Minuten bei Raumtemperatur aufwarmen lassen.

2) G-zenial Bond immer sofort verwenden, da das Material ein
fliichtiges Losungsmittel enthéit.

3) Uberschissiges Material immer vor dem Harten mit einem
Schwammchen oder Tupfer entfernen, da das Material nach dem
Harten nur noch schwer entfernt werden kann.

4) Wenn das aufgetragene Material vor dem Lichtharten mit Wasser,
Blut oder Speichel verunreinigt wurde, das Material bitte abspiilen,
trocknen und erneut gem. Anleitung anwenden.

. LICHTHARTUNG
Lichtharten mit einem Gerat fiir sichtbares Licht (Abb. 7)
Belichtungszeit

Halogen / LED (700 mW/cm2): 10 Sekunden
Plasmalampe (2000 mW/cm2): 3 Sekunden
G-Light (1200 mW/cm2): 5 Sekunden
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Sollte der Lichtleiter mehr als 10 mm entfernt von der Oberflache
entfernt sein, bitte folgende Belichtungszeiten anwenden:
Halogen / LED (700 mW/cm2): 20 Sekunden
Plasmalampe(2000 mW/cm2): 6 Sekunden
G-Light (1200 mW/cm2): 10 Sekunden

Anm.:
1) Komplett durchhérten fiir ein gutes Bondingergebnis.
2) Beim Lichthérten gegebenenfalls einen Augenschutz verwenden.
5A. ANWENDUNG VON LICHTHARTENDEN KOMPOSITEN UND
KOMPOMEREN
Nach dem Harten des Adhasivs die Anweisung des Herstellers des
Kompositmaterials bezlglich Auftragen, Einwirken und Lichtharten
befolgen. N
5B. ANWENDUNG VON DUALHARTENDEN MATERIALIEN
Nach dem Lichtharten des Adhasivs das dualhartende Komposit
ebenfalls lichtharten, da ansonsten eine schlechte Adhéasion erzielt
wird.
6. FINIEREN
Die Restauration mit Standardtechniken des Finierens und Polierens
abschlieRen.

AUFBEWAHRUNG

Bei Zimmertemparatur aufbewahren (1-28°C) (33,8-82,4°F).

Im Kuhlschrank aufbewahren, wenn das Produkt fiir langere Zeit nicht im
Gebrauch ist.

Ab Herstellung zwei Jahre haltbar.

ABPACKUNG
1. G-zenial Bond Bottle Kit:
5 ml Flussigkeit (1), Einweg-Dosierschélchen (20), Einweg-Applikatoren,
fein (50)
2. G-zenial Bond Bottle Refill:
5 ml Flussigkeit (1)
3. G-zenial Bond 3-bottle Pack:
5 ml Flussigkeit (3)

VORSICHT

1. G-genial Bond ist brennbar. Nicht in der Nahe von offenem Licht,
Flammen oder anderen Ziindmdglichkeiten (Funken) verwenden
und/oder lagern. Keine groBen Mengen an einem Ort lagern. Nicht
direktem Sonnenlicht aussetzen.

. G-zenial Bond ist fliichtig. Nur in gut beliifteten Rdumen verwenden.
Patienten sollen durch die Nase atmen.

. Bei Augenkontakt diese sofort mit viel Wasser spiilen und einen Arzt
aufsuchen.

. Bei Kontakt mit Mundgewebe oder Haut sofort das Material griindlich

abtupfen und nach AbschluR der Restauration mit Wasser griindlich

spilen.

Sollte das Gewebe nach Kontakt zum Material eine weille Verfarbung

oder Blasenbildung zeigen, den Patienten bitten, die betroffene Stelle

ungestort zu belassen, bis die Veranderung tiblicherweise nach 1-2

Wochen verschwindet. Um einen Gewebekontakt zu vermeiden wird

empfohlen, Cocoa Butter an den Stellen, die nicht vom Kofferdam

geschiitzt werden, anzuwenden.

Inhalation und Einnahme vermeiden.

Materialspritzer auf Tischen oder dem Boden mit einem trockenen Tuch

entfernen.

8. Nicht mit anderen Materialien mischen.

9. Abfallentsorgung gem. den ortlichen Vorschriften.
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Avant toute utilisation, lire
attentivement les instructions d’emploi.

G-a2nial™ Bond

ADHESIF MONO COMPOSANT AUTOMORDANGANT
PHOTOPOLYMERISABLE

Utilisation par un professionnel dentaire selon les indications préconisées.

INDICATIONS

1. L'adhésion des composites photopolymérisables et des composites
modifiés acides (compomers) a la structure de la dent.

2. L'adhésion des composites de scellement et de reconstitution de
moignon photopolymérisables a la structure de la dent.

CONTRE-INDICATION

1. Coiffage pulpaire

2. Dans de rares cas, ce produit peut engendrer des réactions chez
certains patients. Si de telles réactions sont observées, stoppez
I'utilisation du produit et consultez un médecin.

NE PAS UTILISER

. En combinaison avec des résines composites chémopolymérisables.

En association avec des produits contenant de I'Eugénol, susceptibles
de géner la prise ou I'adhésion du G-genial Bond.

En association avec des désensibilisateurs susceptibles de géner la
prise ou I'adhésion du G-zenial Bond.

En association avec les composites de scellement et de reconstitution de
moignon "dual”, si ses produits ne sont pas photopolymérisés.
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MODE D'EMPLOI i
1. PREPARATION DE LA CAVITE
Préparez la dent selon les techniques standards. Assurez-vous du retrait
soigneux du matériau temporaire de la surface. Utilisez une digue de
caoutchouc. Séchez doucement les surfaces de la dent préparée avec
une seringue a air.
Note :
Pour les coiffages pulpaires, utiliser de I'hydroxyde de calcium.
. SELECTION DE LA TECHNIQUE
Choisissez parmi les deux options :
a) technique auto-mordangage — appliquez G-aenial Bond sur I'émail et
la dentine « fraisés », sans étape de mordancage séparée
b) Mordangage sélectif de I'’émail — avant d’appliquer le G-aenial Bond
sur I'émail et la dentine, mordancez I'émail avec un gel d’acide

phosphorique a 35-40% pendant 10 secondes, rincez 5 secondes a

I'eau et séchez doucement.

Note :

I'émail non préparé doit toujours étre traité avec un gel d’acide

phosphorique a 35-40% pendant 10 secondes. Rincez 5 secondes a

I'eau et séchez doucement.

. APPLICATION
a) Avant utilisation, agitez vigoureusement le flacon de G-zenial Bond

(Fig. 1). Déposez quelques gouttes dans un plateau propre (Fig. 2).

Replacez le capuchon sur le flacon immédiatement aprés usage

(Fig. 3).

b) Appliquez IMMEDIATEMENT sur les surfaces d'émail et de dentine

préparées, en utilisant I'applicateur jetable (Fig. 4).

c) Laissez agir pendant 10 secondes apres la fin de I'application (Fig. 5).
d) Séchez soigneusement en utilisant une seringue a air (sans aucune
trace d'huile) sous pression MAXIMUM pendant 5 secondes et en

présence de la pompe a salive afin d'éviter de mouiller I'adhésif (Fig. 6).

Le résultat final doit montrer un film adhésif fin et rugueux, d’aspect

granité

Note:

1) Aprés un séjour prolongé au réfrigérateur, laissez la bouteille de
G-aenial Bond a température ambiante pendant plusieurs minutes
avant I'utilisation.

2) Appliquez immédiatement G-zenial Bond car ce produit contient un
solvant volatile.

3) Retirez tout excédent de produit sur les parties de la dent ne
nécessitant pas d'adhésif en utilisant une éponge ou une boulette
de coton car il devient difficile a enlever aprés photopolymérisation.

4) Sile produit appliqué est contaminé avant la photopolymérisation
par de |'eau, du sang ou de la salive, lavez et séchez la dent puis
répétez le procédé en réappliquant le produit.

.- PHOTOPOLYMERISATION
Photopolymérisez en utilisant un appareil a lumiére visible (Fig. 7).
Temps d'irradiation

Halogéne/ LED (700 mW/cm?) : 10 secondes
Arc a Plasma (2000 mW/cm?) : 3 secondes
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 secondes
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Si I'embout est éloigné de plus de 10mm de la surface a
photopolymériser, utilisez les temps suivants.

Halogéne / LED (700 mW/cm?) : 20 secondes
Arc a Plasma (2000 mW/cm?) : 6 secondes
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 secondes

Note:

1) Photopolymérisez complétement afin d'assurer une résistance élevée
de I'adhésif. Une intensité lumineuse insuffisante peut impliquer une
adhésion insuffisante

2) Lors de la photopolymérisation, utilisez un écran protecteur ou tout
autre équipement de protection des yeux.

5A. MISE EN PLACE DES COMPOSITES PHOTOPOLYMERISABLES
ET DES COMPOMERS
Aprés avoir photopolymérisé I'adhésif, suivez les instructions du
fabricant, contourez et photopolymérisez la résine composite de votre
choix.

5B. MISE EN PLACE DES COMPOSITES "DUAL"
Aprés avoir photopolymérisé I'adhésif, photopolymérisez séparément
le composite dual. Une chémopolymérisation seule entrainerait une
adhésion insuffisante du produit.

6. FINITION

Ajustez la restauration et procédez au polissage en utilisant les

techniques standard.

STOCKAGE

Stockez a température ambiante (1-28°C) (33,8-82,4°F).

Stockez au réfrigérateur si le produit n'est pas utilisé pendant une longue
période

Durée d'utilisation: 2 ans apres la date de fabrication.

CONDITIONNEMENT
1. Kit G-aenial Bond flacon :
liquide 5 ml (x1), plateaux jetables (x20), applicateurs jetables (x50)
2. G-zenial Bond flacon, recharge:
liquide 5 m (x1)
3. G-zenial Bond Pack de 3 flacons:
liquides 5 ml (x3)

PRECAUTIONS

1. Le G-zenial Bond est inflammable. Ne pas utiliser a proximité d'une
flamme vive. Gardez éloigné des sources de chaleur. Ne pas stocker
d'importantes quantités au méme endroit. Ne pas exposer au soleil.

. G-zenial Bond est volatile. Utilisez dans un endroit bien aéré. Demandez

a vos patients de respirer par le nez.

En cas de contact avec les yeux, rincez immédiatement & I'eau claire et

consulter un médecin.

En cas de contact avec les muqueuses ou la peau, éliminez
immédiatement le produit avec une éponge ou une boulette de coton.
Dés que le traitement de restauration est terminé, rincez soigneusement

a l'eau claire.

. Si la muqueuse en contact avec le matériau, devient blanche ou forme

une cloque, conseillez au patient de ne pas intervenir sur la partie

atteinte jusqu'a ce que la marque disparaisse, habituellement en 1 ou 2

semaines. Pour éviter tout contact, il est recommandé d'appliquer du
beurre de cacao sur la zone non recouverte par la digue.

Eviter I'inhalation ou l'ingestion du produit.

. Si la table ou le sol sont éclaboussés, essuyez immédiatement avec un

chiffon sec.

Ne jamais mélanger avec un autre produit.

. Assurez-vous que les déchets sont éliminés en conformité avec la

|égislation en vigueur.
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Leggere attentamente le
istruzioni prima dell'uso.
G-znial™ Bond

ADESIVO SMALTO-DENTINALE MONOCOMPONENTE
FOTOPOLIMERIZZABILE AUTOMORDENZANTE

Per uso esclusivamente professionale nelle indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE

1. Adesione dei compositi fotopolimerizzabili e dei compositi modificati con
acido (compomeri) alla struttura del dente.

2. Adesione dei compositi per cementazione a doppia polimerizzazione e
dei compositi per la stratificazione del moncone alla struttura del dente a
condizione che essi vengano fotopolimerizzati.

CONTROINDICAZIONI

1. Incappucciamento della polpa.

2. In rari casi il prodotto pu6 provocare sensibilizzazione in alcuni pazienti.
Se si verificano simili reazioni, interrompere 'uso del prodotto e
consultare un medico.

NON UTILIZZARE IL PRODOTTO

1. In combinazione con resina composita a indurimento chimico.

2. In combinazione con materiali contenenti eugenolo in quanto I'eugenolo
puo impedire il corretto indurimento o compromettere le proprieta
adesive di G-zenial Bond

3. In combinazione con desensibilizzanti in quanto essi possono impedire il
corretto indurimento o compromettere le proprieta adesive di G-aenial
Bond.

4. In combinazione con compositi per cementazione a doppia
polimerizzazione e compositi per la stratificazione del moncone nel caso
in cui questi materiali non vengano fotopolimerizzati.

ISTRUZIONI PER L’'USO
1. PREPARAZIONE DELLA CAVITA

Preparare il dente seguendo le tecniche standard. Accertarsi di aver

eliminato completamente il materiale provvisorio da tutta la superficie.

Utilizzare la diga di gomma come protezione. Asciugare la superficie del

dente preparato usando una siringa ad aria con getto leggero.

Nota:

Usare idrossido di calcio in caso di incappucciamento della polpa.

2. TECNICHE ALTERNATIVE

Scegliere una delle due tecniche descritte di seguito

a) Tecnica con automordenzatura — Applicare G-aenial Bond sullo smalto
e sulla dentina fresati senza eseguire una fase separata di
mordenzatura.

b) Mordenzatura selettiva dello smalto — Prima di applicare G-aenial Bond
sullo smalto e sulla dentina, mordenzare lo smalto (fresato) con un gel
contenente 35-40% di acido fosforico per 10 secondi. Quindi
sciacquare per 5 secondi e asciugare delicatamente.

Nota:

Lo smalto non fresato deve sempre essere trattato con un gel

contenente 35-40% di acido fosforico per 10 secondi, quindi

sciacquato per 5 secondi e asciugato delicatamente.
3. APPLICAZIONE

a) Prima di erogare il prodotto, agitare bene il flacone di G-BOND (Fig. 1).
Erogare qualche goccia su un blocchetto pulito (Fig. 2). Chiudere
immediatamente il flacone dopo I'uso (Fig. 3).

b) Applicare IMMEDIATAMENTE il prodotto sulle superfici di smalto e
dentina preparate utilizzando I'applicatore monouso (Fig. 4).

c) Lasciare in posa per 10 secondi dopo aver terminato I'applicazione
del prodotto (Fig. 5).

d) Asciugare accuratamente utilizzando aria priva di olio alla MASSIMA
pressione per 5 secondi, in presenza di aspirazione a vuoto per
evitare eventuali spruzzi di adesivo (Fig. 6). Il risultato finale dovrebbe
essere una sottile pellicola adesiva simile a una superficie di vetro
brinato che non si muove visibilmente sotto getto d’aria in pressione.
Note:

1) Quando G-aenial Bond viene tolto dal frigorifero dopo un lungo
periodo di conservazione, lasciare il prodotto a temperatura
ambiente per diversi minuti prima di utilizzarlo.

2) Applicare G-zenial Bond immediatamente in quanto il materiale
contiene un solvente volatile.

3) Utilizzando una spugna o del cotone, eliminare il materiale in
eccesso rimasto su altre parti del dente oltre alle superfici da
trattare in quanto una volta fotopolimerizzato sara difficile eliminare
il materiale residuo.

4) Nel caso in cui il materiale applicato dovesse essere contaminato
con acqua, sangue o saliva prima della fotopolimerizzazione, lavare
e asciugare il dente e ripetere la procedura applicando nuovamente
il materiale.

4. FOTOPOLIMERIZZAZIONE
Fotopolimerizzare utilizzando un fotopolimerizzatore a luce visibile (Fig. 7).
Tempo di irraggiamento

Alogena / LED (700 mW/cm2) : 10 secondi
Arco plasma (2000 mW/cmz2) : 3 secondi
G-Light (1200 mW/cm?2) : 5 secondi

Nei casi in cui il puntale della lampada & distante piu di 10 mm dalla
superficie da irraggiare, i tempi di fotopolimerizzazione dovranno essere i
seguenti:

Alogena / LED (700 mW/cm2) : 20 secondi
Arco plasma (2000 mW/cm2) : 6 secondi
G-Light (1200 mW/cmz2) : 10 secondi

Note:
1) Per ottenere la corretta adesivita, eseguire completamente il processo
di fotopolimerizzazione. Un'intensita di luce inferiore a quella indicata
potrebbe rendere insufficiente I'adesione.
2) Durante la fotopolimerizzazione del materiale utilizzare uno schermo o
degli occhiali protettivi.
5A. APPLICAZIONE DEI COMPOSITI FOTOPOLIMERIZZATI E DEI
COMPOMERI
Dopo aver fotopolimerizzato I'adesivo, seguire le istruzioni per I'uso
fornite dal produttore per applicare, modellare e fotopolimerizzare la
resina composita prescelta.
5B. APPLICAZIONE DEI COMPOSITI A DOPPIA POLIMERIZZAZIONE
Dopo aver fotopolimerizzato I'adesivo, accertarsi di fotopolimerizzare
separatamente il materiale composito a doppia polimerizzazione. Nel
caso di solo autoindurimento, si otterra un’adesione inadatta.
6. FINITURA
Adattare il restauro, rifinire e lucidare utilizzando le tecniche consuete.

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente (1-28°C) (33,8-82,4°F). Se il prodotto
non viene utilizzato per parecchio tempo, conservarlo in frigorifero.
Durata: 2 anni dalla data di produzione.

CONFEZIONI
1. Kit con flacone di G-zaenial Bond:
1 flacone di liquido da 5 mL, 20 blocchetti monouso, 50 applicatori sottili
monouso
2. Ricambio flacone G-aenial Bond:
1 flacone di liquido da 5 mL
3. Confezione da 3 flaconi di G-eenial Bond:
3 flaconi di liquido da 5 mL

AVVERTENZE

1. G-zenial Bond & infiammabile. Non utilizzare vicino a fiamme aperte.
Tenere lontano da fonti di accensione. Evitare di conservare grosse
quantita di prodotto nella stessa area. Tenere lontano dalla luce solare
diretta.

. G-zenial Bond & volatile. Utilizzare in luogo ben ventilato. Chiedere ai

pazienti di respirare dal naso.

Nel caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con

acqua e consultare un medico.

Nel caso di contatto con il tessuto orale o con la cute, rimuovere

immediatamente il prodotto con una spugna o del cotone. Una volta

terminato il trattamento conservativo, sciacquare abbondantemente con
acqua.

. Se il tessuto venuto in contatto con il prodotto diventa bianco o forma
bolle, avvisare il paziente di non intervenire sulla parte affetta fino a che il
segno, normalmente in 1-2 settimane, non scompare da solo. Per evitare
contatti si consiglia di cospargere con burro di cacao le aree non protette
dalla diga di gomma.

. Evitare di inalare o ingerire il prodotto.

. Se il prodotto viene versato sul tavolo o sul pavimento, pulirlo
immediatamente con uno straccio asciutto.

8. Evitare di miscelare il prodotto con altri prodotti.

9. Gli scarti dovranno essere smaltiti in conformita alle disposizioni locali.
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Antes de usar, lea detalladamente
las instrucciones de uso.

G-anial™ Bond

ADHESIVO DE UN COMPONENTE AUTOGRABADOR
FOTOPOLIMERIZABLE

Solo para uso de profesionales de la odontologia en las indicaciones
recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS

1. Bonding para composites fotopolimerizables y composites compémeros
a la estructura del diente.

2. Bonding de cementos duales y reconstructores de mufiones a la
estructura dental siempre que estos materiales se fotopolimericen.

CONTRAINDICACIONES

1. Recubrimiento pulpar.

2. Enraros casos el producto puede causar sensibilidad en algunas
personas. Si se experimenta alguna reaccion, suspenda el uso del
producto y dirijase al médico.

NO USAR

1. En combinacién con composites autopolimerizables

2. En combinacién con materiales que contienen eugenol, éste podria
hacer cambiar las propiedades de fraguado y adhesién de G-aenial
Bond.

3. En combinacién con desensibilizantes, podrian hacer cambiar las
propiedades de fraguado y adhesién de G-aenial Bond.

4. En combinacién con cementos duales y composites para reconstruccion
de mufiones en caso de que éstos materiales no sean fotopolimerizados

INSTRUCCIONES DE USO i
1. PREPARACION DE LA RESTAURACION

Prepare el diente de la forma habitual. Asegurese de que el material

temporal se elimina por completo de la superficie. Utilice un dique de

goma para proteger. Seque la superficie del diente preparada soplando
cuidadosamente con una jeringa de aire.

Nota:

Para recubrimiento pulpar, use Hidroxido de Calcio.

. OPCIONES DE TECNICA

Elija entre las 2 siguientes opciones de técnica:

a) Técnica de autograbado - aplicar G- senial Bond al esmalte y dentina,
sin un paso separado de grabado.

b) Grabado selectivo del esmalte - antes de aplicar G-zenial Bond al
esmalte y la dentina, grabar el esmalte con gel de &cido fosforico al
35-40% durante 10 segundos, enjuague durante 5 segundos y secar
con cuidado.

Nota:

el esmalte no tratado deberia siempre ser tratado con gel de &acido

fosférico al 35-40% durante 10 segundos, enjuagarse con agua

durante 5 segundos y secarse con cuidado.
. APLICACION

a) Antes de usar, agite la botella de G-BOND enérgicamente (Fig. 1).
Dispense unas pocas gotas en una bandeja de dispensado limpia
(Fig. 2). Cierre inmediatamente después de usar (Fig. 3).

b) Aplique INMEDIATAMENTE en el esmalte y las superficies de dentina
preparadas utilizando el aplicador desechable (Fig. 4).

c) No tocar durante 10 segundos después de finalizar la aplicacion
(Fig.5).

f) A continuacion, seque perfectamente durante 5 segundos con aire
libre de aceite bajo presion MAXIMA de aire. Utilice un aspirador para
prevenir las salpicaduras del adhesivo (Fig. 6). El resultado final
deberia ser una fina capa con una apariencia de cristal esmerilado y
ademas visiblemente inamovible bajo presion de aire.

Nota:

1) Cuando ha estado almacenado en el frigorifico durante largo
tiempo, dejar G-zenial Bond a temperatura ambiental durante varios
minutos antes de usar.

2) Aplique G-zenial Bond inmediatamente, pues el material contiene
un disolvente volatil.

3) Elimine el exceso de material que quede en el diente utilizando una
esponja o bolita de algodén, puesto que retirar los residuos tras la
fotopolimerizacion resulta dificil.

4) En caso de contaminacion del material con agua, sangre o saliva
antes de la fotopolimerizacion, lave y seque el diente y repita el
procedimiento llevando a cabo de nuevo la aplicacion del material.

. FOTOPOLIMERIZACION

Fotopolimerizacién usando una unidad de fotopolimerizacion de luz

visible (Fig. 7).

Tiempo de irradiacion

Halégena / LED (700 mW/cm?) : 10 segundos

Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 3 segundos

G-Light (1200 mW/cm?) : 5 segundos
Si la guia de luz esta a mas distancia de 10 mm de la superficie a
irradiar, fotopolimerice durante el tiempo indicado a continuacion :
Haldégena / LED (700 mW/cm?) : 20 segundos

Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 6 segundos

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 segundos
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Nota:
1) Fotopolimerice completamente para una adhesion efectiva y
resistente.
2) Protéjase los ojos con una pantalla protectora o similar durante la
fotopolimerizacion.
5A. COLOQACION DE COMPOSITES FOTOPOLIMERIZABLES Y
COMPOMEROS
Tras haber fotopolimerizado el adhesivo, siga las instrucciones del
fabricante respecto a la colocacion, modelado y fotopolimerizacion del
composite elegido.
5B. COLOCACION DE COMPOSITES DUALES
Tras la polimerizacién del adhesivo, asegurese de fotopolimerizar el
composite dual por separado. Sélo con autopolimerizacion
obtendremos una adhesion inadecuada.
6. ACABADO
Ajuste y pula la restauracion usando las técnicas estandar.

ALMACENADO

Almacenar a temperatura ambiente (1-28°C) (33,8-82,4°F). Si no se utiliza
durante un periodo de tiempo prolongado, almacenar en el frigorifico.
Caducidad: 2 afios desde la fecha de fabricacion.

PRESENTACION
1. G-zenial Bond Bottle Kit:
5 mL liquido (1), bandejas de dispensado (20), aplicador fino desechable
(50)
2. G-zenial Bond Bottel Refill:
5 mL liquido (1)
3. G-zenial Bond 3-bottle Pack:
5 mL liquido (3)

PRECAUCIONES

1. G-zenial Bond es inflamable. No use cerca de fuego. Mantenga lejos de
fuentes de ignicion. No almacene grandes cantidades en un area. Aleje
de la luz directa del sol.

. G-aenial Bond es volatil. Use en un lugar bien ventilado. Aconsejar al

paciente que respire a través de la nariz

En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua y

busque atencion médica.

. En caso de contacto con los tejidos orales o la piel, elimine
inmediatamente con una esponja o bolita de algodén. Acabado el
tratamiento restaurador, aclare perfectamente con agua.

. Si el tejido contactado con el material se vuelve blanco o forma una

ampolla, pida al paciente que no toque la zona afectada hasta que las

marcas desaparezcan, normalmente en 1 o 2 semanas. Para evitar el
contacto es recomendable utilizar cocoa butter en el area donde el dique
de goma no alcanza a cubrir.

Evite la inhalacién o ingestién del material.

. Si cayera en la mesa o el suelo, limpie inmediatamente con un pafio
seco.

. No mezcle con otros productos.

. Deseche siguiendo las normas locales.
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Lees voor gebruik zorgvuldig
de gebruiksaanwijzing.
G-znial™ Bond

EEN-COMPONENT ZELFETSEND LICHTUITHARDEND ADHESIEF

Alleen te gebruiken door tandheelkundig gekwalificeerden in de vermelde
toepassingen.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN

1. Het hechten van lichtuithardende composieten en zuur gemodificeerde
composieten (compomeren) aan tandweefsel.

2. Het hechten van dual cure composieten voor bevestiging en
stompopbouw zolang deze composieten ook lichtuithardend zijn.

CONTRA-INDICATIES

1. Pulpa overkapping.

2. In sommige gevallen kan overgevoeligheid voor dit product niet worden
uitgesloten. Mochten zich allergische reacties voordoen, dan moet de
toepassing in die gevallen worden stopgezet en een arts worden
geconsulteerd.

NIET TE GEBRUIKEN

1. In combinatie met chemisch uithardende composieten.

2. In combinatie met eugenol houdende producten. Eugenol kan zowel de
uitharding als de hechting blokkeren.

3. In combinatie met desensibiliseermiddelen daar deze producten de
hechting en uitharding van G-aenial Bond kunnen verstoren.

4. In combinatie met dual cure composieten voor bevestiging en
stompopbouw zolang deze composieten niet lichtuithardend zijn.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. CAVITEITSPREPARATIE

Prepareer het element op de gebruikelijke manier. Zorg ervoor dat alle

tijdelijke materialen grondig zijn verwijderd van het oppervlak. Gebruik

cofferdam ter bescherming. Droog het geprepareerde element door
voorzichtig te blazen met een luchtspuit.

Opmerking:

Gebruik calciumhydroxide voor pulpa-overkapping.

. VERWERKINGSOPTIES

Kies uit de onderstaande 2 verwerkingstechnieken.

a) De Zelfetsende techniek — breng G-zenial Bond aan op het
geprepareerde glazuur en dentine zonder van te voren te etsen..

b) Selectief etsen van glazuur — alvorens G-zenial Bond op het glazuur
en dentine aan te brengen, ets het geprepareerde glazuur met
35-40% fosforzuur in gelvorm gedurende 10 seconden, daarna
spoelen met water en voorzichtig droog blazen gedurende 5 seconden.
Opmerking:

Niet geprepareerd glazuur altijd etsen met 35-40% fosforzuur in

gelvorm gedurende 10 seconden, daarna spoelen met water en

voorzichtig droog blazen gedurende 5 seconden..
. HET AANBRENGEN

a) Schud het flesje met G-zenial Bond grondig alvorens te gebruiken (Fig. 1).
Doe een paar druppels in een schoon dappenschaaltje (Fig. 2). Direct na
het doseren het dopje weer op het flesje schroeven (Fig. 3).

b) ONMIDDELLIJK aanbrengen op de behandelde glazuur-en
dentine-oppervlakken met behulp van wegwerpapplicator (Fig. 4).

c) Na het aanbrengen 10 seconden met rust laten (Fig. 5).

d) Grondig drogen gedurende 5 seconden door gebruik te maken van
olievrije lucht onder MAXIMALE druk. Gebruik afzuiging om
wegspatten van het adhesief te voorkomen (Fig. 6). Het uiteindelijke
resultaat moet een dunne adhesieflaag zijn die toont als berijpt glas en
die niet meer beweegt onder invloed van luchtdruk.

Opmerking:

1) Laat het flesje met G-aenial Bond, alvorens het te gebruiken, een
aantal minuten op kamertemperatuur komen nadat u het uit de
koelkast hebt gepakt.

2) G-zenial Bond direct na het mengen aanbrengen daar het materiaal
zeer vluchtige oplosmiddelen bevat.

3) Overtollig materiaal, op delen van het element die niet hoeven te
worden gerestaureerd, afvegen met een sponsje of wattenpellet
daar het materiaal na lichtuitharding lastig is te verwijderen.

4) Wordt het materiaal voor het lichtuitharden gecontamineerd met
water, bloed of speeksel; spoel met water en droog het element.
Herhaal de procedure door opnieuw materiaal aan te brengen.

. LICHTUITHARDING
Hard uit met een apparaat met zichtbaar licht (Fig. 7).
Belichtingstijden:

Halogeen / LED (700mW/cm?) : 10 seconden
Plasma (2000mW/cm?) : 3 seconden
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 seconden
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Ingeval de lichttip meer dan 10 mm is verwijderd van het te belichten
oppervlak, gebruik dan de volgende belichtingstijden:

Halogeen / LED (700mW/cm?) : 20 seconden
Plasma (2000mW/cm?) : 6 seconden
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 seconden

Opmerkingen:
1) Belicht volledig voor een effectieve hechtsterkte.
2) Gebruik een beschermbril of schild tijdens het belichten.
5A. HET AANBRENGEN VAN LICHTUITHARDEND COMPOSIET EN
COMPOMEER
Volg, na lichtuitharding van het adhesief, de gebruiksaanwijzing van
de fabrikant voor het aanbrengen, modelleren en lichtuitharden van
het gekozen composiet.
5B. HET AANBRENGEN VAN DUAL CURE COMPOSIET
Zorg ervoor dat het dual cure composiet separaat met licht wordt
uitgehard, nadat het adhesief met licht is uitgehard. Alleen chemische
uitharding geeft onvoldoende hechting.
6. AFWERKEN
Afwerken en polijsten kunnen worden gedaan met de standaard
technieken.

OPSLAG

Bewaren op kamertemperatuur (1-28°C) (33,8-82,4°F). Indien het materiaal
gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een
koelkast.

Houdbaarheid: 2 jaar vanaf productiedatum

VERPAKKING
1. G-zenial Bond Bottle Kit:
5 mL vloeistof (1), wegwerp dappenschaaltjes (20), wegwerp mini
applicators (50)
2. G-zenial Bond Bottle Refill:
5 mL liquid (1)
3. G-zenial Bond 3-bottle Pack:
5 mL vloeistof (3)

WAARSCHUWING

1. G-zenial Bond is ontvlambaar. Niet gebruiken bij open vuur. Weghouden
van ontstekingsbronnen. Niet in grote hoeveelheden bewaren in één
ruimte. Weghouden van direct zonlicht.

. G-zenial Bond is vluchtig. Gebruik in een goed geventileerde ruimte.
Adviseer patiénten door hun neus te ademen.

. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met water en
medisch advies inwinnen.

. In geval van contact met het orale slijmvlies of de huid, onmiddellijk

verwijderen met een sponsje of een wattenpellet. Na het beéindigen van

de behandeling grondig naspoelen met water.

Indien het tandvlees dat in aanraking komt met het materiaal wit wordt of
blaren vormt, adviseer de patiént dan het getroffen deel met rust te laten

totdat de zichtbare sporen verdwijnen; normaal binnen 1-2 weken. Om

contaminatie te voorkomen wordt aangeraden om cacaoboter aan te
brengen op de delen die niet kunnen worden bedekt met cofferdam.

. Voorkom inademen of inslikken van het materiaal.

. Wanneer het materiaal op de vloer of het werkblad wordt gemorst,
onmiddellijk afvegen met een droge doek.

8. Niet mengen met andere gelijksoortige producten.

9. Afval volgens de locale voorschriften afvoeren.
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Laes brugsanvisningen

omhyggeligt igennem far brug. ‘
G-anial™ Bond

1-KOMPONENT SELVATSENDE LYSHARDENDE ADHASIV

Ma kun benyttes af professionelt tandlaegepersonale, til de i denne
brugsanvisning beskrevne indikationer.

INDIKATIONER

1. Binding af lyshaerdende kompositter og syre modificerede kompositter
(compomer) til tandstruktur.

2. Binding af dual haerdende cementerings og core build up kompositter til
tandstruktur, sa leenge disse materialer er lyshaerdende.

KONTRAINDIKATIONES

1. Pulpaoverkapning.

2. | sjeeldne tilfelde kan produktet afstedkomme allergiske reaktioner hos
nogle personer. lagttages allergiske reaktioner anbefales det at sege
laege og brug af materialet stoppes.

MA IKKE ANVENDES

| kombination med kemisk hzerdende resin kompositter.

| kombination med eugenol holdige materialer, idet eugenol kan forhindre
G-zenial Bond i at afbindeog bonde korrekt.

| kombination med desensitizers, idet desensitizers kan forhindre
G-zenial Bond i at afbindeog bonde korrekt.

| kombination med dual haerdende cementerings og core build up
kompositter, idet disse materialer sa ikke kan lysheerdes.
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BRUGSANVISNING
1. PRAEPARATION AF KAVITETEN

Praeparer tanden med standard teknik. Det anbefales at alt midlertidigt

materiale er fiernet helt fra tanden. Anvend kofferdam til beskyttelse. Tar

den preeparerede tands overflade forsigtigt med luftsprajten.

Bemaerk:

| nzerheden af pulpakammeret s& anvend calcium hydroxid.

. TEKNIK MULIGHEDER

Veelg en af folgende 2 muligheder

a) Self-etch teknik- applicer G-eenial bond pa praepareret emalje og
dentin uden yderlig brug af anden aets

b) Selektiv zetsning af emalje- for brug af G-aenial Bond til emalje og
dentin, sets emalje med 35-40% fosforsyre gel i 10 sekunder, skyl med
vand i 10 sekunder og ter forsigtigt
NOTE :

Praepareret emalje ber altid behandles med 35-40% fosforsyre gel i 10

sekunder, skylles med vand i 5 sekunder og forsigtigt terres.

3. APPLICERING

a) Ryst flasken med G-zenial Bond omhyggeligt far brug (Fig. 1).
Dispenser fa draber i en ren dispenserings bakke (Fig. 2). Saet haetten
pa flasken umiddelbart efter brug (Fig. 3).

b) Applicer STRAKS pa den praeparerede emalje og dentin flade vha.
Engangs applikatoren (Fig. 4).

c) Efterlad | 10 sekunder efter endt application (Fig. 5).

d) After med olie fri luft med MAXIMALT lufttryk i 5 sekunder og med
tilstedeveerelse af sug for at forhindre spredning af adhaesiven. (Fig.6).
det endelige resultat skulle blive en tynd hinde som ligner frostet glas
som ikke forsvinder under luft tryk.

Bemeerk:

1) Har materialet vaeret opbevaret i keleskab, sa skal det for
anvendelse sta i stuetemperatur i nogle minutter.

2) Applicer G-aenial Bond umiddelbart, idet materialet indeholder en
flygtig veeske.

3) After overskydende materiale som er kommet pa hvor det ikke skal
bruges med en svamp eller bomulds pellet, idet overskydende
materiale er vanskeligt at fierne nar det er lysheaerdet.

4) Bliver det applicerede materiale kontamineret med vand, blod eller
saliv for lyshaerdningen, vask rent og terleeg tanden og gentag
procedurerne ved at re — applicerer materialet.

.LYSHARDNING
Lyshzerdes med en haerdelampe med synligt lys. (Fig. 7).
Heerdetider

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 sekunder
Plasma Lamper (2000 mW/cm?) : 3 sekunder
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekunder
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| tilfeelde af at lysguiden er mere end 10mm vaek fra stedet der skal
haerdes, sa anvendes fglgende haerdetider.

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 sekunder
Plasma lamper (2000 mW/cm?) : 6 sekunder
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekunder

Bemaerk:
1) Lyshaerd fuldsteendig for at fa en effektiv bindingsstyrke.
2) Anvend en beskyttelsesskaerm eller lignede til beskyttelse af gjnene
under lyshaerdningen.
5A. PLACERING AF LYSHARDENDE KOMPOSITTER OG
KOMPOMERER
Efter at have lyshzerdet adhzesiven, sa folges producentens
anvisninger mht. applicering, konturering og lyshaerdning af det valgt
komposit materiale.
5B. PLACERING AF DUAL HARDENDE KOMPOSITTER
Efter at have lyshaerdet adhzesiven, husk at lyshzerde det dual
hzerdende materiale separate. Kemisk hzerdning alene vil kun give
darlig adhzesion.
6. FINISHING
Juster restaurering, finish og polering ved hjzelp af standard teknik.

OPBEVARING

Opbevares | rum temperatur (1-28°C) (33,8-82,4°F). hvis materialet ikke
bruges over lzengere tid, skal dette opbevares i kgleskab.

Holdbarhed: 2 ar fra produktionsdato.

PAKNING
1. G-zenial Bond Flaske Kit:
5 mL liquid (1), disposable dispensing dish (20), applicator fine (50)
2. G-zenial Bond bottle Refill:
5 mL liquid (1)
3. G-zenial Bond 3-bottle Pack:
5 mL liquid (3)

BEMARK.

1. G-zenial Bond er brandbar. Ma ikke anvendes i naerheden af aben ild.
Opbevares vaek fra brandbare kilder. Opbevar ikke store maengder pa
samme sted. Ma ikke opbevares i direkte sollys.

. G-zenial Bond er flygtig. Anvendes i et godt ventileret rum. Tilrad
patienten at traekke vejret gennem nzesen.

. | tilfeelde af direkte kontakt i jnene, skyl gjeblikkeligt med vand og opseg
herefter laegehjeelp.

. | tilfeelde af kontakt til oralt vaev eller huden, s fiernes materialet

umiddelbart med en svamp eller serviet. Nar behandlingen er slut skylles

med vand.

Hvis vaevet som har veeret i kontakt med materialet bliver hvidt eller

danner blister, sa rad patienten til at lade stedet veere i fred indtil generne

forsvinder, dette tager 1-2 uger. For at undga at materialet kommer i

kontakt med vaevet, sa kan vi anbefale brug af cacoa butter, der hvor

rubberdam ikke daekker.

6. Undga inhalation og at synke materialet.

7. Ved spild pa gulve eller borde skal de terres af med en ter klud.

8. Ma ikke blandes med andre produkter.

9. Rest materiale afskaffes i henhold til lokale regler.
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Las bruksanvisningen
noggrant fére anvandning.
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G-a&nial™ Bond

ENKOMPONENTS SJALVETSANDE OCH LJUSHARDANDE ADHESIV

Produkten skall endast brukas av professionella utévare inom de
rekommenderade indikationerna.

INDIKATIONER

1. Foér bonding av ljushérdande och syramodificerade kompositer
(compomerer) till tandsubstans.

2. For bonding av dualhardande cement och kompositbaserade
uppbyggnadsmaterial (core build-up material) till tandsubstans, sa lange
dessa material ljushardas.

KONTRAINDIKATIONER

1. Pulpadverkappning.

2. | séllsynta fall kan produkten orsaka sensibilitet. Ifall sddana reaktioner
skulle uppkomma i samband med anvéndning, avbryt behandlingen med
produkten och remittera patienten till |akare.

ANVANDS EJ

1.1 kombination med kemiskt hardande kompositer.

2. | kombination med material som innehaller eugenol, da eugenol kan
férhindra korrekt stelning och bonding.

3. | kombination med desensitisers, da dessa kan forhindra korrekt stelning
och bonding.

4. | kombination med dualhdrdande cement och kompositbaserade
uppbyggnadsmaterial, ifall dessa material inte kommmer att ljushardas.

BRUKSANVISNING

1. PREPARATION AV KAVITETEN
Preparera tanden pa sedvanligt satt. Anvand kofferdam som skydd.
Kontrollera att det temporara materialet &r ordentligt borttaget. Torrlagg
forsiktigt den preparerade tandens ytor med trevagssprutan.
Obs:

| fall néra pulpakammaren anvand kalciumhydroxid.

. TEKNIK ALTERNATIV

Valj bland féljande tva tekniker

a) Sjalvetsande teknik — applicera G-zenial Bond pa preparerad emalj
och dentin, utan separat etsning.

b) Selektiv etsning av emalj — innan applicering av G-aenial Bond till
emalj och dentin, etsa (preparerad) emalj med 35-40% fosforsyra
under 10 sekunder, skolj i 5 sekunder och blastra forsiktigt.

Notera:

Icke preparerad emalj bér alltid etsas med 35-40% fosforsyra under 10

sekunder, skolj med vatten i 5 sekunder och blastra forsiktigt.

. APPLICERING

a) Skaka flaskan med G-aenial Bond omsorgsfullt innan anvandning (Fig. 1).
Hall nagra droppar i ett rent dappenglas (Fig. 2). Skruva pa hatten pa
flaskan omedelbart efter anvandning (Fig. 3).

b) Applicera G-aenial Bond OMEDELBART med hjélp av
engangsapplikatorn pa de preparerade emalj- och dentinytorna (Fig. 4).

¢) Lamna orérd under 10 sekunder efter applicering (Fig. 5).

d) Torrlagg noga med oljefri luft med MAXIMALT lufttryck under 5
sekunder. Anvand dessutom vakumsug for att forhindra spridning av
adhesiven. (Fig.6). Slutresultatet skall bli en tunn adhesiv film med
utseendet av frostat glas och som inte rér sig under ytterligare lufttryck.
Notera:

1) Efter forvaring i kylskap, lat G-aenial Bond sta framme i
rumstemperatur i flera minuter innan anvéandning.

2) Applicera G-zenial Bond omedelbart, da materialet innehaller ett
flyktigt Idsningsmedel.

3) Avlagsna materialspill som finns pa andra delar av tanden och som
inte ska bondas genom att anvanda en minisvamp eller
bomullspellet. Materialspillet ar svart att aviagsna efter ljushardning.

4) Om det applicerade materialet skulle bli kontaminerat med vatten,
blod eller saliv innan ljushardning, tvatta rent och torrlagg tanden.
Upprepa sedan proceduren genom att applicera material pa nytt.

. LJUSHARDNING
Ljushardas med en lampa med synligt ljus. (Fig. 7).
Hardningstider

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 sekunder
Plasma lampor (2000 mW/cm?) : 3 sekunder
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekunder

| fall ljusguiden &r mer &n 10mm fran ytan som skall ljushardas, anvand
féljande hardningstider.

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 sekunder
Plasma lampor (2000 mW/cm?) : 6 sekunder
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekunder

Notera:
1) Ljushérda fullstandigt fér en effektiv bindingsstyrka.
2) Anvénd skyddsglasogon eller liknande under ljushérdning.
5A. APPLICERING AV LUIUSHARDANDE KOMPOSITER OCH
KOMPOMERER
Efter ljushardning av adhesiven, o] tillverkarens bruksanvisning
géllande applicering, konturering och ljushardning av det valda
kompositmaterialet. .
5B. APPLICERING AV DUALHARDANDE KOMPOSITER
Efter ljushérdning av adhesiven, ljusharda det dualhdrdande materialet
separat. Endast kemisk hardning resulterar i dalig adhesion.
6. FINISHERING
Justera restaureringen, finischera och polera pa sedvanligt satt.
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FORVARING

Forvara i rumstemperatur (1-28°C). Om bondingen inte skall anvandas
under en langre tid, forvara den i kylskap.

Hallbarhet: 2 ar fran produktionsdatum.

FORPACKNING
1. G-zenial Bond Kit Flaska:
5 ml vatska (1), dappenglas fér engangsbruk (20), engangs applikator (50)
2. G-zenial Bond Refill Flaska:
5 ml véatska (1)
3. G-zenial Bond 3 Pack Flaskor:
5 ml vatska(3)

NOTERA

1. G-zenial Bond &r brandfarligt. Anvéand ej i nérheten av 6ppen laga. Halls
pa avstand fran andra kallor som kan orsaka brand. Forvara ej stora
mangder av materialet pa samma stalle, ej heller i direkt solljus.

. G-zenial Bond &r flyktigt. Skall anvandas i ventilerade utrymmen. Be
patienten att andas genom nasan vid applicering.

. Om materialet kommer i direkt 6gonkontakt, skolj omedelbart med vatten
och uppsok sedan lakare.

. Om materialet kommer i direkt kontakt med slemhinna eller hud,
avlagsna da med en minisvamp eller bomullspellet. Efter slutford
behandling skélj med vatten.

. Om vavnaden som varit i kontakt med materialet blivit vitt eller att en
blasa bildats, rekomendera patienten att lamna det angripna omradet
orort tills flackarna eller blasan forsvunnit. Vanligtvis tar det 1-2 veckor.
For att undvika kontakt med materialet rekomenderas att applicera
GC Cocoa Butter eller vaselin pa det omrade dar kofferdamduken inte
tacker.

. Undvik att inandas och svélja materialet.

7. Material som hamnar pa golv eller bord torkas bort med en torr trasa.

8. Blandas ej med andra produkter.

9. Rester av materialet skall hanteras enligt lokala regler.
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Antes de utilizar, leia cuidadosamente as
instrugdes de utilizagao.

G-a2nial™ Bond

ADESIVO MONOCOMPONENTE FOTOPOLIMERIZAVEL
AUTOGRAVAVEL

Para utilizagdo exclusiva por um profissional segundo as indicagdes
recomendadas.

INDICAGOES:

1. Ligagdo de compdsitos fotopolimerizaveis e de compdsitos modificados
por acido (compomeros) a estrutura dentaria.

2. Ligagao de cimentagdes de dupla polimerizagdo e de compdsitos para
reconstrugédo do falso coto a estrutura dentaria, desde que sejam
materiais fotopolimerizaveis.

CONTRA-INDICAGOES

1. Necessita de proteccao pulpar.

2. Em casos raros, o produto pode provocar reacgdes de sensibilidade em
algumas pessoas. Caso se observem reacgdes desse género,
interrompa o uso do produto e consulte um médico.

NAO USAR
1. Combinado com resinas compdsitas de polimerizagéo quimica.
2. Em combinagdo com materiais que contenham eugenol, pois o eugenol

pode impedir que o G-zenial Bond endureca ou adira adequadamente.
Em combinagéo com dessensibilizantes, pois estes podem impedir que
o G-aenial Bond endurega ou adira adequadamente.

Em combinagdo com cimentagdes de dupla polimerizagdo e compositos
para reconstrugado do falso coto, caso estes materiais ndo sejam
fotopolimerizados.
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INSTRUGOES DE UTILIZA(}AO
1. PREPARACAO CAVITARIA

Prepare o dente usando técnicas padrao. Certifique-se de que o material

provisorio é retirado completamente da superficie. Utilize um dique de

borracha como protecgéo. Seque as superficies preparadas do dente
com um jacto suave da seringa de ar.

Nota:

Para a protecgéo pulpar, use hidroxido de calcio.

. TECNICA - OPCOES

Escolha uma das seguintes 2 opgdes de técnica

a) Técnica self-etch (auto-condicionante) — aplique G-aenial Bond sobre
o esmalte e dentina cortados com a broca, sem um passo intermédio
de condicionamento.

b) Condicionamento selectivo do esmalte — antes de aplicar G-zenial
Bond sobre o esmalte e dentina, condicione o esmalte (cortado com a
broca) com gel de &cido fosférico a 35-40% durante 10 segundos,
lave durante 5 segundos e seque suavemente.

Nota:

O esmalte néo cortado com broca deve ser sempre tratado com um

gel de &cido fosforico a 35-40% durante 10 segundos, lavado com

agua durante 5 segundos e seco suavemente.
. APLICACAO

a) Antes de dispensar, agite bem o frasco de G-zenial Bond (Fig. 1).
Dispense algumas gotas para um prato descartavel limpo (Fig. 2).
Feche a tampa imediatamente depois de usar (Fig. 3).

b) Aplique IMEDIATAMENTE sobre as superficies do esmalte e dentina
preparadas utilizando o aplicador descartavel (Fig. 4).

c) Aguarde 10 segundos depois de terminar a aplicagdo (Fig.5).

d) Depois, seque bem durante 5 segundos com ar isento de dleo a
pressao de ar MAXIMA. Utilize aspiragdo para evitar que o adesivo
salpique (Fig. 6). O resultado final deve ser uma pelicula adesiva fina,
com o aspecto de vidro fosco e que ndo se move de forma visivel sob
a presséao do ar.

Nota:

1) Depois de retirar do frigorifico apés armazenagem prolongada,
deixe o G-zenial Bond repousar a temperatura ambiente durante
alguns minutos antes de utilizar.

2) Aplique o G-aenial Bond imediatamente, pois este material contém
um solvente volatil.

3) Remova o material em excesso que restar no dente (fora das
superficies onde se pretende a ades&o) com uma esponja ou bola
de algodao, pois os residuos sao dificeis de remover apés a
fotopolimerizagao.

4) Se o material aplicado ficar contaminado por agua, sangue ou
saliva antes da fotopolimerizacéo, lave e seque o dente e repita o
processo voltando a aplicar o material.

.FOTOPOLIMERIZACAO

Proceda a fotopolimerizagdo utilizando um aparelho de fotopolimerizagédo

de luz visivel (Fig. 7).

Tempo de irradiacao

Halogéneo / LED (700 mW/cm?) : 10 segundos

Arco de plasma (2000 mW/cm?) : 3 segundos

Banda G (1200 mW/cm?) : 5 segundos
No caso da ponta da guia de fotopolimerizagao ficar mais de 10 mm

afastada da superficie a ser irradiada, utilize os seguintes tempos na
fotopolimerizagao.

Halogéneo / LED (700 mW/cm?) : 20 segundos
Arco de plasma (2000 mW/cm?) : 6 segundos
Banda G (1200 mW/cm?) : 10 segundos
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Nota:
1) A fotopolimerizagéo deve ser completa para que a forga de ligagcdo
seja eficaz.
2) Use uma protecgdo contra a luz ou 6culos de protecgéo equivalentes
durante a fotopolimerizag&o. )
5A. APLICAGAO DE COMPOSITOS E COMPOMEROS
FOTOPOLIMERIZAVEIS
Depois da fotopolimerizagéo do adesivo, siga as instrugdes de
utilizagao do fabricante para aplicar, moldar e fotopolimerizar o
material de resina compdsita da sua escolha. ~
5B. APLICACAO DO COMPOSITOS DE DUPLA POLIMERIZACAO
Depois da fotopolimerizagao do adesivo, assegure que a
fotopolimerizagao do material compésito de dupla polimerizagéao
decorre em separado. A autopolimerizagédo resultard numa adesao
insuficiente.
6. ACABAMENTO
Proceda aos ajustes, acabamento e polimento da restauragéo utilizando
as técnicas padronizadas.

ARMAZENAMENTO

Conservar a temperatura ambiente (1-28°C) (33,8-82,4°F). Se nao utilizar
durante o longo periodo de tempo, conserve no frigorifico.

Prazo de validade: 2 anos a partir da data de fabrico.

EMBALAGEM
1. Kit Frasco G-zenial Bond:
5 mL de liquido (1), prato doseador descartavel (20), aplicador
descartavel fino (50)
2. Frasco de Recarga G-zenial Bond:
5 mL de liquido (1)
3. Pacote de 3 frascos G-genial Bond:
5 mL de liquido (3)

CUIDADO

1. O G-zenial Bond é inflamavel. Nao utilizar perto de fogo. Manter afastado
de fontes de igni¢do. Ndo armazenar grandes quantidades na mesma
zona. Manter afastado da luz directa do sol.

. O G-zenial Bond & volatil. Usar em locais bem ventilados. Aconselhe o

paciente a respirar pelo nariz.

Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com agua e

consulte o médico.

. Em caso de contacto com a mucosa oral ou pele, remova imediatamente
com uma esponja ou algodao. Depois de terminar o tratamento de
restauragao, lave bem com agua.

. Se o tecido que entrou em contacto com o material ficar branco ou

formar uma bolha, aconselhe o doente a ndo mexer na area afectada

até a marca desaparecer, geralmente 1-2 semanas. Para evitar o

contacto, recomenda-se a aplicagdo de manteiga de cacau na zona que

nao fica protegida pelo dique de borracha.

Evite inalar ou ingerir o material.

. Se derramar produto na mesa ou no chao, limpar imediatamente com
um pano seco.

. N&o misturar com outros produtos.

Eliminar todos os residuos em conformidade com as normas locais.
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‘ Mpiv amé Tn xprion mapakahoUpe ‘
BlaBAEOTE TIPOTEXTIKA TIG 0dnYieg Xxpriong
G-aenial™ Bond

DOTOMNOAYMEPIZOMENOZ AYTOENEPIOMOIOYMENOX
2YTKOAAHTIKOZ MAPATONTAZ ENOZ ZTOIXEIOY

AiatiBeTal pévo yia odovTIaTpIKA XPAON KAl YIa TIG TIPOTEIVOUEVES EVOEIEEIG.

MPOTEINOMENEZX ENAEIZEIZ

1. ZUYKOAANGN QWTOTTOAUMEPICOPEVWY KOl OEIVIWV TPOTTOTTOINHEVWV
OUVBETWY PNTIVWV (compomers) Toug 0dovTIKoUG I0ToUG.

2. ZUykOAANGN KoVIWY GUykOAANONG SITTAOU QWTOTTOAUPEPIGHOU 1)
OUVBETWY PNTIVWIV VIO QVOCUCTACEIG ODOVTIKWY I0TWV £POCOV T UAIKG
auTd gival puTOTTOAUNEPIJOHEVA.

ANTENAEIZEIZ

1. K&dAuyn tou TToAgou.

2. Z& OTIAVIEG TIEPITITWOEIG TO TTPOIOV UTTOPET VO TIPOKOAETEI
uTTEPEUaIOBNCia o€ KATToIO GTOHA. av TTapaTnPEnBolV TETOIEG aVTIOPATEIG
SIaKOYTE TN XProN TOU TIPOIGVTOG Kal avalnTAoTE IATPIKA CUPBOUAT.

AEN NPENEI NA XPHZIMOMOIEITAI

1. Z& ouvdUaOPO6 PE XNUIKG TTOAUPEPICOPEVEG TUVBETEG PNTIVEG.

2. ¥& ouvdUAOHO HE UAIKG TTOU TTEPIEXOUV EUYEVOAN KABWG N EUYEVOAN
HTTOPET va avaxaiTioel ToV TTOAUEPITHO 1) TN OWOTr) OUYKOAANGN Tou
G-eenial Bond.

3. Z& ouVdUAOUO HE aTTEUAITONTOTIOINTEG KABWG AUTOI PTTOPET VO
avaxaITioouv Tov TIOAUPEPIOHO ) TN OwOTH OUYKOAANoN Tou G-aenial
Bond.

4. Y& ouvdUOOPO e OUYKOAMNTIKEG KOVieg DITTAOU TTOAUHEPIOHOU Kal PNTIVEG
QAVOOUOTACEWY O TIEPITITWON TTOU Ta UAIKG auTd Sev Ba
PWTOTTOAUHEPIOTOUV.

OAHFIEZ XPHEZHX

1. MPOETOIMAZIA KOIAOTHTAZ

MpoeToINAOTE TO BOVTI PE TIG BATIKEG TEXVIKEG. BEBaIwOEiTE OTI T

TIPOOWPIVA UAIKG £X0uv TIARPWG apaipeBei atrd Tnv KoIAGTNTA.

XpnoIPoTToIRaTe EAACTIKG ATTOJOVWTHPA VIO TIPOCTACIA. ZTEYVWOTE TO

TIPOETOINOATHEVO DOVTI PUOWVTAG EAAPPA HE TNV AEPOTUPIYYAL.

Znueiwon:

Mo TNV KdAuwn Tou TTOAQOU XPNOIOTIOINOTE USPOEEIDIO TOU aoBECTIOU.

EMIAOTEZ TEXNIKHZ

EmAégTe pia atré TIG akOAoUBEG BUO TEXVIKEG

a) TEXVIKN XPONG auToadpoTToIoUHEVOU TTAPAYOVTa — EQAPUOTTE TOV
TrapayovTta G-zenial Bond otnv amokoppévn pe eyyAugida adapavTivn
Kal 0dovTivn, Xwpig EExwpIoTd 0TAdI0 adpoTToinong.

B) ETiAeKTIKr) adpoTroinon TG adapavTivig — TIPIV aTTo TNV EQapHoyr
TOU OUYKOAANTIKOU TrapdyovTa G-zenial Bond otnv adaypavrivn Kai
0dovTivn, adPOTTOIROTE TNV ATTOKOUPEVN PE EYYAUPIda adapavTivn pE
PwWaPopIké 0§u 35-40% yia 10 deuTtepOAeTTTa, EETAUVETE via 5
OEUTEPOAETTTO KAl OTEYVWOTE EAAPPC.

Znueiwon:

H un mposToipacpévn (atrokoppévn P eyyAu@ida) adapavTivn TTPETTEN
TIAVTO VA TTPOETOINACETAI PE QWO POPIKS 05U 35-40% yia 10
OEUTEPOAETTTA, v EETTAEVETAI PE VEPO VIO 5 BEUTEPOAETTTA KAl VOl
OTEYVWVETAI EAAPPA.

E®APMOIH

a) Mpiv atré TNV €60d0 Tou UAIKOU aVaKIVAGTE IKAVOTTOINTIKG TO
pTToukaAdki Tou G-genial Bond (Eik. 1). TomroBeTtroTe Aiyeg oTayoveg
oe kaBapo doxeio (Eik. 2). ETravaTtoTroBeTaTe TO KATTAKI TOU
HTTOUKaAIOU apéowg peTd T xprion (Eik. 3).

5) TotroBetoTE AMEZQZ TOV OUYKOAANTIKG TTOpAyOVTa OTIG
TIPOETOINOTHEVEG ETTIPAVEIEG AdAPAVTIVNG KOl 0BOVTIVNG HE TO EIGIKO
Bouptodki piag xpriong (Eik. 4).

£) a@OTE TOV OUYKOAANTIKS TTapdyovTa Xwpig evoxAnon yia 10
OeUTEPOAETTTA PETG TO TEAOG TNG eQappoyng (EIK.5).

OT) ZTn CUVEXEID OTEYVWOTE KAAG yia 5 SeutepOAeTITa He aépa kaBapd
ard Addia kai ye MEFZTH Trieon. XpnoipotroioTe 1oxupn
avappoPnan yia va atroPUYETE TO SIGOKOPTTIOHS TOU GUYKOAANTIKOU
Tapdyovta (Eik. 6). To TeNIKS atroTéAeopa TTPETTEl va eival éva AeTTTO
OTPWHA GUYKOAANTIKOU TTapdyovTa Pe TRV Oyn Traywpévou yuaAiol
Kal To OTToio BeV KIVEITAI OpaTd PE TNV EQAPUOYT ETTITTAEOV TTiEONG GEPQ.
>nueiwon:

1) Otav Byddete To G-zenial Bond ammé 1o yuyeio petd améd
Hokpoxpovia QUAAEN, apAaTe To va QTacEl TN Bepuokpacia
Swpartiou yia apkeTd AETITA TTpIV OTT6 TN XPrion.

2) TomroBetrioTe To G-2enial Bond apéowg KaBwg 10 UNKO TTEPIEXE
TITNTIKO JIOAUTN.

3) AgaipéoTe TV Trepiooeia UAIKOU atré To dOVTI (EKTOG OTTO TIG
ETTQAVEIEG TTOU TTPOKEITAI VO GUYKOAANBOUV) XPNOIHOTIOIVTAG
€101K6 0TTOYYO 1| BUCHA BAPBAKOG KABWG TO EVATTOPEVOV UAIKO gival
OUOKOAO VO aQaIpeDEi PETE TO PWTOTTOAUEPIOHO.

4) Ze TTEPITITWON TTOU TO TOTTOBETNEVO UNIKO ETTIHOAUVOET g vePO,
aipa ) gGAIo TIPIV aTTO TO PWTOTTOAUEPITHO, EETTAUVETE Kal
OTEYVWOTE TO BOVTI Kal eTTavaAdBeTe T diadikacia
£TTAVATOTTOBETWVTAG UAIKO.

4. ®QTOMOAYMEPIZMOZ
DWTOTTOAUPEPIOTE XPNTILOTTOIWVTAG TUCKEUT 0paTol QwTog (EIK. 7).
Xpovog WTOTIOAUPEPIOHOU

Aloyovo / LED (700 mW/cm2) : 10 deutepOAeTTTal
MAdopa (2000 mW/cmz2) : 3 deuTepOAETITA
G-Light (1200 mW/cmz2) : 5 deutepOAeTTTal

Z€ TIEPITITWOEIG TTOU TO PUYXOG PWTOTTOAUEPIGHOU Eival TIEPICOOTEPO
atd 10mm pokpId aTrd TNV ETMQAVEIA TTOU QWTOTTOAUMEPIETAl,
XPNOIYOTIOIACTE TN GUOKEUR Yia Tov akdAouBo xpdvo:
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Aloyévo / LED (700 mW/cmz2) : 20 deutepOAeTrTa
MAGopa (2000 mW/cm2) : 6 deutepOAETTTA
G-Light (1200 mW/cm2) : 10 SeutepdAeTTal

Znueiwon:

1) PwroTroAUpEPIoTE OAGKANPO TO TIPOTEIVOHEVO XPOVIKO DIGOTNHA YIa
QATTOTEAEOUATIKA SUVAUN GUYKOAANONG.

2) XpnoIPoTToIaTe TTPOCTATEUTIKG TTAQITIO 0TO PUYXOG TNG CUOKEUNG Kal
TIApOpoIa TTPOCTATEUTIKG YUOAIG KaTd T SidipKeIa TOU
PWTOTTOAUMEPIOHOU.

5A. TOMOG®ETHZH ®QTOMOAYMEPIZOMENQN ZYNOETON
PHTINQN KAl COMPOMERS
METE TO PWTOTTOAUHEPIONO TOU OUYKOAANTIKOU TTapdyovTa
aKOAOUBNOTE TIG 0dNYiEG TOU KATAOKEUAOTH Yia T dnpioupyia Tou
TIEPIYPAMPATOG TNG ATTOKATACTAGNG KAl TO PWTOTTOAUMEPITHS TOU
UNIKOU TNG aUVBETNG pNTivNG ETTIAOYAG.

5B. TOMOGETHZH PHTINQN AINAQY ®QTOMOAYMEPIZMOY
MeTd T0 PWTOTTOAUPEPIOUS TOU GUYKOAANTIKOU TrapdyovTa
BeBaiwBeiTe yia TOV EEXWPIOTO PWTOTTOAUHEPIONS TNG OUVOETNG
pNTivng dITAoU @wTOTTOAUPEPIOHOU. MOVO 0 QUTOTTOAUNEPICUGS TOU
UAIKOU Ba €xel wg atroTéAeTa eANITTH) GUYKOAANON.

6. AEIANZH

Alopop@woTe, AEIGVETE Kal OTIABWOTE TNV ATTOKATACTACN HE TIG

ouvnNBIopEVEG PEBGDOUG.

DYAAZH

DuAGETe TO UNIKS O€ Beppokpaaia dwyartiou (1-28°C) (33,8-82,4°F). Av
Oev XPNOIPOTTOINBET yia PeYEAO XPOVIKO DIGOTNUA QUAGETE TO OTO YuyEio.
Aidpkeia {wNG: 2 xpovia atréd TNV NUEPOUNVia TTapaywyng.

ZYZIKEYAZIA
1. Zuokeuaaia ptroukaAiol G-genial Bond:
5 mL uypo (1), TTAAOTIKEG Brikeg pappoyng piag xprong (20), AeTrtog
£pappoyEag piag xprong (50)
2. AvTaAAOKTIKF) ouokeuaaoia ptroukahiol G-genial Bond:
5 mL uypo (1)
3. Oikovopikn Zuokeuaoia 3 ptroukaAiwv G-zenial Bond:
5 mL uypo (3)

NPOZOXH

1. To G-zenial Bond eival epAekT0. MV XpNOIHOTIOIEITE TO UAIKO KOVTA O€
YUHVH @AGya. KpaToTe T pakpid atréd TTnyég avagAegng. Mnv
PUAGOOETE PEYAAEG TTOOOTNTEG O€ pia TTEPIoXn. KpaTroTe To UAIKG HaKpI&
atré TNV aueon €kBean oTo NAIOKS Qwg.

. To G-aenial Bond eivai rTnTIkG. Na xpnoigoTrolgital o€ KaAd agpifopevo

XWPO. ZupBoUAeUOTE TOUG aoBEVEiG va avarvéouv ammo Tn puTn.

Z¢& TTEPITITWON ETTAPHG TOU UAIKOU HE TOUG OPBAAPOUG, SETTAUVETE pE

a@Bovo vepod Kal avagnTeioTe 1aTPIKA CUUBOUAN.

Z€ TTEPITITWON ETTAPAG PE TOUG HOABAKOUG 10TOUG ) TO BEPUA APAIPETTE

apéowg To UNIKG Pe yada fi BapBaki. MeTd 1o TEAOG TNG ATTOKATACTATIKAG

diadikaoiag EETTAUVETE e APBOVO VEPD.

5. AV 0 10TOG TTOU £pXETAI OE ETTAPH] PE TO UAIKO YiVEI AEUKWTTOG 1)
dnuioupynBei puoaAida CUPBOUAEUTTE TOV ACBEVH va aproel TNV
TIEPIOXT) AVEVOXANTN HEXPI VO e§agavioTei To cUpBapa, ouviBwg og 1-2
£BOONAdES. Mo va aTTOPUYETE TNV ETTAPR PE TO UNIKO GUCTHAVETAI N XPAON
BadeAivng oTnv TrEPIOXT TToU OeV KAAUTITETAI ATTO TOV EAAOTIKO
QATTOHOVWTAPA.

6. ATTo@UYETE TNV EI0TTVON A TNV TTEWN Tou UNIKOU.

7. Av XuB¢ei To UAIKO OTO TTATWHA ) OTOV TTAYKO £pYACiag OKOUTTIOTE TO
QAUEOWG WE OTEYVO TTOV.

8. ATTOQUYETE TNV avapeIgn Tou UNIKoU pe GAAa TTpoidvTa.

9. H ammopdkpuvon Twy aTTOpPIMKETWY TIPETTEN VA VIVETAI CUPQWVA PE TNV

10X0U0UCa OXETIKA VopoBeaia.
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Fig.1 obr.1 1.4bra Puc.1
dur. 1 Slika 1 ryc. 1

£

Fig.2 obr.2 2.abra Pwuc.2
®ur. 2 Slika2 ryc.2

Fig.3 obr.3 3.abra Puc.3
®ur. 3 Slika3 ryc. 3

Fig.4 obr.4 4.3abra Pwuc.4
dur. 4 Slikad ryc. 4

Fig.5 obr.5 5. 4bra Puc.5
dur. 5 Slika5 ryc.5

Fig.6 obr.6 6.abra Puc.6
Pdur. 6 Slika6 ryc. 6

Fig.7 obr.7 7.4bra Puc.7
ur. 7 Slika7 ryc. 7

Prior to use, carefully read
the instructions for use.
G-anial™ Bond

ONE COMPONENT SELF-ETCHING LIGHT-CURED ADHESIVE
For use only by a dental professional in the recommended indications.

RECOMMENDED INDICATIONS

1. Bonding of light cured composites and acid modified composites
(compomers) to tooth structure.

2. Bonding of dual cured luting and core build up composites to tooth
structure as long as these materials are light cured.

CONTRAINDICATIONS

1. Pulp capping.

2. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any
such reactions are experienced, discontinue the use of the product and
refer to a physician.

NOT TO BE USED

1. In combination with chemically cured composite resin.

2. In combination with eugenol containing materials as eugenol may hinder
G-zenial Bond from setting or bonding properly.

3. In combination with desensitizers as desensitizers may hinder G-genial
Bond from setting or bonding properly.

4. In combination with dual cured luting and core build up composites in
case these materials will not be light cured.

DIRECTIONS FOR USE
1. CAVITY PREPARATION

Prepare tooth using standard techniques. Make sure that the temporary

material is thoroughly removed from the surface. Use rubber dam for

protection. Dry the prepared tooth surfaces by gently blowing with an air
syringe.

Note:

For pulp capping, use calcium hydroxide.

. TECHNIQUE SELECTION

Select out of the following 2 technique options

a) Self-etch technique — apply G-zenial Bond to bur cut enamel and
dentin, without a separate etching step.

b) Selective etching of enamel — prior to applying G-genial Bond to
enamel and dentin, etch (bur cut) enamel with 35-40% phosphoric
acid gel for 10 seconds, rinse for 5 seconds and gently dry.

Note:

Non bur cut enamel should always be treated with a 35-40%

phosphoric acid gel for 10 seconds, rinsed with water for 5 seconds

and gently dried.
. APPLICATION

a) Prior to dispensing, shake the bottle of G-aenial Bond thoroughly
(Fig.1). Dispense a few drops into a clean dispensing dish (Fig. 2).
Replace bottle cap immediately after use (Fig. 3).

b) IMMEDIATELY apply to the prepared enamel and dentin surfaces
using the disposable applicator (Fig. 4).

c) Leave undisturbed for 10 seconds after the end of application (Fig.5).

d) Then, dry thoroughly for 5 seconds with oil free air under MAXIMUM
air pressure. Use vacuum suction to prevent splatter of the adhesive
(Fig. 6). The final result should be a thin adhesive film with the
appearance of frosted glass and which does not visibly move under
further air pressure.

Note:

1) When removing from refrigerator after long-term storage, leave
G-aenial Bond to stand at room temperature for several minutes
prior to use.

2) Apply G-aenial Bond immediately as the material contains a
volatile solvent.

3) Remove excess material remaining on the tooth (other than the
surfaces to be bonded) using a sponge or cotton pellet as residue
material is hard to remove after light curing.

4) Should the applied material be contaminated with water, blood or
saliva prior to light curing, wash and dry the tooth and repeat the
procedure by re-applying material.

. LIGHT CURING
Light cure using a visible light curing unit (Fig. 7).
Irradiation time

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 seconds
Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 3 seconds
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 seconds

N
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In case where the light guide tip is more than 10mm away from the
surface to be irradiated, light cure for the following time.

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 seconds
Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 6 seconds
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 seconds

Note:
1) Light cure completely for an effective bonding strength. Lower light
intensity may cause insufficient adhesion.
2) Use a protective light shield or similar protective eye wear during
light curing.
5A.PLACEMENT OF LIGHT CURED COMPOSITES AND COMPOMERS
After having light cured the adhesive, follow manufacturer's
instructions for use in order to place, contour and light cure the
composite resin material of choice.
5B.PLACEMENT OF DUAL CURED COMPOSITES
After having light cured the adhesive, make sure to light cure the dual
cured composite material separately. Self curing only will result in
insufficient bonding strength.
6. FINISHING
Adjust restoration, finish and polish using standard techniques.

STORAGE

Store at room temperature (1-28°C) (33.8-82.4°F).

If not in use for a prolonged period of time, store in refrigerator.
Shelf life: 2 years from date of manufacture.

PACKAGE
1. G-zenial Bond Bottle Kit:
5 mL liquid (1), disposable dispensing dish (20), disposable applicator
fine (50)
2. G-zenial Bond Bottle Refill:
5 mL liquid (1)
3. G-zenial Bond 3-bottle Pack:
5 mL liquid (3)

CAUTION

1. G-zenial Bond is flammable. Do not use near naked flame. Keep away
from sources of ignition. Do not store large quantities in one area. Keep
away from direct sunlight.

. G-aenial Bond is volatile. Use in a well ventilated place. Advise patients
to breath through nose.

. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek
medical attention.

. In case of contact with oral tissue or skin, immediately remove with a
sponge or cotton pellet. After the restorative treatment is finished, rinse
thoroughly with water.

. If the tissue contacted by the material turns white or forms a blister,
advise the patient to leave the affected area undisturbed, until the mark
disappears, usually in 1-2 weeks. To avoid contact, it is recommended
to apply cocoa butter to the area where rubber dam cannot cover.

6. Avoid inhalation or digestion of material.

7. When spilt on the table or floor, immediately wipe off with a dry cloth.

8. Do not mix with other products.

9. Dispose of all waste according to local regulations.
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Mpeawu ynoTtpe6a, BHUMATENHO
npoyeTeTe MHCTPYKLUUTE 3a ynoTpeGa.

G-a&nial™ Bond

EAHOKOMMNOHEHTEH CAMO-ELIBALL ®OTO-NMONMMEPU3NPALL
AIDXE3NB

3a ynotpeba camo OT CTOMaToN031 3a npenopbyaHUTe UHAUKALIMK.

MNPEMNOPBYUTENHU UHOAMKALIMKN

1. CBbp3aBaHe Ha (POTO-MONMMEPU3NPALLIM KOMMOUTY U KUCETTMHHO
MoAMMULMPaHN KOMMO3UTK (KOMMOMEPU) KbM 3bGHUTE CTPYKTYPU.

2. CB'bpSBaHe Ha ﬂBOﬁHO-I‘IO]‘IVIMepMG!VIpaLLLVI KOMMO3UTK 3a UMMEHTUpaHe
V 33 M3rpaxxiaHe Ha 3bOHM TbKaHu, CTUra Tean MaTepuan ja ca oTo-
non“MepusnpaLLy.

KOHTPAUHOUKALIUU

1. MynnHo nokpuTue.

2. B peakvi criydau, NpofyKTbT MoXe Aa Npeanssuka
CBPBbXYYBCTBUTENHOCT Yy HsKou xopa. [pwu TakmBa peakumu,
npekparteTe ynotpe6aTa Ha NpoAyKTa 1 NoTbpceTe nekapcka noMoLL,.

[A HE CE U3MON3BA

1. B KOMBMHALWS C XMMUO-MONUMEPU3NPALLM KOMMO3UTH.

2. B KoMBMHaLMs € eBreHon- CbabpXalln maTepuan, Toii kato
€BreHoMbT MOXe [ja HapyLLM MonMmMepusalumsiTa unn agekBaTHOTO
cBbpaBaHe Ha G-aenial Bond.

3. B koMBuHauus ¢ AeceH3auTan3bpy, Thil KaTo Te MoraT fa HapyLaT
nonvmepusaumsTa unu afekBaTHoTo CBbp3BaHe Ha G-genial Bond.

4. B koMBuHauvsi ¢ ABOVHO NMOMUMEPU3MPALLY KOMMO3WUTU 3a
LMMeHTVpaHe 1 U3rpaxaaHe, ako Teaun Matepuanu Hama ga 6baat
¢hoTo-NONMMEpPU3NPaHN.

HACOKMU 3A YNOTPEBA

1. NPEMNAPUPAHE HA KABUTETA
MpenapupaiiTe 3b6a, U3Non3Baiiku cTaHgapTHU TeXHUKN. Y6eneTe ce,
4Ye HanNbJIHO CTe OTCTPAHWUIIN BPEMEHHUA MaTepuan OT NOBbPXHOCTTA.
WanonsBsaiiTe kothepaam 3a nsonauus. MNoacyliete noaroteeHaTa
MOBBPXHOCT C HeXHa CTPys Bb3/lyX OT pbKOXBaTKaTa.

Babenesxka:

3a nokpuTtre Ha nynnara, U3nonaeaiTe Kanuues XuapoKeua.

2. TEXHUKWU 3A MPUNOXXEHWVE

WN3bepeTe OT cneaHuTe 2 TEXHUKN

a) Camo-eLBalla TexHuka — HaHeceTe G-aenial Bond BbpXxy
npenapupaHnTe emain v AeHTUH, 6e3 oTaenHa CTbrka 3a eLBaHe.

6) CenekTMBHO eLBaHe Ha emaiina — npean HaHacsiHe G-aenial Bond
BBPXY eMaiina v AeHTUHa, eLBaiiTe (Npenapupaxuvs) emaiina c
35-40% ren ot chocchopHa kucenmHa 3a 10 cekyHau, npomuiiTe 3a
5 cekyHau 1 neko noacyLueTe.
3abenexka:

HenpenapupahusT emaiin BuHarv Tpsibsa aa 6bae TpeTvpaH ¢

35-40% ren docchopHa kucenuHa 3a 10 cekyHau, NpoMuT ¢ Boga 3a

5 CeKyHaM N HEXHO NOACYLLEH.

HAHACAHE

a) Mpeau HaHacsiHe, pasknaTeTe Aobpe GyTunkata (dur. 1). KanHeTe
HAKOIKO Karki BbpXy YUCT cMecuTeneH cby (dur. 2). BegHara
3aTBOpETe Kanaykara cnep ynotpeba (dwr. 3).

6) BEJHAT'A HaHeceTe BbpXy NpenapupaHnTe eMaiinosm 1
[EHTUHOBW MOBBLPXHOCTY, U3MON3BalKN €HOKPATEH annmKaTop
(Pur. 4).

B) OcraBeTe HeobesnokosiaH 3a 10 cekyHAW cnea kpas Ha
HaHacaHeTo (dur.5).

r) Cnep ToBa, NoAcyLIeTe HaMbIHO 3a 5 cekyHaun ¢ obe3macneHa
Bb3ayLwHa cTpys noq MAKCUMAIHO HansiraHe. Manonssaiite
acnvpatop, 3a [a NpeaoTBpaTuTe pasnpbCekBaHETO Ha aaxeansa
(Pur. 8). KpaitHusaT pesynTat Tpsabsa Aa 6bae ThHbK aaxesvBeH
hunm, ¢ n3rnes Ha 3aCKPeXeHO CTHKITO, KOUTO He ce ABVKU Npu
Mo-HaTaTbLUHO NpUNaraHe Ha Bb3AYLIHO HansaraHe.

Babenexka:

1) Mpu n3BaxxaaHe oT XNaAUIHUK crnej Abro CbXpaHeHue B Hero,
octaBete G-zenial Bond 3a HAKomMko MUHYTU Ha CTaliHa
Temnepartypa.

2) HaHecete G-zenial Bond BegHara, Tbii kaTo MaTepuansT
CbbpXa NeTrnms pasTsop.

3) OTcTpaHeTe M3NULLHKUS MaTepuar, octaHan Bbpxy 3bba (M3BbH
noanexalynTe Ha CBbp3BaHe NOBLPXHOCTY), N3MON3Balku
rbOuyka Unu namyyeH Tyndep, Tbit KaTo UINULIHUSAT MaTepuan
ce oTCTpaHsiBa TPyAHO crie hOTONONIMMEPU3NPaHE.

4) AKO HaHeCceHVAT MaTepuarn ce 3aMbpcu C BoAa, KpbB Unn
CroHKka npeau hoTononMMepuapaHeTo, NPoMUIiTE 1 noacyLeTe
3b6a 1 NoBTOpeTe NpoLieypaTa, Ypea NOBTOPHO HaHACSHE Ha
Mmatepuana.

4. ®OTO-TONMNMEPUSNPAHE
®doTo-nonMmMepusmnpaiiTe, n3nonasaiku hoTo-NoMMepUsmnpaL,
W3TOYHUK Ha BUAMMA cBeTNUHA (dur. 7).

Bpewme 3a ekcnoHauys

Xanorenna / LED (700 mW/cm?) : 10 cekyHam
Mnasmexa gbra (2000 mW/cm?) : 3 cekyHam
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 cekynau

w

AKo HakpalHUKbLT Ha namnata e oTaaneyeH Ha noeeye ot 10mMm ot
NOBBLPXHOCTTA, KOATO Le Gb/le OcBeTsBaHa, NPOMEHeTe BpemMeTo 3a
nonvMepusnpaHe KakTo crieBa:

XanorenHa / LED (700 mW/cm?) : 20 cekyHan

Mnasmvexa gbra (2000 mW/cm?) : 6 cekyHam

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 cekyHan

Babenesxka:

1) ®oTo-nonumepuanpanTe HanbIHO 3a ehEKTUBHO CBBP3BAHE.
[Mo-MankvsT CBETIIMHEH MHTEH3NTET MOXeE Aa NPUHUHN
He[locTaTbyHa afxeans.

2) W3nonasaiiTe 3alUMTeH WWUT UMK oumrna, 3a fia ce npegnasure no
Bpeme Ha (hOTO-NONMMEPU3NPAHETO.

5A. MOCTABAHE HA ®OTO-MONMMEPVSUPALLM KOMMO3UTU U
KOMIMOMEPU
Crieq hoTO-NONMMeEpU3NPaHETO Ha aaxeansa, criefBanTe
VHCTpyKLUMUTE 3a yrnoTpeba Ha Npou3BoauTens, 3a Aa HaHeceTe,
KOHTypUpaTe 1 hoTo-NnosiMmepuanpaTe n3bpaHmns KOMNOo3uT.
5B. MOCTABAHE HA IBOVHO-NONMMEPU3NPALLM KOMMO3UTU
Crieq hOTO-NONMMEPU3NPAHETO Ha afXe3nBa, OcUrypeTe OTAErNHO
hoTo-nonMmepusmpaHe Ha ABONHO-NONMMEPU3NPALLUS KOMMO3UTEH
matepuan. CamononMmepnanpaHeTo CaMoCTOATENHO Lie 0BeAEe 0
He[loCTaTbyHa CUNa Ha CBbP3BAHETO.
6. PUHWPAHE
Kopurupaiite, duHupaiite n nonvpaite Bb3CTaHOBABAHETO,
M3non3Barku CTaHAAPTHU TEXHUKN.

CbXPAHEHUE

CbxpaHsiBaiiTe npu cTaiiHa Temnepatypa (1-28°C) (33.8-82.4°F). Ako He
Ce M3ronaBa 3a NPOABLINKUTENEH Nepuoy OT BpeMe, CbXpaHsiBanTe B
XTaguITHUK.

Cpok Ha CbXpaHeHue: 2 roAuHu oT JataTa Ha NPOU3BOACTBO.

OMNAKOBKHU
1. G-zenial Bond Komnnekt 6ytunka:
5 mL TeuHocT (1), cmecuTeneH cbg (20), duH annukatop (50)
2. G-aenial Bond JonbnHutenHo GyTunka:
5 mL TeuHocT (1)
3. G-aenial Bond Onakoska 3 6yTurku:
5 mL TeyHocT (3)

BHUMAHUE

1. G-eenial Bond e 3ananum. He nanonaeaiTe 61130 [0 OTKPUT Nnambk.
CbxpaHsiBaiiTe faney OT U3TOYHULYM Ha Uckpu. He cbxpaHsiBaiiTe
ronemu KonM4ecTsa Ha efjHo MsicTo. [lpbxTe Janey oT npsika
CnbH4YeBa CBETNMNHA.

. G-eenial Bond e netnus. U3nonaeaiite B Jo6pe NpoBeTpeHn

nometLeHust. MocbBeTBaliTe NaLMeHTUTe Aa AuLuaT npe3 Hoca.

[Mpu KOHTAKT € ounTE, He3abaBHO MPOMUIATE C BOAA U NOTbPCETE

MeauumMHCKa NOMOLL.

. Mpu KOHTAKT C OparnH1TE ThKaHW UMK koxarta, HesabaBHO OTCTpaHeTe

¢ rebuyka nnu namyyeH Tyndep. Cnep 3aBbpLuBaHe Ha

Bb3CTAHOBSIBAHETO, NPOMUIATE OBUIHO C BoAa.

AKo TbKaHWTe, BNesnu B KOHTAKT C MaTepuana, nobenest unu ce

obpasyBa npuLLka, NOCbBETBAlTE NaLMeHTa Ja 0cTaBy 3acerHaTara

obnacT HeobearnokosiBaHa, JokaTo crieauTe n3desHart, obuyainHo 3a

1-2 cegmuum. 3a fa n3berHeTe KOHTaKT, ce MpenopbyBa HaHacsiHe Ha

KakaoBO Macrio B 06rnacTTa, KosiTo He e MokpuTa oT kodepaam.

6. MNpepoTBpaTeTe BAMLIBAHETO I NOMTLLLAHETO Ha MaTepuana.

7. Ako ce pascune Ha MacaTta Wnn Ha rnopa, Hesa6aBHO U3GbpLIETE CbC

cyxa Kbpra.
8. He cmecsaiite ¢ Apyru npoaykTu.
9. M3xBbprieTe BCUYKM OTNAZbLM, CbIMAcHO MECTHUTE pasnopeaou.

ENEEARENNY

o
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Pred pouzitim si peclivé prectéte navod
k pouziti.

G-a&nial™ Bond

JEDNOSLOZKOVE SAMOLEPTACI SVETLEM TUHNOUCI
ADHEZIVUM

Ur¢eno vyhradné k pouZiti ve stomatologické praxi.

DOPORUCENE INDIKACE

1.Bondovani svétlem tuhnoucich kompozit a kyselinou modifikovanych
kompozit (kompomeru) ke strukture zubu.

2.Bondovani duélné tuhnoucich fixanich kompozit a kompozit na
dostavbu pahylu ke struktufe zubu, pokud jsou tyto materialy
vytvrzovany svétlem.

KONTRAINDIKACE

1. Prekryti pulpy.

2.V ojedinélych pfipadech muze vyrobek vyvolat u nékterych osob
precitlivélost. V pfipadé takovéto reakce preruste pouzivani vyrobku a
obratte se na praktického lékare.

NEPOUZIVAT

1.V kombinaci s chemicky tuhnoucimi kompozitnimi pryskyficemi.

2.V kombinaci s materialy obsahujicimi eugenol, protoZze eugenol mize
zpusobit nedostateéné tuhnuti nebo vazebné vlastnosti G-aenial Bond.

3.V kombinaci se znecitlivujicimi pfipravky, protoZe ty mohou zpUsobit
nedostatecné tuhnuti nebo vazebné vlastnosti G-aenial Bond.

4.K bondovani s dualné tuhnoucimi cementy a kompozity k dostavbé
pahylu, pokud tyto materialy nebudou vytvrzovany svétlem.

NAVOD K POUZITi
1.PREPARACE KAVITY

Preparujte zub béZnym zplisobem. Ujistéte se, zda do¢asny material je

peclivé odstranén z povrchu zubu. K ochrané pouzijte koferdam.

Preparované povrchy zubu jemné osuste proudem vzduchu.

Poznamka:

K prekryti pulpy pouzijte hydroxid vapenaty.

2. VOLITELNE TECHNIKY

Vyberte si jednu ze 2 volitelnych technik

a) Samoleptaci technika — naneste G-aenial Bond na preparovanou
sklovinu a dentin bez samostatného kroku leptani.

b) Selektivni leptani skloviny — pfed nanesenim G-zenial Bond na
sklovinu a dentin, 10 sekund naleptavejte (preparovanou) sklovinu
gelem z 35-40% kyseliny fosfore¢né, 5 sekund oplachujte a jemné
osuste.

Poznamka:

Nepreparovanou sklovinu je nutno vzdy 10 sekund leptat gelem z

35-40% kyseliny fosfore¢né, 5 sekund oplachuijte a jemné osuste.

3.APLIKACE

a) Lahvi¢ku G-zenial Bond pied davkovanim dukladné protiepejte
(obr. 1). Nadavkujte nékolik kapek do cisté davkovaci nadobky
(obr. 2). Ihned po pouziti uzaviete uzavérem (obr. 3).

b) IHNED naneste jednorazovym aplikatorem na povrch preparované
skloviny a dentinu (obr. 4).

c) Nechte pusobit 10 sekund po ukonceni aplikace (obr. 5).

d) Poté 5 sekund dikladné osuste proudem vzduchu bez pfimési oleje
pod MAXIMALNIM tlakem. K zabranéni stiikani adheziva pouzijte
vakuové sani (obr. 6). Kone¢nym vysledkem by mél byt tenky film
adheziva vzhledu zamrzlého skla, ktery se pod dal$im tlakem
vzduchu viditelné nepohybuije.

Poznamka:

1) Po dlouhodobém uskladnéni v ledni¢ce nechte G-aenial Bond
nékolik minut pred pouzitim stat pfi pokojové teploté.

2) Ihned naneste G-aenial Bond, protoze material obsahuje tékavé
rozpoustédio.

3) Prebytecny material z povrchu zubu (kromé povrchd, které jsou
uréeny k bondovani) odstrarite houbickou nebo vatovou peletou,
protoze zbytkovy material se po vytvrzeni obtizné odstrariuje.

4) V pripadé kontaminace materialu vodou, krvi nebo slinou jesté
pred vytvrzovanim, zub umyjte a osuste, material znovu naneste
a postup zopakuijte.

4. VYTVRZOVANI
Polymerujte polymera¢ni lampou na viditelné svétlo (obr. 7).

Doba polymerace

Halogen / LED (700 mW/cm?): 10 sekund
Plazmovy oblouk (2000 mW/cm?): 3 sekundy
G-Light (1200 mW/cm?): 5 sekund

V piipadé, Ze hrot svétlovodu je vice nez 10 mm od povrchu uréeného k
osvitu, doba vytvrzovani je uvedena nize.

Halogen / LED (700 mW/cm?): 20 sekund
Plazmovy oblouk (2000 m\W/cm?): 6 sekund
G-Light (1200 mW/cm?): 10 sekund

Poznamka:

muze byt adheze nedostatecna.
2) Béhem vytvrzovani pouzivejte ochranny stit proti svétlu anebo
podobné ochranné bryle. . .
5A. NANASENI VYTVRZENYCH KOMPOZITU A KOMPOMERU
Po vytvrzeni adheziva dodrZujte navod vyrobce k nanaseni,
konturovani a vytvrzovani zvoleného materialu z kompozitni
pryskyfice o ) .
5B. NANASENI DUALNE TUHNOUCICH KOMPOZITU
Po vytvrzeni adheziva dbejte, abyste dualné tuhnouci kompozitni
materiél vytvrzovali samostatné. Pouhé samovytvrzeni ma za
nésledek nedostate¢nou pevnost vazby.
6. DOKONCENI
Vyplii upravte, dokoncete a vylestéte b&znym zptsobem.

USKLADNENi

Skladuijte pii pokojové teploté (1-28°C) (33,8-82,4°F). Pokud adhezivum
nebudete del§i dobu pouzivat, skladujte v ledni¢ce.

Trvanlivost: 2 roky od data vyroby

BALENi
1. G-zenial Bond sada s lahvickou:
5 ml tekutina (1), jednorazova davkovaci nadobka (20), jednorazovy
aplikator jemny (50)
2. G-zenial Bond nahradni naplii lahvicky:
5 ml tekutiny (1)
3. G-zenial Bond baleni 3 lahvicek
5 ml tekutiny (3)

UPOZORNENi

1. G-zenial Bond je hoflavy. Nepouzivejte v blizkosti otevieného ohné.
Chrarite pred zdroji vzniceni. Neskladujte velkd mnozstvi na jednom
misté. Chrarite pred pfimym slunec¢nim svétlem.

2.G-zenial Bond je tékavy. Pouzivejte na dobfe vétraném misté. Poradte
pacientiim, aby dychali nosem.

3.V pripadé zasazeni o¢i ihned vyplachnéte vodou a vyhledejte Iékarskou
pomoc.

4.V pfipadé zasazeni tkané Ust anebo pokozky ihned odstrarite
houbickou a vatovou peletou. Po dokonéeni vyplné dukladné
oplachnéte vodou.

5. Pokud zasazena tkar zbéla, pripadné se na ni vytvori puchyrek,
poradte pacientovi, aby zasazenou oblast nechal v klidu, dokud
pfiznaky nevymizi, obvykle do 1-2 tydnu. Abyste zamezili kontaktu,
doporucujeme nanést na oblast, kterou nemuze pokryt koferdam,
kakaové maslo.

6. Vyhnéte se vdechnuti nebo polknuti materialu.

7.Po vyliti na stdl nebo podlahu ihned setfete suchym hadfikem.

8. Nemichejte s jinymi vyrobky.

9. Odpad zlikvidujte v souladu s mistnimi nafizenimi.

Posledné upravené : 08/2013

Prije uporabe paZljivo progitati upute za
uporabu.

G-a&nial™ Bond

JEDNOKOMPONENTNI SAMOJETKAJUCI SVJETLOSNO
POLIMERIZIRAJUCI ADHEZIV

Samo za struénu stomatoloSku uporabu u preporuc¢enim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

1.Spajanje svjetlosno polimeriziraju¢ih kompozita i kiselinom modificiranih
kompozita (kompomera) za zubno tkivo.

2.Spajanje dvostruko stvrdnjavajucih i nadogradnih kompozita za zubno
tkivo ako se ti materijali polimeriziraju svjetlom.

KONTRAINDIKACIJE

1.Prekrivanje pulpe.

2.U rijetkim slucajevima proizvod moZe uzrokovati osjetljivost kod nekih
osoba. U slu¢aju takvih reakcija valja prekinuti uporabu proizvoda i
obratiti se lijecniku.

NE SMIJE SE KORISTITI

1.U kombinaciji s kemijski stvrdnjavaju¢im kompozitom.

2.U kombinaciji s materijalima koji sadrze eugenol, buduéi da eugenol
moze sprijeciti stvrdnjavanje G-genial Bonda ili njegovo pravilno
spajanje.

3.U kombinaciji sa sredstvima za desenzibilizaciju, budu¢i da ista mogu
sprijeciti stvrdnjavanje G-eenial Bonda ili njegovo pravilno spajanje.

4.U kombinaciji s dvostruko stvrdnjavaju¢im i nadogradnim kompozitima
ako se ti materijali ne polimeriziraju svjetlom.

UPUTE ZA UPORABU
1.PREPARACIJA KAVITETA

Zub preparirati standardnim tehnikama. Provjeriti da je privremeni

materijal potpuno odstranjen s povrsine. Koristiti koferdam za zastitu.

Povrsine prepariranih zubi osusiti blagim puhanjem zraka.

Vazno:

Za prekrivanje pulpe koristiti kalcij hidroksid.

2. MOGUCE TEHNIKE

|zabrati izmedu sljedece 2 tehnike

a) Tehnika samojetkanja — G-aenial Bond nanijeti na izbruSenu caklinu i
dentin, bez posebne faze jetkanja.

b) Selektivno jetkanje cakline — prije nano$enja G-aenial Bonda na
caklinu i dentin, caklinu (izbrusenu) jetkati gelom 35-40%-tne
fosforne kiseline u trajanju od 10 sekundi, isprati 5 sekundi i blago
osusiti.

Vazno:

Nebrusenu caklinu potrebno je uvijek obraditi gelom 35-40%-tne

fosforne kiseline u trajanju od 10 sekundi, isprati vodom 5 sekundi i

blago osusiti.

3.NANOSENJE

a) Prije doziranja dobro protresti bo¢icu G-genial Bonda (Slika 1).
Dozirati nekoliko kapi u ¢istu posudu za doziranje (Slika 2). Bocicu
zatvoriti odmah nakon uporabe (Slika 3).

b) ODMAH nanijeti jednokratnim aplikatorom na preparirane povrsine
cakline i dentina (Slika 4).

c¢) Ostaviti stajati 10 sekundi nakon zavrSetka nano$enja (Slika 5).

d) Zatim temeljito osusiti 5 sekundi bezuljnim zrakom pod
MAKSIMALNIM pritiskom zraka. Koristiti vakuumsko usisavanje kako
bi se sprijecilo prskanje adheziva (Slika 6). Zavrsni rezultat treba biti
tanki adhezivni sloj izgleda smrznutog stakla, koji se vizualno ne
pomice pod daljnjim pritiskom zraka.

Vazno:

1) Nakon vadenja iz hladnjaka nakon dugotrajnog ¢uvanja, G-aenial
Bond ostaviti stajati na sobnoj temperaturi nekoliko minuta prije
uporabe.

2) Odmah nanijeti G-zenial Bond, buduc¢i da sadrzi hlapljivo otapalo.

3) Spuzvicom ili vatom odstraniti viSak materijala sa zuba (osim s
povrsina koje se spajaju), buduéi da je ostatak materijala tesko
odstraniti nakon svjetlosne polimerizacije.

4) Ako se koristeni materijal onecisti vodom, krvlju ili slinom prije
svjetlosne polimerizacije, zub valja oprati i osusiti te ponoviti
postupak ponovnim nano$enjem materijala.

4.SVJETLOSNA POLIMERIZACIJA
Polimerizacija uredajem za polimerizaciju vidljivim svjetlom (Slika 7).
Vrijeme osvjetljavanja
Halogeno svjetlo / LED (700 mW/cm?) : 10 sekundi
Plazma lu¢no svjetlo (2000 mW/cm?) : 3 sekundi

G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekundi

Ako je vrh vodilice za svjetlo vise od 10 mm udaljen od povrsine koja se
osvjetljava, vrijeme svjetlosne polimerizacije iznosi kako slijedi:
Halogeno svjetlo / LED (700 mW/cm?) : 20 sekundi
Plazma lu€no svjetlo (2000 mW/cm?) : 6 sekundi
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekundi

Vazno:

1) Potpuno polimerizirati svjetlom za dobru ¢vrstocu spoja. Maniji
intenzitet svjetla moze uzrokovati nedovoljnu adheziju.
2) Koristiti zastitu od svjetla ili slicnu zastitu za oci tijekom svjetlosne
polimerizacije. i
5A. POSTAVLJANJE SVJETLOSNO POLIMERIZIRAJUCIH
KOMPOZITA | KOMPOMERA
Nakon svjetlosne polimerizacije adheziva pridrzavati se
proizvodacevih uputa za uporabu za postavljanje, oblikovanje i
svjetlosnu polimerizaciju odabranog kompozita. .
5B. POSTAVLJANJE DVOSTRUKO STVRDNJAVAJUCIH KOMPOZITA
Nakon svjetlosne polimerizacije adheziva, dvostruko stvrdnjavajuci
kompozit zasebno polimerizirati svjetiom. Samostvrdnjavanje ¢e
samo uzrokovati nedovoljnu Evrstocu spoja.
6. ZAVRSNA OBRADA
Nakon izrade ispuna, zavr$nu obradu i poliranje izvrsiti standardnim
tehnikama.

CUVANJE

Cuvati na sobnoj temperaturi (1-28°C). Ako se ne koristi duZe vrijeme,
Suvati u hladnjaku.

Rok valjanosti: 2 godine od datuma proizvodnje

PAKIRANJE
1.G-aenial Bond komplet boéice:
5 ml tekucine(1), jednokratna posuda za doziranje (20), jednokratni fini
aplikator (50)
2.G-aenial Bond nadopuna bocice:
5 ml tekucine (1)
3.G-aenial Bond pakiranje 3 bocice:
5 ml tekucine (3)

UPOZORENJE

1.G-zenial Bond je zapaljiv. Ne koristiti ga blizu otvorenog plamena.
Drzati dalje od izvora paljenja. Ne ¢uvati velike koli¢ine na jednom
mjestu. Drzati dalje od direktne sunceve svjetlosti.

2.G-aenial Bond je hlapljiv. Koristiti ga na dobro provjetrenom mjestu.
Pacijentima savjetovati disanje kroz nos.

3.U slu¢aju dodira s o¢ima, odmah isprati vodom i potraZiti lijecnika.

4.U slucaju dodira s oralnim tkivima ili kozom, odmah odstraniti
spuzvicom ili vatom. Nakon zavrSetka izrade rada, temeljito isprati
vodom.

5.Ako tkivo u dodiru s materijalom pobijeli ili se stvori mjehur, pacijenta
uputiti da zahvaceno podrucje ne dira dok obiljezje ne nestane,
obiéno kroz 1-2 tiedana. Za izbjegavanje dodira preporuca se nanijeti
kakao maslac na podrucje koje koferdam ne moze pokriti.

6.1zbjegavati udisanje ili gutanje materijala.

7.Ako se prolije na stolu ili podu, odmah osusiti suhom krpom.

8.Ne mijesati s drugim proizvodima.

9.Sav otpad zbrinuti sukladno lokalnim propisima.

Zadnije izdanje : 08/2013

Hasznalat el6tt az utmutatot
olvassa el figyelmesen!

G-a&nial™ Bond

EGYKOMPONENSU, ONSAVAZO, FENYRE KEMENYEDO ADHEZIV

Felhasznalasat csak szakképzett fogaszati személyzetnek javasoljuk a
megadott felhasznalasi terileten.

AJANLOTT ALKALMAZASI TERULET

1.Fényre keményed6 kompozitok és moédositott kompozitok
(kompomerek) ragasztasa a fogszerkezethez

2. Dualkotés(i ragaszto- és csonkfelépité kompozitok ragasztasa a
fogszerkezethez, amennyiben azok fénypolimerizalasra kertinek

ELLENJAVALLATOK

1. Pulpasapkéazas.

2.A termék ritkan érzékenységi reakciot valthat ki egyes személyeken.
Amennyiben hasonlét tapasztal, fliggessze fel a termék hasznalatat,
és paciense forduljon szakorvoshoz.

NEM ALKALMAZHATO AZ ALABBI ESETEKBEN

1. Kémiai kétésii kompozit rezinek alkalmazasakor

2. Eugenolt tartalmazé anyagok alkalmazasakor, melyek gatolhatjak a
G-aenial Bond megfelel6 megszilardulasat, illetve régzileset

3. Erzékenységet csokkentd anyagok alkalmazasakor, melyek gatolhatjak

a G-aenial Bond megfelel6 megszilardulasat, illetve régzulését

4.Dualkotésti rogzité- és csonkfelépité kompozitok alkalmazasakor,
amennyiben ezek az anyagok nem kertilnek fénypolimerizalasra

HASZNALATI UTMUTATO
1.A KAVITAS PREPARALASA

Alakitsa ki a kavitast hagyomanyos médon. Gondosan tavolitson el a

felszinrdél minden ideiglenes anyagmaradékot. A védelem érdekében

hasznaljon kofferdamot.

Enyhe levegéarammal széritsa meg a preparalt fogfelszint.

Megjegyzés:

Pulpasapkézéshoz hasznéljon kalcium-hidroxidot.

. LEHETSEGES TECHNIKAK

Valassza ki az alabbi 2 technika egyikét

a) Onsavazé technika — killén savazasi Iépés nélkil applikalja a
G-aenial Bond-ot a preparalt zomanc- és dentinfelszinre.

b) A zomanc savazasa — a G-aenial Bond zomancra és dentinre t6rténd
felvitelét megeléz6en a preparalt zomancfelszinre 10 masodpercre
vigyen fel 35-40%-os foszforsav-zselét, majd mossa le vizzel 5
masodpercig, és 6vatosan szaritsa meg.

Megjegyzés:

A preparalatlan zomancfelszint minden esetben savazza 10

maésodpercig 35-40%-os foszforsav-zselével, majd mossa le vizzel 5

masodpercig, és dvatosan szaritsa meg.

. APPLIKALAS

a) Az adagolas elétt alaposan razza fel a G-aenial Bond tvegét
(1. &bra). Adagoljon ki néhany cseppet egy tiszta adagol6 talba
(2. &bra). A kupakot az adagolast kévetden azonnal helyezze vissza
(3. bra).

b) AZONNAL vigye fel a preparalt zomanc- és dentinfelszinre az
eldobhaté applikator segitségével (4. abra).

c) A felvitel utan 10 masodpercig hagyja érintetlendl (5. abra).

d) Ezt kévetéen 5 masodperc alatt alaposan szaritsa le olajmentes,
szaraz levegdvel, MAXIMALIS légnyomassal. Hasznaljon elszivast,
igy megeldzheti az adheziv szétfrécskolését (6. abra). A
végeredmény egy vékony, érdes adheziv film, melynek megjelenése
a fagyott Gvegre hasonlit, és tovabbi légnyomasra nem mozdul el.
Megjegyzés:

1) Amennyiben hosszan tart6 tarolas utan veszi elé a G-aenial
Bond-ot a hiitészekrénybdl, a hasznalat megkezdése elétt hagyja
néhany percig szobahémérsékleten allni.

2) A G-aenial Bond illékony oldoszert tartalmaz, ezért azonnal
applikalja.

3) Tavolitsa el a fogon maradt felesleges anyagot (az 6sszes nem
bondozand¢ fellletrél) egy vattagomboéc vagy szivacsdarab
segitségével, mivel az anyagfelesleg eltavolitasa a fénykezelés
utan elég nehéz.

4) Amennyiben a fénykezelés elétt az anyag vizzel, nyallal vagy
vérrel szennyezédik, mossa és széritsa le a fogat, majd ismételje

| meg az anyag felvitelét.

. FENYKEZELES

Fénykezelje az anyagot egy lathaté fényt kibocsaté fénypolimerizald

készulékkel (7. abra).

Megvilagitasi id6:

N

w

IS

Halogén / LED (700 mW/cm?): 10 masodperc
Plazmaiv (2000 mW/cm?): 3 masodperc
G-Light (1200 mW/cm?): 5 masodperc

Amennyiben a fényvezet csor a felszintél tébb mint 10 mm-re van,
akkor az alabbi megvilagitasi idoket hasznalja:

Halogén / LED (700 mW/cm?): 20 masodperc

Plazmaiv (2000 mW/cm?): 6 masodperc

G-Light (1200 mW/cm?): 10 masodperc

Megjegyzés:
a) A megfeleld kétés érdekében a fénykezelési eljarast maradéktalanul
végezze el. Az alacsonyabb fényero elégtelen adhézidhoz vezethet.
b) A fénykezelés ideje alatt viseljen véddpajzsot vagy mas, a szemet
védd eszkozt. . )
5A. A FENYRE KEMENYEDO KOMPOZITOK ES KOMPOMEREK
APPLIKALASA
Az adheziv fénykezelését kdvetéen a kompozit behelyezését,
kontarozasat és fénykezelését a valasztott anyag gyartdjanak
utmutatésa alapjan végezze el. o
5B. DUALKOTESU KOMPOZITOK APPLIKALASA
Az adheziv fénykezelését kbvetden a dualk6tésii kompozitot
kulonalloan fénykezelje. Az 6nkétés nem biztosit megfeleld rogzitést.
6. FINIROZAS
|gazitsa, finirozza és polirozza a helyredllitast hagyomanyos médon.

TAROLAS

Szobahémérsékleten tarolando (1-28°C) (33,8-82,4°F). Amennyiben
hosszabb ideig nem hasznélja, tarolja hlitészekrényben.
Eltarthatosag: gyartastol szamitott 2 év

KISZERELESEK
1. G-zenial Bond Bottle készlet:
5 mL folyadék (1), eldobhat6 adagolétalka (20), eldobhaté applikator
(finom) (50)
2.G-zenial Bond Bottle utantélts:
5 mL folyadék (1)
3. G-zenial Bond 3-bottle Pack:
5 mL folyadék (3)

FIGYELMEZTETES

1.A G-aenial Bond gyulékony anyag. Ne hasznalja nyilt lang mellett.
Tartsa tavol a gyUjtoforrasoktol. Ne taroljon nagy mennyiséget egy
térben. Kézvetlen napfénytdl tartsa tavol.

2.A G-aenial Bond illékony. Megfelel6 szell6zés(i helyen hasznalja.
Javasolja paciensének, hogy orron kereszttil Iélegezzen.

3.Amennyiben az anyag a szembe kertl, azonnal 6blitse ki és forduljon
orvoshoz.

4. Amennyiben az anyag a nyalkahartyara vagy a bérre kertl, azonnal
tavolitsa el egy szivacs- vagy vattadarab segitségével. A helyreallitas
befejezése utan alaposan &blitse le vizzel.

5. Amennyiben az anyaggal érintkezd szdvet kifehéredik vagy
felhdlyagosodik, tanacsolja paciensének, hogy hagyja érintetlenil a
tertletet az elvaltozas eltlinéséig. Ez altalaban 1-2 hetet vesz igénybe.
Az érintkezés elkeriilése érdekében a kofferdammal nem fedett
terileteken kakaovaj hasznélata ajanlott.

6. Kerilje el az anyag lenyelését vagy belélegzését.

7.Amennyiben a munkapultra vagy a féldre csdppen, azonnal térélje fel
egy szaraz ruhaval.

8.Ne keverje 6ssze mas termékekkel.

9.A hulladékot a helyi szabalyoknak megfeleléen semmisitse meg.

Utoljara médositva : 08/2013

Przed uzyciem przeczytaj uwaznie
instrukcje stosowania.

G-a&nial™ Bond

JEDNOSKEADNIKOWY SAMOWYTRAWIAJACY SYSTEM tACZACY
UTWARDZANY SWIATLEM

Wytacznie do stosowania przez lekarza dentyste wedtug zalecanych
wskazan.

WSKAZANIA

1.taczenie $wiattoutwardzalnych kompozytéw i kompozytow
modyfikowanych kwasami (kompomeroéw) z tkankami zeba

2.tgczenie podwdjnie wigzacych kompozytéw do osadzania i odbudowy
zrebu korony do tkanek zeba pod warunkiem, ze sg to materiaty
utwardzane $wiattem

PRZECIWWSKAZANIA

1. Pokrycie obnazonej miazgi.

2.W rzadkich przypadkach, u niektérych oséb produkt moze wywotaé
alergie. Jezeli dojdzie do takich reakcji, nalezy przerwa¢ stosowanie
produktu i skonsultowac sig z lekarzem.

NIE STOSOWAC

1. W potaczeniu z wigzgcymi chemicznie zywicami kompozytowymi.

2. W potaczeniu z materiatami zawierajgcymi eugenol, gdyz eugenol
moze hamowac wiasciwe wigzanie lub taczenie G-zenial Bond.

3.W potaczeniu ze $rodkami do znoszenia nadwrazliwosci, gdyz srodki te
moga hamowac wiasciwe wigzanie lub tgczenie G-aenial Bond.

4.\W potgczeniu z podwdjnie wigzgcymi kompozytami do osadzania
i odbudowy zrebu korony w przypadku, gdy nie sg to materiaty
utwardzane $wiattem.

INSTRUKCJA STOSOWANIA
1. PREPARACJA UBYTKU

Ubytek opracowaé w standardowy sposéb. Upewni¢ sie, ze materiat

tymczasowy zostat catkowicie usunigty z powierzchni. Zastosowaé

koferdam do ochrony przed dostepem wilgoci. Opracowane
powierzchnie zgba osuszy¢ delikatnym strumieniem sprezonego
powietrza.

Uwaga:

Do przykrycia miazgi stosowa¢ preparat wodorotlenkowo wapniowy.

2. ALTERNATYWNE TECHNIKI

Wybra¢ jedng z 2 nastepujgcych technik

a) Technika samotrawigca — natozy¢ G-aenial Bond na oszlifowane
szkliwo i zebing z pominieciem oddzielnego etapu wytrawiania.

b) Wytrawianie selektywne szkliwa — przed natozeniem G-zenial Bond
na szkliwo i zgbing, szkliwo (oszlifowane) wytrawi¢ przez 10 sekund
zelem kwasu fosforowego o stezeniu 35-40%, nastgpnie przez
5 sekund sptuka¢ wodg i delikatnie osuszyc.

Uwaga:

Nieoszlifowane szkliwo powinno by¢ zawsze wytrawiane przez

10 sekund zelem kwasu fosforowego o stezeniu 35-40%, nastgpnie

przez 5 sekund ptukane wodg i delikatnie osuszone.

3.APLIKACJA

a) Przed uzyciem doktadnie wstrzgsng¢ butelke G-aenial Bond (ryc. 1).
Odmierzy¢ kilka kropel do czystego pojemniczka (ryc. 2).

Zakreci¢ butelke bezposrednio po uzyciu (ryc. 3).

b)NATYCHMIAST natozy¢ na powierzchnie spreparowanego szkliwa

i zebiny przy pomocy jednorazowej koncowki aplikacyjnej (ryc. 4).

c) Pozostawi¢ na 10 sekund po zakonczeniu aplikacji (ryc. 5).

d) Potem osuszy¢ doktadnie przez 5 sekund MAKSYMALNIE silnym nie
zawierajgcym oleju strumieniem sprezonego powietrza. Uzy¢ ssaka,
by zapobiec rozpryskiwaniu sie systemu tgczacego (ryc. 6).
Rezultatem koricowym powinna by¢ cienka, chropowata, adhezyjna
warstwa o wygladzie zmrozonego szkta, ktéra nie bedzie porusza¢
sig pod strumieniem powietrza.

Uwaga:

1) Po dtuzszym przechowywaniu w lodéwce, przed uzyciem
pozostawi¢ G-genial Bond na kilka minut w temperaturze
pokojowej.

2) G-aenial Bond naktada¢ bezposrednio po pobraniu, gdyz materiat
zawiera lotny rozpuszczalnik.

3) Usuna¢ nadmiar materiatu z powierzchni zeba (innych niz
podlegajace taczeniu) przy pomocy gabki lub wacika, poniewaz po
utwardzeniu jest on trudny do usunigcia.

4) Jezeli natozony materiat zostat przed utwardzeniem $wiattem
zanieczyszczony wodg, krwig lub $ling, zmy¢ i wysuszy¢ zab oraz
powtdrzy¢ procedure ponownie naktadajgc system taczacy.

4.UTWARDZANIE SWIATLEM

Utwardzi¢ $wiattem uzywajgc lampy emitujgcej $wiatto widzialne

(ryc. 7).

Czas naswietlania

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 sekund
tuk plazmowy (2000 mW/cm?) : 3 sekundy
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekund

W przypadku, gdy koncéwka $wiattowodu jest oddalona o wiecej niz
10mm od naswietlanej powierzchni, czas naswietlania powinien by¢
nastepujacy:

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 sekund

tuk plazmowy (2000 mW/cm?) : 6 sekund

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekund

Uwaga:
1) Aby uzyskac¢ skuteczng site potgczenia system tgczgcy musi by¢
catkowicie utwardzony.
2)Podczas naswietlania uzywac okularéw lub innych oston ochronnych
dla oczu.
5A. NAKEADANIE SWIATLOUTWARDZALNYCH KOMPOZYTOW
| KOMPOMEROW
Po utwardzeniu systemu tgczgcego, wybrany materiat kompozytowy
natozy¢, uksztattowac¢ i utwardzi¢ $wiattem zgodnie z instrukcjg
producenta. ) )
5B. NAKLADANIE KOMPOZYTOW O PODWOJNYM WIAZANIU
Po utwardzeniu systemu taczacego takze kompozyt podwojnie
wigzacy musi by¢ oddzielnie utwardzony $wiattem. Samo chemiczne
wigzanie nie zapewni wiasciwej adhezji.
6.OPRACOWANIE
Wypetnienie dopasowac, opracowac i wypolerowac¢ w standardowy
sposoéb.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w temperaturze pokojowej (1-28°C). Jezeli materiat nie
jest uzywany przez dtuzszy okres czasu, przechowywa¢ w chtodziarce.
Okres przydatnosci do uzycia: 2 lata od daty produkcji.

OPAKOWANIA
1. Zestaw G-aenial Bond w butelce:
5 mL ptyn(1), jednorazowy pojemnik do pobierania (20), jednorazowa
koncéwka aplikacyjna (50)
2. Uzupetnienie G-aenial Bond w butelce:
5 mL ptyn (1)
3. G-zenial Bond opakowanie 3-butelkowe:
5 mL ptyn (3)

SRODKI OSTROZNOSCI

1. G-zenial Bond jest substancjg tatwopalng. Nie stosowaé¢ w poblizu
otwartego ognia. Trzymac z dala od zrédet zapalnych.

Nie przechowywaé duzych ilosci materiatu w jednym miejscu.
Chroni¢ przed bezposrednim $wiattem stonecznym.

2.G-zenial Bond jest substancjg lotng. Stosowa¢ w pomieszczeniach
dobrze wentylowanych. Zaleca¢ pacjentom oddychanie przez nos.

3.W przypadku kontaktu z gatkg oczng, natychmiast sptuka¢ wodg
i skonsultowac sig z lekarzem specjalistg.

4. W przypadku kontaktu z btong $luzowg jamy ustnej lub skoéra,
niezwtocznie usung¢ ggbka lub wacikiem. Po opracowaniu wypetnienia,
sptukac doktadnie woda.

5.Gdy bfona $luzowa w zetknieciu z materiatem staje sig biata lub tworzy
sie pecherz, poinstruowa¢ pacjenta, aby nie dotykat zmienionej tkanki
do momentu ustgpienia zmian, zwykle przez okres 1-2 tygodni. W celu
uniknigcia kontaktu, na obszary nie przykryte koferdamem zalecane
jest natozenie masta kakaowego.

6. Chroni¢ pacjenta przed wdychaniem lub potknigciem materiatu.

7. Materiat rozpry$niety na blacie lub podtodze od razu usungé¢ suchg
Scierka.

8. Nie mieszac¢ z innymi produktami.

9. Wszelkie odpady utylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lokalnymi.

Ostatnia aktualizacja: 08/2013

Tnainte de utilizare, cititi cu atentie
instructiunile de folosire.

G-anial™ Bond

ADEZIV FOTO-POLIMERIZABIL AUTO-DEMINERALIZANT MONO
COMPONENT

A se utiliza doar de catre medicii stomatologi conform indicatiilor
recomandate.

INDICATII RECOMANDATE

1. Adeziunea compozitelor foto-polimerizabile si a compozitelor modificate
cu acid (compomeri) la structura dentara.

2. Adeziunea cimenturilor duale si a compozitelor pentru refaceri de
bonturi la structura dentara doar in cazul in care aceste materiale sunt
foto-polimerizate.

CONTRAINDICATII

1. Coafaj direct.

2.n cazuri rare produsul poate cauza sensibilitate la anumite persoane.
Daca apar astfel de reactii, incetati utilizarea produsului si adresati-va
unui medic.

ANU SE UTILIZA

1.In combinatie cu compozite rasinice polimerizate chimic.

2. In combinatie cu materiale ce contin eugenol deoarece eugenolul poate
impiedica G-zenial Bond sa faca prizé sau s& adere in mod corect.

3.In combinatie cu desensibilizante deoarece acestea pot impiedica
G-eenial Bond sa fac prizé sau sa adere in mod corect.

4.In combinatie cu cimenturi cu polimerizare duald si cu compozite pentru
refaceri de bonturi fn cazul in care aceste materiale nu vor fi
foto-polimerizate.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

1. PREGATIREA CAVITATII

Pregatiti dintele utilizand tehnicile standard. Asigurati-va ca ati

indepartat complet materialele provizorii de pe suprafata. Utilizati diga

pentru protectie. Uscati usor suprafata pregétita a dintelui cu o seringa
cu aer.

Nota:

Pentru coafajul direct utilizati hidroxid de calciu.

OPTIUNI DE LUCRU

Alegeti una din urmatoarele 2 tehnici de lucru

a) Tehnica auto-demineralizanta — aplicati G-aenial Bond pe smaltul si
dentina pregatite cu ajutorul frezei, fara demineralizare separata.

b) Demineralizare selectiva a smaltului — nainte de aplicarea lui
G-zenial Bond pe smalt si dentina, demineralizati smaltul (frezat) cu
gel de acid fosforic 35-40% timp de 10 secunde, clatiti 5 secunde si
uscati usor.

Nota:

Smaltul care nu a fost pregatit cu ajutorul frezei trebuie intotdeauna
tratat cu gel de acid fosforic 35-40% timp de 10 secunde, clatit cu
apa 5 secunde si uscat usor.

. APLICARE

a)Inainte de dozare, agitati bine flaconul de G-genial Bond (Fig. 1).
Dozati cateva picaturi intr-un godeu curat (Fig. 2). Inchideti capacul
flaconului imediat dupa utilizare (Fig. 3).

b)Aplicati IMEDIAT pe suprafetele pregatite ale smaltului si dentinei

utilizand aplicatorul de unica folosinta (Fig. 4).

c) Asteptati timp de 10 secunde dupa finalizarea aplicarii (Fig. 5).

d)Apoi, uscati bine timp de 5 secunde cu aer necontaminat cu ulei la
presiune MAXIMA. Utilizati aspiratie vacuum pentru a preveni
difuzarea adezivului (Fig. 6). Rezultatul final trebuie sa fie un film
adeziv subtire care are aspectul sticlei inghetate si care nu se misca
vizibil la presiunea aerului.

Nota:

1) Atunci cand G-aenial Bond a fost refrigerat o perioada mai lunga
de timp, lasati-l sa stea cateva minute la temperatura camerei
nainte de utilizare.

Aplicati G-zenial Bond imediat deoarece materialul contine un

solvent volatil.

indepartati excesul de material ramas pe dinte (in afara celui aflat

pe suprafetele ce necesita adeziune) utilizand un burete sau o

buletd deoarece materialul rezidual este greu de indepartat dupa

foto-polimerizare.

in cazul in care materialul aplicat este contaminat cu apa, sange

sau saliva inainte de foto-polimerizare, spalati si uscati dintele si

repetati procedeul prin reaplicarea materialului.

.FOTO-POLIMERIZARE

Foto-polimerizati utilizand o lampa de polimerizare cu lumina vizibila

(Fig. 7).

Timp de iradiere

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 secunde
Plasma (2000 mW/cm?) : 3 secunde
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 secunde
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Tn cazul in care varful Iampii de foto-polimerizare este pozitionat la mai
mult de 10 mm departare de suprafata care trebuie iradiata,
foto-polimerizati conform timpilor de mai jos:

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 secunde
Plasma (2000 mW/cm?) : 6 secunde
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 secunde

Nota:

1) Foto-polimerizati complet pentru a obtine o putere de adeziune
eficienta. O intensitate mai scazuta a luminii poate cauza o adeziune
insuficienta.

2) Utilizati ochelari de protectie sau alt dispozitiv similar in timpul
foto-polimerizarii.

5A. APLICAREA COMPOZITELOR $I COMPOMERILOR
FOTO-POLIMERIZABILE
Dupa foto-polimerizarea adezivului, urmatj instructiunile de folosire
ale producatorului pentru a aplica, contura si foto-polimeriza
compozitul rasinic ales. B

5B. APLICAREA COMPOZITELOR CU POLIMERIZARE DUALA
Dupa foto-polimerizarea adezivului, foto-polimerizati compozitul cu
polimerizare duald separat. In cazul in care se opteaza numai pentru
auto-polimerizare, acest lucru va determina o putere de adeziune
insuficienta.

6. FINISAREA

Ajustati restaurarea, finisati si lustruiti utilizand tehnicile standard.

DEPOZITARE

Depozitati la temperatura camerei (1-28°C) (33.8-82.4°F). Daca nu se
utilizeaza o perioada mai lunga de timp, depozitati la frigider.
Valabilitate pe raft: 2 ani de la data fabricarii.

AMBALARE
1. G-zenial Bond Bottle Kit:
5 mL lichid (1), godeu de unica folosinta (20), aplicatoare de unica
folosinta (50)
2. G-zenial Bond Bottle Rezerva:
5 mL lichid (1)
3. G-aenial Bond Pachet 3-flacoane :
5 mL lichid (3)

ATENTIE

1. G-zenial Bond este inflamabil. A nu se utiliza in apropierea unei flacari
libere. A se feri de surse de aprindere. A nu se depozita cantitati mari
intr-o singura zona. A se feri de lumina solara directa.

. G-zenial Bond este volatil. A se utiliza intr-un spatiu bine ventilat.
Sfatuiti pacientii s& respire pe nas.

. In cazul contactului cu ochii, clatiti imediat cu apa si adresati-va unui
medic.

.Tn cazul contactului cu tesutul oral sau cu pielea, indepértati imediat cu
un burete sau cu o buleta. Dupa terminarea tratamentului de
restaurare, clatiti cu apa.

. Daca tesutul care a intrat in contact cu materialul capata culoarea alba
sau formeaza o pustuld, sfatuiti pacientul sa nu atinga zona afectata
pana cand semnul dispare, de obicei in 1-2 saptamani. Pentru a se
evita contactul, este recomandata izolarea zonei care nu este acoperita
de diga cu unt de cacao.

6. Evitati inhalarea sau ingestia materialului.

7. La contactul cu masa sau podeaua, stergeti imediat cu o carpa uscata.

8. A nu se amesteca cu alte produse.

9. Evacuati toate deseurile conform legislatiei locale.

5w N
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BHUMATENBHO NPOYMUTANTE UHCTPYKLINIO
nepez npUMeHeHeMm.

G-anial™ Bond
lenuan BoHpg

OHOKOMIMOHEHTHbI CAMOMPOTPABIMBAIOLLIN
CBETOOTBEPXOAEMbIV AFE3VB

MaTeleaJ'l npeaHasHa4eH TonbKo Ans I'IpOd)eCCI/IOHaJ'IbHOI'O NPUMEHeHus B
COOTBETCTBUM C MOKa3aHWSIMU, ONUCaHHBIMW B HACTOsILLEN WHCTPYKLUN.

MOKA3AHUA K MPUMEHEHUIO

1. EOH[ZLI/IHI' CBETOOTBEPXKAAEMbIX KOMMO3UTOB U MO[ZLMQ)MuMpOBaHHbIX
KOMMO3UTOB (KOMMOMEPOB) K CTPYKTypam 3y6oB.

2.BOHAVHT K CTPYKTYpaM 3y60B (OUKCHPYIOLLIMX KOMMO3UTOB [BOVHOMO
OTBEPXKAEHWUSI U KOMMNO3WUTOB Aif1s BOCCTAHOBINEHUS! KynbTU 3y6a ABOMHOMO
OTBEPXAEHUSA B TEX Cny4asx, ecnv 3Tn marepuarbl CBETOOTBEPXKAAEMbI.

NPOTUBOMOKA3AHUA

1.TMpsimoe nepekpbITE NYbMb.

2.B peaKux crnyvasax y HeKOTopbIX NauneHToB Haﬁﬂ}oﬂaﬂa(}b noBblLLEHHasa
YyBCTBUTENBHOCTb K MaTepuary. B cryyae BO3HUKHOBEHUS! annepruieckux
peakuyin HeoBXOAUMO MPeKkPaTUTL UCTONb30BaHKe MaTepuana
0BpaTUTLCS K Bpady COOTBETCTBYIOLLEN CrieLmanvsaLmm.

HE MPUMEHATb

1.B KOMGBMHALMM C KOMMO3UTaMK XUMUHYECKOTO OTBEPXKAEHNS!.

2.B koMBUHaLWKM C MaTepuanamm, COAepXaLLyMm 3BreHor, Tak Kak 3BreHorn
MOXET BOCMPENnsATCTBOBaTb HaAexallemy OTBepXKOeHWUo 1 aareavm
G-eenial Bond.

3.B komMBrHaLmm ¢ aeceHcnbunusaTopamu, Tak kak feceHcubunmsaTtops!
MOryT BOCMPENSTCTBOBATL HaZlNexalliemMy OTBEpXKAEHIO U aareanm
G-zenial Bond.

4.B koMBUHaLWMM C COUKCUPYIOLLMIMI KOMMO3WUTaMW [ABOVIHOrO OTBEPXKAEHUS 1
KOMMO31TaMU [11s1 BOCCTAHOBIEHWS KyTbTy 3y6a BOVHOrO OTBEPXKAEHWS B
cnyyasix, ecrv 3T Matepuarsl HE ceeTooTBepXXaaeMb.

WHCTPYKLMA MO IKCMITYATALUN
1. MOArOTOBKA MONOCTA

OtnpenapupyiiTe 3y6, NPUMeHsst CTaHAAPTHYIO TEXHUKY. Y6eauTtecs, 4to

OCTaTKN BPEMEHHbIX MaTepuarnoB NOMHOCTLIO yAaneHbl C MOBEPXHOCTU

paboyeit obnactvi. [ina 3almTbl NpUeratoLLmX TKaHe UCronbaynTe

pab6ep-aam. MpocyLunTe NOArOTOBNEHHbIE NOBEPXHOCTY, Crierka obayBast
nx Bo3zlyxom 6e3 nprmeceit.

Mpumvevarve:

[1ns nepekpbITUS NynbMbl MCNOMb3YNTE MMAPOOKNCH KanbLnS.

2. METOOVKN PABOTbI

BhibepuTe oaHy 13 ABYX METOAUK paboTbl:

a) Metoauka camonpoTpaenvBaHus — Hanecute G-genial Bond Ha
obpaboTaHHble MOBEPXHOCTU 3Manu 1 AGHTVHA, MUHYS OTAernbHbIA 3Tarn
NpOTPaBMMBaHMS.

b) N3BupatensHoe npoTpaBnuBaHve amanu — nepes HaHeceHnem G-zenial
Bond Ha amarnb 1 AeHTVH NponsseauTe NpoTpaBnuBaHne
0bpaboTaHHo amManu: HaHecuTe renb 35-40% thocthopHOI KUCTOThI,
octaBbTe Ha 10 cekyH, 3aTeM NPOMOViTE BOZO B TedeHne 5 cekyHa v
aKKypaTHO MpocyLunTe.

Mpumeyanme:

HeobpabotaHHyto amans BCEIMJA cneayet npoTpaBnueaTth: HaHecuTe

renb 35-40% dhocdopHol KUCroTel, ocTaBbTe Ha 10 cekyHA, 3aTem

NpOMONTE BOAO B TEYEHWE 5 CeKyH/] 1 akkypaTHO MpocyLLnTe.

3.HAHECEHME MPEMAPATA

1) Mepen Tem, Kak BblAABNMBATL NPENapat, XOpPOLLO BCTPSIXHUTE BYThINOouKy
G-aenial Bond (Puc. 1). BblaaBnte Heckonbko Kaness matepuana Ha
YUCTBIV Brok Ans 3amelumnsanmns (Puc. 2). Cpady xe NioTHO 3akpoite
hnakoH KpbiLLKon (Puc. 3).

2) CPABY XE HaHecuTe MaTepuan Ha NoAroTOBMEHHbIE NOBEPXHOCTU
3Many 1 AEHTMHa C MOMOLLIbIO OIHOPa30BOro annnvkaropa (Puc. 4).

3) Mocre HaHeceHus faiiTe matepuary NnoAcoXHYTh B TedeHune 10 cekyHa
(Puc.5).

4) 3aTeMm TLIATENbHO NPOCYLLNTE B TEYEHWe 5 cekyHA CTpyel Bosayxa 6e3
npvmeceit non, MAKCUMAJTIbHBIM paenexviem. Bo nabexanvie
pasbpblarvBaHus aareavBa UCMonb3yiiTe BakyyMHbIl oTcoc (Puc. 6). B
pesyrnbTaTe [oIKHa MOoMy4MTLCS TOHKas LLiepoxoBaTas nreHka aareanea,
BHELLIHe NOXOXasi Ha MaTUPOBaHHOE CTEKI0, KOTOpasi He CABUraeTcst Mog,
[anbHenLLIMM BO3[einCcTBIeM CTPYV BO3ayXa.

MpymvevaHus:

1) Mocne ponroro xpaHeHusi G-genial Bond B xonoaunbHyiKe nepes ero
npYMeHeH1eM crieayeT AaTb npenapary NnocToATb HECKOMBbKO MUHYT
npy KOMHAaTHO TemnepaType.

2) HaHocute G-genial Bond cpasy e, Tak Kak OH COAEPXKMUT NeTyuni
pacTBopUTEb.

3) YganuTe U3nuLkv MaTepuarna, OCTaBLLMECs Ha MOBEPXHOCTY 3y6a
(3a MCKITIoYEHEM NMOBEPXHOCTEN, NoanexaLLmx 6oHaVHry) ¢
MOMOLLIbIO ryGKV UK BATHOTO TaMMOHa, Tak Kak X CIIOXHO yaanuTb
no3aHee, Nocrie CBETOOTBEPKAEHUS.

4) Ecnu o cBETOOTBEPXK/AEHS! IOBEPXHOCTL MaTepuana Gbina
3arpsi3HeHa BOZIOM, KPOBBIO WK CTIIOHOM, MPOMOITE W MpocyLunTe 3y6
CHOBa U MOBTOPMTE MPOLIEAYPY HAaHECEHUS MaTepuana.

4.CBETOOTBEPXOEHVE

MpousseanTe CBETOOTBEPXKAEHNE C MOMOLLIbIO (HOTOMONMMEPU3ALIMOHHOM

YCTaHOBKY C [ANIMHO BOMHbI BUAMMOTO crektpa (Pvic. 7).

Bpewms 06nyyerns

[anoreH / LED (700 mB/cm?) : 10 cekyHa
MnaamenHas ayra (2000 mB/cm?) : 3 cekyHab!
G-Light (1200 mB/cm?) : 5 cekyHz,

B cryyae ecnm HakoHeUHWK UCTOYHMKa cBeTa HaxoauTcst Gonee yem B 10
MM OT 06rny4aeMoi NOBEPXHOCTY, CBETOOTBEPXKAEHUE NPOBOANTCS B
TeYeH1e CreaytoLLIEro BPeMEeHN:

"anorex / LED (700 mB/cm?) : 20 cekyHa

MnasvexHas gyra (2000 mB/cm?) : 6 cekyHa,

G-Light (1200 mB/cm?) : 10 cekyHa,

MpumedaHus:

1) MpoBoaKTe NOSHOE CBETOOTBEPKAEHME [1J151 AOCTVDKEHS| MaKCUMArTbHOM
MPOYHOCTY afreani. MoHWKeHHast MHTEHCHBHOCTb CBETOBOTO W3My4eHNst
MOXET MPUBECTN K HEAOCTATOUHOM CTEMEHM afresnu.

2) Bo Bpems CBETOOTBEPX/AEHMS MOSb3YWTECH 3ALLMTHOM 3KpaHUPYIOLLe
Haca/IKon U ApYrMm1 CPEACTBaMM 3aLLMTbI OPraHoB 3pEHUS.

5A. HAHECEHWE CBETOOTBEPXXOAEMbIX KOMMO3UTOB U
KOMIMOMEPOB
Mocne cBeToOTBEPXAEHUSA afre3vBa criefyiTe MHCTPYKLMAM
npoussoauTerns no HaHeCeHWo, OKOHTYPUBaHUIO 1 CBETOOTBEPXKAEHNIO
BbIGpaHHoro Bamy KOMMoauTHOro Matepuana.

5B. HAHECEHWE KOMIMO3WTOB IBOMHOIO OTBEP>XOEHWA
lMocrie cBeToOTBEPXAEHNS afresnBa obsizaTensHO NpoBeauTe
oTAenbHoe CBETOOTBEPX/EHE KOMMO3UTHOTO MaTepuara [BOHOro
oTBepXxAeHMs. TOMbKO XMMUYECkoe OTBepXIeHe Nofo6Horo MaTepuana
He MO3BOJUT AOBUTLCS HY)XXHOM MPOYHOCTY afresnu.

6.0KOHYATENBbHASA OBPABOTKA

lMpoBeauTe pecTaBpaLyio, a 3aTeM ee OKOHuYaTerbHY 06paboTky 1

TMONMPOBKY C MPYMEHEHEM CTaHAaPTHbIX METOZOB.

XPAHEHUE

XpaHuTb Npu komHaTHol Temnepatype (1-28°C) (33.8-82.4°F). Ecrm
npenapat He UCroNb3yeTcs JoNToe BpeMsi, XpaHUTb B XONOANbHYIKE.
CpOK roHOCTI: 2 roAa OT yKa3aHHOW 1aTbl NPOM3BOACTBA.

YNAKOBKU
1.G-zenial Bond Habop ¢ conakoHom:
5 mn xuakocTy (1), ogHopasoBsble 6roku Ans 3ameLunsanvs (20),
ofHopasoBble MuUkpoanmnnukatopsl (50)
2.G-zenial Bond ®nakoH oTAenbHO:
5 mn xuakoctu (1)
3.G-zenial Bond Ynakoska 3 conakoHa:
5 M xuakocTy (3)

MEPbI MPEAOCTOPOXHOCTU

1.G-aenial Bond ABnsieTcA orHeonacHsbIM BelLecTsoM. He 1crnonb3osats
B6M3M OTKPbITOro NiameHun. XpaHI/ITb BAANM OT UICTOYHUKOB
BO3ropaHus. He XpaHUTb 6onbluve 06bEMbI marepuana B OagHOM
romeLLeHnn. He fonyckaTb nonagaHnst MpsiMbiX COMHEYHbIX JTyYent.

2.G-zenial Bond cogepXut nety4vie KOMMOHeHTbI. Micnonbayiite
marepwuarn B XOpoLLIO NPOBETPMBaAEMOM MomeLLeHum. Mpu paGoTe ¢
mMaTtepuanom peKOMquyﬁTe nauueHTam gpllaTh Yepes HoC.

3.Mpu nonagaxum B rnasa HemeaneHHo NPOMoiiTe BornbLIMM
KONMMYECTBOM BOZbl 1 0GpaTUTECh K BpaUy-othTansMorory.

4.Mpv nonagaxnm matepuana Ha Cr3uCTbIE MOMIOCTU PTa UMK Ha KOy
HemeieHHo yaanute matepuan I'yﬁKOﬁ WnNn BaTHbIM TaMMNOHOM.
lMocrie 3aBepLLEHNS NIOMBMPOBaHIS TLIATENBHO MPOMOIATE
nopa)keHHbI y4acToK BOAON.

5.Ecnu npu KoHTaKTe ¢ MaTepuarnom Ha TKaHsix MosiocTu pTa
obpasosarnock 6enecoe NATHO UK BONAbIPb, PEKOMEHAYWTE NaLMEHTY He
TpOraTh MOBPEXAEHHbIN YHaCTOK, Moka NOPaXeHIe He NCHe3HeT, 0BbIYHO B
TeueHue 1-2 Hepenb. YTobbl n3bexaTb nonagaHvs Matepuana Ha
CIM3NCTBIE U KOXY, HAHOCKTE MacrIo kakao Ha Te 06I1acTu, KoTopble He
3aKpbiBaeT pabbep-aam.

6.M3beraiite nonapganHna matepuana B bixaTenbHble My 1
nyLLeBapUTENbHbINA TPaKT.

7.Mpu nonagaHmm npenapara Ha CTOMN Ui Mos HeMEeNEeHHO COTPUTE MSITHO
CYXOI TKaHbHO.

8.He cmeluviBaiiTe MaTepuan ¢ Apyrumm npoayKTamu.

9.Mocne 1cronb3oBaHUst MaTepuarna yTUnMaupyiiTe OTXOAbl B COOTBETCTBUM
C MECTHbIM MPaBOBbIM PEryrIMpOBaHNEM.

MocnepHss pepakums : 08/2013
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obr.1 Puc.1 1.att
Slika 1 Sekil 1 Pav.1
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obr.2 Puc.2 2att.
Slika 2 Sekil2 Pav.2

obr.3 Pwuc.3 3.att.
Slika 3 Sekil 3 Pav.3

Joon. 1

Joon. 2

Joon. 3

obr.4 Puc.4 4.att.
Slika4 Sekil4 Pav.4

Joon. 4

obr.5 Puc.5 5.att.
Slika 5 Sekil5 Pav.5

Joon. 5

obr.6 Puc.6 6.att.
Slika 6 Sekil6 Pav.6

Joon. 6

obr.7 Puc.7 7.att
Slika 7 Sekil 7 Pav.7

Joon. 7

Pred pouzitim si dékladne

precitajte navod na pouZitie.

G-anial™ Bond

JEDNOZLOZKOVE SAMOLEPTACIE SVETLOM TUHNUCE
ADHEZIVUM

Uréené vyhradne na pouzitie v stomatologickej praxi.

ODPORUCANE INDIKACIE

1.Bondovanie svetiom tuhntcich kompozitov a kompozitov
modifikovanych kyselinou (kompomérov) na $trukttru zuba.

2.Bondovanie duélne tuhnucich fixaénych kompozitov a kompozitov na
dostavbu pahyla v pripade, Ze tieto materialy budu vytvrdzované
svetlom.

KONTRAINDIKACIE

1.Priame prekrytie pulpy.

2.V ojedinelych pripadoch méze vyrobok vyvolat u niektorych osob
precitlivenost. V pripade takejto reakcie preruste pouzivanie vyrobku a
obratte sa na praktického lekara.

NEPOUZIVAT

1.V kombinacii s chemicky tuhndcimi kompozitnymi Zivicami.

2.V kombinacii s materialmi obsahujucimi eugenol, kedZe eugenol méze
narusit tuhnutie alebo viazanie G-zenial Bondu.

3.V kombinacii so znecitlivejlicimi pripravkami, kedZze mézu narusit’
tuhnutie alebo viazanie G-aenial Bondu.

4.Na bondovanie v kombinacii s duéline tuhnucimi fixacnymi kompozitmi
a kompozitmi na dostavbu pahyla, ak tieto materialy nebudi
vytvrdzované svetlom.

NAVOD NA POUZITIE
1. PREPARACIA KAVITY

Preparujte zub beznym spdsobom. Dbajte na dokladné odstranenie

materialu z povrchu zuba. Na ochranu pouzite koferdam. Preparované

povrchy zuba jemne osuste prudom vzduchu.

Poznamka:

Na prekrytie pulpy pouzite hydroxid vapenaty.

2. VOLITELNE TECHNIKY

Vyberte si jednu z 2 volitelnych technik

a) Samoleptacia technika — naneste G-aenial Bond na preparovanu
sklovinu a dentin, bez samostatného kroku leptania.

b) Selektivne leptanie skloviny — pred nanesenim G-zenial Bond na
sklovinu a dentin, 10 sekund naleptavaijte (preparovanu) sklovinu
gélom z 35-40% kyseliny fosfore¢nej, 5 sekind oplachujte a jemne
osuste.

Poznamka:

Nepreparovanu sklovinu treba vzdy 10 sekund leptat’ gélom z

35-40% kyseliny fosforecnej, 5 sekund oplachuijte a jemne osuste.

3.APLIKACIA

a) Frasticku G-zenial Bond pred davkovanim dokladne potraste (obr. 1).
Nadavkuijte niekolko kvapiek do Cistej davkovacej nadobky (obr. 2).
Ihned po pouziti uzatvorte uzaverom (obr. 3).

b) IHNED naneste jednorazovym aplikatorom na povrch preparovanej
skloviny a dentinu (obr. 4).

c) Nechajte posobit 10 sekind po ukonceni aplikacie (obr. 5).

d) Potom 5 sekund dokladne suste prudom vzduchu bez primesi oleja
pod MAXIMALNYM tlakom. Na zabranenie vystreknutiu adheziva
pouzite vakuové odsavanie (obr. 6). Kone¢nym vysledkom by mal
byt tenky film adheziva so vzhlfadom zamrznutého skla, ktory sa pod
dal$im tlakom vzduchu viditelne nehybe.

Poznamka:

1) Po dlhodobom uskladneni v chladni¢ke nechajte G-zenial Bond
niekolko minut pred pouzitim stat’ pri izbovej teplote.

2) Ihned naneste G-zenial Bond, pretoZze material obsahuje prchavé
rozpustadlo.

3) Nadbytocny material z povrchu zuba (okrem povrchov, ktoré st
uréené na bondovanie) odstrarite hubkou alebo vatovou peletou,
pretoZe zvySkovy material sa po vytvrdeni tazko odstrariuje.

4)V pripade kontaminacie materialu vodou, krvou alebo slinami este
pred vytvrdzovanim zub umyte a osuste, material opat naneste a
postup zopakujte.

4. VYTVRDZOVANIE
Polymerizujte polymeriza¢nou lampou na viditelné svetlo (obr. 7).

Cas osvietenia

Halogén / LED (700 mW/cm?): 10 sekund
Plazmovy obluk (2000 mW/cm?): 3 sekund
G-Light (1200 mW/cm?): 5 sekind

V pripade, Ze koniec svetlovodu je viac ako 10 mm od povrchu
uréeného na osvietenie, ¢as polymerizacie je nasledovny.
Halogén / LED (700 mW/cm?): 20 sekuind
Plazmovy obluk (2000 mW/cm?): 6 sekind
G-Light (1200 mW/cm?): 10 sekuand

Poznamka:
1) U€innti vazobnu silu dosiahnete kompletnym vytvrdenim. Pri nizSej
intenzite svetla mozZe byt adhézia nedostato¢na.
2) Pocas polymerizacie pouzivajte ochranny tit proti svetlu alebo
ochranné okuliare. .
5A. NANASAN]E SVETLOM TUHNUCICH KOMPOZITOV A
KOMPOMEROV
Po vytvrdeni adheziva svetiom dodrziavajte navod vyrobcu na
nanasanie, kontlrovanie a vytvrdzovanie zvoleného materialu z
kompozitnej Zivice .
5B. NANASANIE DUALNE TUHNUCICH KOMPOZITOV
Po vytvrdeni adheziva dbajte, aby ste dudlne tuhnici kompozitny
material vytvrdzovali samostatne. Len samotuhnutie bude mat za
nasledok nedostato¢nu pevnost vézby.
6.DOKONCENIE
Dostavbu upravte, dokoncite a vylestite beznym spésobom.

USKLADNENIE

Skladuijte pri izbovej teplote (1-28°C) (33,8-82,4°F). Ak material dhsi ¢as
nepouzivate, skladujte ho v chladnicke.

Trvanlivost: 2 roky od datumu vyroby

BALENIE
1.G-eenial Bond sada s flastickou:
5 ml tekutiny (1), jednorazova davkovacia nadobka (20), jednorazovy
aplikator jemny (50)
2.G-zenial Bond nahradna naplh flasticky:
5 ml tekutiny (1)
3.G-zenial Bond balenie 3 flastiCiek
5 ml tekutiny (3)

UPOZORNENIE

1.G-zenial Bond je horlavy. Nepouzivajte v blizkosti otvoreného ohria.
Chrarite pred zdrojmi zapalenia. Neskladujte velké mnoZstvo na
jednom mieste. Chrarite pred priamym slneénym svetlom.

2.G-zenial Bond je prchavy. PouZivajte na dobre vetranom mieste.
Poradte pacientom, aby dychali nosom.

3.V pripade zasiahnutia o¢i ihned vyplachnite vodou a vyhladajte pomoc
lekara.

4.V pripade zasiahnutia tkaniva Ust alebo pokozky ihned odstrante
hubkou a vatovou peletou. Po dokonceni vyplne dékladne oplachnite
vodou.

5.Ak zasiahnuté tkanivo zbelie, pripadne sa na fiom vytvori pluzgierik,
poradte pacientovi, aby zasiahnutl oblast nechal v klude, kym priznaky
nezmiznu, zvy€ajne do 1-2 tyzdriov. Aby ste zabranili kontaktu,
odpori¢ame naniest na oblast, ktori neméze pokryt koferdam,
kakaové maslo.

6. Vystrihajte sa vdychnutiu alebo prehltnutiu materialu.

7.Pri vyliati na stol alebo dlazku ihned zotrite suchou handri¢kou.

8.Nemiesate s inymi vyrobkami.

9.0dpad zlikvidujte v stilade s miestnymi nariadeniami.

Naposledy upravené : 08/2013

Pred uporabo previdno preberite
navodila za uporabo.

G-a&nial™ Bond

ENO KOMPONENTNI SAMO-JEDKAJOCI
SVETLOBNO-POLIMERIZIRAJOCI ADHEZIV

Primerno za uporabo izkljuéno za zobozdravnike v priporocenih
indikacijah.

PRIPOROCENE INDIKACIJE

1. Adhezija svetlobno polimerizirajoih kompozitov in kislinsko
modificiranih kompozitov (kompomer) na strukturo zoba.

2. Adhezija dvojno strjujocih cementov in kompozitov za nadgradnjo
zobnega krna na zobno strukturo, e se ti materiali svetlobno strjujejo.

KONTRAINDIKACIJE

1. Kritje pulpe.

2.V redkih primerih lahko produkt povzroc¢a preobcutljivost pri nekaterih
ljudeh. V primeru take reakcije, prenehajte z uporabo produkta in
pacienta napotite k zdravniku.

NE SME SE UPORABLJATI

1.V kombinaciji s kompozitnimi smolami, ki se kemi¢no strjujejo.

2.V kombinaciji z materiali, ki vsebujejo evgenol, ker evgenol lahko zavira
pravilno strievanje in adhezijo G-zenial Bond.

3.V kombinaciji z materiali za zmanjSevanje obcutljivosti (desenzibilizer),
ker lahko ti materiali zavirajo pravilno strjevanje in adhezijo G-aenial
Bond.

4.V kombinaciji z dvojno strjujo€imi cementi in kompoziti za nadgradnjo
zobnega krna na zobno strukturo, v primeru, da se jih ne bo svetlobno
polimeriliziralo.

NAVODILA ZA UPORABO
1.PRIPRAVA KAVITETE

Zob pripravite po standardnih tehnikah. Preverite, da je zacasni

material v celoti odstranjen iz povrsine zoba. Za za$¢ito zoba uporabite

koferdam. Pripravljeno zobno povrsino osusite z neznim zraénim
curkom.

Upostevajte:

za kritje pulpe uporabite kalcijev hidroksid.

. MOZNOSTI TEHNIK

Izbirajte med naslednjima dvema tehnikami:

a) Samo-jedkajoca tehnika — nanesite G-genial Bond na obruseno
sklenino in dentin, brez lo¢enega jedkanja.

b) Selektivno jedkanje sklenine — pred nanosom G-aenial Bond na
sklenino in dentin, jedkajte (obruseno) sklenino z 35-40% fosforno
kislino za 10 sekund, izpirajte 5 sekund in nezno osusite.
Upostevaijte:

Neobruseno sklenino je potrebno vedno prekriti z 35-40% gelom
fosforne kisline za 10 sekund, oprati z vodo za 5 sekund in nezno
posusiti.

3.APLIKACIJA

a) Pred odmerjanjem temeljito stresite steklenicko G-aenial Bond
(Slika 1). Odmerite nekaj kapljic v Cisto posodico za odmerjanje
(Slika 2). Takoj po uporabi zamasite steklenicko (Slika 3).

b) TAKOJ nanesite z aplikatorjem na preparirano povrsino sklenine in
dentina (Slika 4).

c) Po aplikaciji se povrsine ne dotikajte 10 sekund (Slika 5).

d) Nato temeljito osusite za 5 sekund z zrakom, brez olja, pod
MAKSIMALNIM pritiskom. Uporabite vakuumski sesalec, da
preprecite razprsitev adheziva (Slika 6). Konéni rezultat je tanek sloj
adhezivnega filma videza motnega stekla, ki se ob nadaljnjem
pihanju z zrakom vidno vec¢ ne premika.

Upostevaijte:

1)Ko vzamete material iz hladilnika po daljSem obdobju shrambe,
pustite G-aenial Bond pred uporabo stati na sobni temperaturi
nekaj minut.

2) G-eenial Bond nanesite takoj, ker vsebuje hlapna topila.

3) Visek materiala odstranite iz povrSine zoba (druge povrsine, ki niso
v nacrtu obdelave) z uporabo gobice ali vatne kroglice, ker je
preostali material po svetlobni polimerizaciji tezje odstranljiv.

4)Ce se naneseni material kontaminira z vodo, krvjo ali slino pred
svetlobno polimerizacijo, zob sperite in ga osusite ter ponovite
postopke aplikacije materiala.

4. SVETLOBNO STRJEVANJE
Svetlobno strjevanje s svetlobno polimerizacijsko lu¢jo (Slika 7).

Cas presvetljevanja

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 sekund
Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 3 sekund
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekund

N

V primerih kjer je svetlobno vodilo oddaljeno ve¢ kot 10 mm vstran od
povrsine, ki se mora presvetliti, presvetljujte z upo$tevanjem naslednjih
casov.

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 sekund

Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 6 sekund

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekund

Upostevaijte:
1) Svetlobno polimerizirajte v celoti za u€inkovito mo¢ vezave. Nizja
intenziteta svetlobe lahko povzro¢i nezadostno adhezijo.
2) Med svetlobno polimerizacijo uporabite svetlobno zascitni &¢it ali
zascitna ocala.
5A. NANOS SVETLOBNO STRJUJOCIH KOMPOZITOV ALI
KOMPOMER
Po svetlobni polimerizaciji adheziva upostevajte navodila
proizvajalca o nanosu, oblikovanju in svetlobni polimerizaciji
izbranega smolnatega kompozitnega materiala.
5B. NANOS DVOJNO STRJUJOCIH KOMPOZITOV
Po svetlobni polimerizaciji adheziva, poskrbite, da svetiobno
polimerizirate dvojno strjujo¢i kompozitni material lo¢eno.
Samostrievanje lahko povzroci nezadostno moc vezave.
6. ZAKLJUCEVANJE
Prilagodite restavracijo, obdelajte in spolirajte z uporabo standardne
tehnike.

SHRANJEVANJE N

Hranite na sobni temperaturi (1-28°C) (33.8-82.4°F). Ce materiala ne
boste rabili dalj$e obdobje, ga shranite v zamrzovalniku.

Rok trajanja: 2 leti od datuma proizvodnje.

PAKIRANJE
1. G-zenial Bond Bottle Kit - steklenicka:
5 mL tekocine (1), razdeljevalne posodice za enkratno uporabo (20),
fini aplikatorji za enkratno uporabo (50)
2.G-zenial Bond Bottel Refill — dopolnilno pakiranje :
5 mL tekocine (1)
3. G-zenial Bond 3-bottle Pack:
5 mL tekocine (3)

POZOR

1. G-eenial Bond je vnetljiv. Ne uporabljajte v blizini odprtega ognja. Ne
hranite v bliZini virov vziga. Ne shranjujte velikih koli¢in na enem mestu.
Ne izpostavljajte neposredni sonéni svetlobi.

2.G-zenial Bond je hlapljiv. Uporabljajte v dobro zracenih prostorih.
Pacientu svetujte naj diha skozi nos.

3.V primeru stika z o€mi, takoj pri¢nite s spiranjem z vodo in poiscite
zdravni§ko pomo¢.

4.V primeru stika s ustno sluznico ali koZo, material nemudoma odstranite
z gobico ali vatno kroglico namoceno v alkohol. Sperite z vodo.

5.V primeru stika materiala s tkivom lahko nastane bela sprememba ali
mehur, pacientu svetujte, da se tega predela naj ne dotika, saj se
prizadeto mesto samo pozdravi v obdobju 1-2 tednov. Da preprecite
stik, je priporocljiva uporaba kakavovega masla - cocoa butter na
predelih, ki jih koferdam ne prekrije.

6.1zogibajte se inhalaciji in zauzitju materiala.

7.Ce se polije na mizo ali tla, takoj popivnajte s suho krpo.

8. Ne mesajte z drugimi produkti.

9. Prazne steklenicke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Zadnja izdaja : 08/2013

Pre upotrebe paZzljivo progitati uputstvo.

G-a&nial™ Bond

JEDNOKOMPONENTNI SAMONAGRIZAJUCI
SVETLOSNOPOLIMERIZUJUCI ADHEZIV

Samo za struénu stomatoloSku upotrebu u preporuéenim indikacijama.

PREPORUCENE INDIKACIJE

1. Spajanje svetlosno polimerizujucih kompozita i kiselinom modifikovanih
kompozita (kompomera) za zubno tkivo.

2. Spajanje dvostruko stvrdnjavajucih i nadogradnih kompozita za zubno
tkivo ako se ti materijali polimerizuju svetlom.

KONTRAINDIKACIJE

1. Prekrivanje pulpe.

2.U retkim slu¢ajevima proizvod moze da izazove osetljivost kod nekih
osoba. U sluéaju takvih reakcija valja prekinuti upotrebu proizvoda i
obratiti se lekaru.

NE SME DA SE KORISTI

1. U kombinaciji sa hemijski stvrdnjavaju¢im kompozitom.

2.U kombinaciji sa materijalima koji sadrze eugenol, buduéi da eugenol
moze spreciti stvrdnjavanje G-genial Bonda ili njegovo pravilno
spajanje.

3. U kombinaciji sa sredstvima za desenzibilizaciju, buduci da ista mogu
spreciti stvrdnjavanje G-zenial Bonda ili njegovo pravilno spajanje.

4.U kombinaciji sa dvostruko stvrdnjavajuéim i nadogradnim kompozitima
ako se ti materijali ne polimerizuju svetlom.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
1.PREPARACIJA KAVITETA

Zub preparirati standardnim tehnikama. Proveriti da je privriemeni

materijal potpuno odstranjen sa povrsine. Koristiti koferdam za zastitu.

Povrsine prepariranih zuba osusiti blagim duvanjem vayduhom.

Vazno:

Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum hidroksid.

. MOGUCE TEHNIKE

|zabrati izmedu sledece 2 tehnike

a) Tehnika samonagrizanja — G-aenial Bond naneti na izbruSenu gled i
dentin, bez posebne faze nagrizanja.

b) Selektivno nagrizanje gledi — pre nano$enja G-genial Bonda na gled i
dentin, gled (izbrusenu) nagrizati gelom 35-40%-tne fosforne kiseline
u trajanju od 10 sekundi, isprati 5 sekundi i blago osusiti.

Vazno:

Nebrusenu gled potrebno je uvek obraditi gelom 35-40%-tne fosforne

kiseline u trajanju od 10 sekundi, isprati vodom 5 sekundi i blago

osusiti.
. NANOSENJE

a) Pre doziranja dobro protresti bocicu G-aenial Bonda (Slika 1).
Dozirati nekoliko kapi u ¢istu posudu za doziranje (Slika 2). Bocicu
zatvoriti odmah posle upotrebe (Slika 3).

b) ODMAH naneti jednokratnim aplikatorom na preparirane povr§ine
gledi i dentina (Slika 4).

c) Ostaviti da stoji 10 sekundi posle zavrSetka nanoSenja (Slika 5).

d) Zatim temeljno osusiti 5 sekundi bezuljnim vazduhom pod
MAKSIMALNIM pritiskom vazduha. Koristiti vakuumsko usisavanje
kako bi se sprecilo prskanje adheziva (Slika 6). Zavrsni rezultat treba
da bude tanak adhezivni sloj izgleda smrznutog stakla, koji se
vizualno ne pomera pod daljim pritiskom vazduha.

Vazno:

1) Posle vadenja iz frizidera posle dugotrajnog ¢uvanja, G-aenial
Bond ostaviti da stoji na sobnoj temperaturi nekoliko minuta pre
upotrebe.

2) Odmah naneti G-aenial Bond, buduci da sadrzi isparljivu
supstancu.

3) Sunderom ili vatom odstraniti viSak materijala sa zuba (osim sa
povrsina koje se spajaju), buduci da je ostatak materijala tesko
odstraniti posle svetlosne polimerizacije.

4) Ako se koris¢eni materijal onecisti vodom, krvlju ili pljuvackom pre
svetlosne polimerizacije, zub treba oprati i osusiti te ponoviti
postupak ponovnim nano$enjem materijala.

. SVETLOSNA POLIMERIZACIJA
Polimerizacija uredajem za polimerizaciju vidljivim svetiom (Slika 7).

Vreme osvetljavanja

Halogeno svetlo / LED (700 mW/cm?) : 10 sekundi
Plazma luéno svetlo (2000 mW/cm?) : 3 sekundi
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekundi

N

w

N

Ako je vrh vodilice za svetlo vise od 10 mm udaljen od povrsine koja se
osvetljava, vreme svetlosne polimerizacije iznosi kako sledi:

Halogeno svetlo / LED (700 mW/cm?) : 20 sekundi
Plazma lu¢no svetlo (2000 mW/cm?) : 6 sekundi
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekundi

Vazno:

1) Potpuno polimerizovati svetiom za dobru ¢vrstoéu spoja. Manji
intenzitet svetla moze da izazove nedovoljnu adheziju.
2) Koristiti zastitu od svetla ili slicnu zastitu za oci tokom svetlosne
polimerizacije. i
5A. POSTAVLJANJE SVETLOSNO POLIMERIZUJUCIH KOMPOZITA |
KOMPOMERA
Posle svetlosne polimerizacije adheziva pridrzavati se
proizvodacevih uputstava za upotrebu za postavljanje, oblikovanje i
svetlosnu polimerizaciju odabranog kompozita. )
5B. POSTAVLJANJE DVOSTRUKO STVRDNJAVAJUCIH KOMPOZITA
Posle svetlosne polimerizacije adheziva, dvostruko stvrdnjavajuci
kompozit zasebno polimerizovati svetiom. Samostvrdnjavanje ¢e
samo da izazove nedovoljnu Cvrstocu spoja.
6. ZAVRSNA OBRADA
Posle izrade ispuna, zavr$nu obradu i poliranje izvrsiti standardnim
tehnikama.

CUVANJE

Cuvati na sobnoj temperaturi (1-28°C). Ako se ne koristi duze vreme,
Cuvati u frizideru.

Rok upotrebe: 2 godine od datuma proizvodnje

PAKOVANJE
1. G-aenial Bond komplet bocice:
5 ml te¢nosti (1), jednokratna posuda za doziranje (20), jednokratni fini
aplikator (50)
2.G-zenial Bond dopuna bocice:
5 ml te¢nosti (1)
3. G-zenial Bond pakovanje 3 bocice:
5 ml te¢nosti (3)

UPOZORENJE

1. G-zenial Bond je zapaljiv. Ne koristiti ga blizu otvorenog plamena.
Drzati dalje od izvora paljenja. Ne ¢uvati velike koli¢ine na jednom
mestu. Drzati dalje od direktne sunceve svetlosti.

2.G-zenial Bond je isparljiv. Koristiti ga na dobro provetrenom mestu.
Pacijentima savetovati disanje kroz nos.

3. U slucaju dodira sa o¢ima, odmah isprati vodom i potraZziti pomo¢
lekara.

4.U slucaju dodira sa oralnim tkivima ili koZom, odmah odstraniti
sunderom ili vatom. Posle zavrSetka izrade rada, temeljno isprati
vodom.

5. Ako tkivo u dodiru sa materijalom pobeli ili se stvori mehur, pacijenta
uputiti da zahvaceno podrucje ne dira dok promene ne prestanu obicno
kroz 1-2 nedelje. Za izbegavanje dodira preporucuje se da se nanese
GC Cocoa butter na podrucje koje koferdam ne moZe da pokrije.

6. Izbegavati udisanje ili gutanje materijala.

7.Ako se prolije na stolu ili podu, odmah osusiti suvom krpom.

8.Ne mesati sa drugim proizvodima.

9. Sav otpad zbrinuti u skladu sa lokalnim propisima.

Poslednja revizija : 08/2013

Mepep 3aCTOCYBaAHHAM yBaXHO
npoYMTanTe iHCTPYKLIIO 3 BUKOPUCTAHHS.

G-anial™ Bond

OIHOKOMIMOHEHTHWI CAMOMPOTPABIIOIOYN ALIFE3VB
CBITNOBOI MONIMEPU3ALII

,uﬂﬂ BUKOPUCTAHHA Nnuwie J'IiKapﬂMI/I—CTOMaTO]'IOFaMI/I Yy Bunagkax, wo
onwvcaHi B AaHiit iHCTPyKLi.

PEKOMEHOOBAHI MOKA3AHHA

1. BOHAWHI KOMNO3UTIB CBITNOBOI NoniMepu3aLlii Ta KOMNo3nTiB,
MoaudikoBaHKX KUCIIOTaMK (KOMMOMepIB), 10 CTPYKTYp 3yba.

2. BOHAVHT A0 CTPYKTYp 3y6a hikCytounx KOMMO3UTIB NOABINHOrO
TBepAiHHA Ta KOMNO3WTIB NOABINHOIO TBEPAIHHA AN HAPOLLYBaHHS
KYKCU 3a YMOBM, LLO Ui MaTepianu 6yayTb noniMepusyBaTucs CBiTIIOM.

MNPOTUMOKA3AHHA

1. Mpsime nepexkpuUTTa Nynbnn.

2. B nooanHOKUX BUNaakax matepian MoXe BUKIMKAaTU Yy TIMBICTb Y
[esiknX naujieHTiB. Y pasi BUHUKHEHHS Tak1xX peakuiin npunuHiTe
BUKOPUCTaHHS MaTepiany Ta 3BepHiTbCs 40 Nikaps BiAnoBiaHOT
cnevianisauii.

MATEPIAN HE NPU3HAYEHWUI NS BUKOPUCTAHHSA

1. B noegHaHHi 3 KOMMo3uTaMu XiMiYHOro TBEPAIHHS;

2. B noegHaHHi 3 MaTepianamu, Lo MICTATb €BreHOos, OCKiflbKW eBreHon
MOXe NepeLLKOANTH 3acTuraHHio G-aenial Bond a6o oTpuMaHHio
HanexHoi aaresir;

B noegHaHHi 3 AeceHcunbiniaytoummm 3acobamu, OcKinbkiu BOHU MOXYTb
nepeLukoanTy 3acturaHHio G-zenial Bond abo oTpumMaHHio HanexHoi
apresii;

B noeagHaHHi 3 dikcyrounmm komnosuTamy NoABINHOMO TBEPAIHHA Ta
KOMMO3UTaMV MOABINHOTO TBEPAIHHS ANt HAPOLLYBaHHS KYKCH, SIKLLO
Li MaTepianu noniMepusyBaTucs CBITIIOM He ByayTb.

[
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BKA3IBKW 0O BUKOPUCTAHHA

1. MPENAPYBAHHA MOPOXHUHW

Bignpenapyiite 3y6, 3aCTOCOBYIOUM TpaAULHY METOAMKY.

MepekoHaiiTecs, WO TMMYAcOBUIN MaTepian NOBHICTIO BUAANEHO 3

po6oymx NoBepxoHb. 3 MeTok i3onsLii po6oyoro nonsi

BUKOpUCTOBYIiTE kodpchepaam. MMia HeBENMKUM TUCKOM NPOCYLLiTh

noBepxHi BiAnpenapoBaHoro 3y6a 3 J0NoMOror BoAOMNOBITPSIHOrO

nicronera.

MpumiTka:

[Ins NpsAMOro NepekpuTTS NyNbn BUKOPUCTOBYATE FiAPOKCUL KanbLito.

METOOMKM POBOTU

O6epiTb OAHY 3 HACTYMHWX ABOX METOAMK:

a) TexHika camonpoTpaBioBaHHs — HaHeciTb G-zenial Bond Ha
BiAnpenapoBaHi NoBepxHi emarni Ta AeHTUHY, He 3aCTOCOBYIOHN
NpOTPaBIIOBaHHS.

6) TexHika BUGIPKOBOro NMPOTPaBnioBaHHS emarni — Nnepes HaHeCEeHHAM
G-zenial Bond Ha emank Ta AEHTUH NPOTPaBIiTk (BiAnpenaposaHy)
emarb renem 3 35 — 40% BMicToM ¢hoCOpHOT KUCTOTM NPOTArOM
10 cekyHa, nicns 4oro NPOMUINTE NPOTArOM 5 cekyHA Ta BUCYLLITh
NOBITPSIM Nif HEBENUKUM TUCKOM.

MpumiTka:

Emanb, siky He 6yno BignpenaposaHo 6opom, 3aBxau cnig

npoTpassioBaty renem 3 35 — 40% BMicToM (hocchopHOT KUCIIOTU

npotsirom 10 cekyHz, NpOMMUBATY NPOTAroM 5 cekyHa Ta

BUCYLLYBaTV NOBITPAIM Nifj HEBEMVKUM TUCKOM.

BACTOCYBAHHA

1) MNepen Ao3yBaHHAM peTenbHO CTPYCiTh Nnsweyky G-zenial Bond
(Pvic. 1). BuaasiTb kinbka kpanesnb pignHu B uncty nanetky (Puc. 2).
Oppa3y nicns BUKOPUCTaHHA 3akpuBaiiTe NNsLKy koernadkom (Puc. 3).

2) O1PA3Y nicns uporo HaHeciTb MaTepian Ha BianpenapoBaHi
NoBEPXHi emari Ta eHTVHY 3 JONOMOrol0 0AHOPA30BOro annikatopa
(Puc. 4).

3) Haniclum matepian, sanuwte oro Ha 10 cekyHp (Puc.5).

4) Nicna usoro nig MAKCUMATBHUM Tuckom peTenbHO BUCYLLYiTe
nosiTpsiM 6e3 JoMiLLOK Macna NpoTsirom 5 cekyHa. 3 MeToro
3anobiraHHs po36pun3KyBaHHIO afreavBy BUKOPUCTOBYINTE
cTomMaTonorivHuiA nunococ (Puc. 6). B kiHuesomy pesynbTati Bu
MaeTe OTpUMaTV TOHKWIA Lap aaresunsy, SKWA Ha BUIMAA Haraaye
CKI10, MOKPUTE IHEEM, | He 3MIHIOETLCS NMPU nofdanbLUIoMy 06yBaHHiI.
MpumiTka:

1) Micns TpuBanoro 36epiraHHs, BUiiHABLUM G-aenial Bond 3
XOrnoAurbHUKa, 3anuiTe Moro Ha Aekinbka XBUMWH NP KIMHATHIl
TemnepaTypi nepes 3acTocyBaHHAM.

2) G-zenial Bond cnig HaHocuTH ofpasy, OcKinbku MaTepian MicTUTb
NETKNIA PO3YNHHIK.

3) Bupanite HaanuLKOBMIA MaTepian 3 NoBepXoHb 3y6a, He
npu3sHaveHnx ans 6oHauHry, 3 Jonomoroto rybku abo BaTHol
KynbKu, OCKiflbKX nicns noniMepuaaii cBiTnom BuganuTtu noro
6yae cknagHo.

4) Y Bunapky 3abpyaHeHHs maTepiany BOAoo, KpoB'to abo CrMHo
nepep CBITNOBOO NoNiMepU3aLlieto NPOMUIATE Ta BUCYLLITh 3y6 i
NOBTOPITb NpoLeAypy, HaHICLLK HOBY Mopujto MaTepiany.

MONIMEPU3ALIIA CBITIIOM

MonimepuayiiTe, BUKOPUCTOBYIOHM TepaneBTUYHWIA NoniMepuaaTop

(Pwc. 7).

TpvBanicTk 3acBivyBaHHs

anoreHoBwi / ciTnogiogHuit nonimepuaatop (700 MBT / cm?): 10 cekyHAa
MnasmoBsa ayra (2000 mMBT / cm?): 3 cekyHam

G-Light (1200 MBT / cm?): 5 cekyHp,
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Y BuUnagKy, konu Hacajka CBiToBoAa 3HaxoAUTbCs Ha BiAcTaHi BinbLu,
Hix 10 MM Bif NoBEpPXHi, LLO 3aCBi4yeTbCS, peKOMeHA0BaHa TpUBanicTb
3aCBi4yBaHHs € TaKo:

anoreHoBui / ciTnogiogHuit nonimepuaatop (700 MBT / cm?): 20 cekyHA
MnaamoBa ayra (2000 MBT / cm?): 6 cekyHn
G-Light (1200 mBT / cm?): 10 cekyHp,

MpumiTka:

1) BukoHaiTe NoBHy noniMepusaLito CBIiTIIOM ANs JOCATHEHHS!
edheKTVBHOI i HagiHoT aaresii. MeHLa iHTEHCHBHICTb CBITNOBOTO
NOTOKy MOXe NpU3BECTU 0 HeAOCTaTHLOI aaresii.

2) Mia vac noniMepu3sallii CBITNOM KOPUCTYNTECS 3aXUCHAM LLIMTKOM
abo nodibHMM 3axmucHUM 3acoGoM ans OYen. R

5A. BHECEHHA KOMMO3UTIB TA KOMIMOMEPIB CBITNOBOI
MONIMEPU3ALIII
Micna nonimepusadii agresvBy BHeCITb, BiAKOHTYpyiTe Ta
3anonimMepusyiite CBITIIOM 0BpaHuii KOMMO3UTHWIA MaTepian,
L[OTPUMYIOHMCh BIAMOBIAHNX IHCTPYKUil BUPOBHMIKa.

56. BHECEHHA KOMMO3WTIB NOABIMHOIO TBEPAIHHA
Micna nonimepusadii agresvsy noniMepuayiite okpemo
KOMMO3UTHUIA MaTepian noABiiHOro TBepAiHHs. CamocTilHe XiMivHe
TBEPAIHHA He 3abe3neunTb AoCTaTHIO aaresito.

6. ®IHILLHA OBPOBKA

Binkopuryiite pectaBpaLito, 34iicHITb iHilLHy 06pobKy Ta

BiANOnNipyinTe, 3aCTOCOBYOYM CTaHAAPTHY METOAVKY.

3BEPIFAHHA

36epiraiite npu kiMHaTHIN Temnepatypi (1 — 28°C) (33,8 — 82,4°F).
Mpw TprBanomMy HEBUKOPUCTaHHI 36epiraiiTe B XONOANIBHUKY.
TepMiH npuaaTHOCTI: 2 pokM Big AaTW BUPOGHULTBA.

YMAKOBKA
1. Habip G-aenial Bond B nnsaweuui:
Mnsweyka 3 piguHoto 5 mn (1), ogHopasosa nanetka (20),
ofiHOpa30BWit annikaTop ToHKUI (50)
2. G-zenial Bond B nnsiLueuLi okpemo:
MnsAweyka 3 piguHoto 5 mn (1)
3. YnakoBka G-zenial Bond, 3 nnsweyku:
Mnsweyka 3 piguHoto 5 mn (3)

YBATA

1. Matepian G-aenial Bond € nerkosaiimuctum. He BukopuctoByiTe
no6nuay BiakpuToro nonym’s. TpumaiTe nogani Bif mxepen
3aiimaHHs. He 3bepiraiite BENUKy KinbkicTb MaTepiany B O4HOMY MicLyj.
TpvmainTe noaani Bif NPAMKUX COHSAYHNX NPOMEHIB.

Matepian G-genial Bond neTkuin. BukopuctoByiTe B NpUMiLLEHHI, LLO
no6pe NpoBiTploeTLCS. PekoMeHayiiTe nauieHTy auxaTty Yepes Hic.
[Mpn noTpannsHHi B 04i HeranHo NPOMUINTE BENMKOIO KiNbKiCTio BOoAW Ta
3BEPHITLCS A0 Nikaps.

Y BUNaaKy KOHTaKTY 3 TKaHWHaMM NMOPOXHWHK poTa abo 3i LKIpo
HeraiHo BuAaniTe Matepian rybkoto abo BaTHO Kyrnbkoto. Micns
3aBepLUeHHs pecTaBpalLlii peTenbHO NPOMUNTE ypaXKeHy AiNsaHKY
BOZI010.

Akwo ypaxeHa ainsHka nobinina abo Ha Hiii yTBOpMBCS Nyxvp,
pekomeHzy/iTe NauieHTy He YinaTy ii, AOK1 NoApa3sHEHHS HE 3HUKHE
(3a3Buyai, 3a 1 — 2 TUXKHI). 3 METOI YHUKHEHHS KOHTaKTY 3 TKAHUHaMW
NOPOXHWHU POTa, L0 He MOXYTb ByTn 3axuLLeHi kodhdepaamom,
PEeKOMEH/IYETbCS HAHECTV Ha Lii JiNsHKU Maco Kakao.

He ponyckaliTe BUNaaKkoBOro BAYXaHHS Yi MPOKOBTYBaHHS MaTepiarny.
Mpw BUNaaKoBOMY NPONUTTIO MaTepiany Ha cTin abo nianory HeraHo
BUTPITb 1Or0 CyXO0 TKAHUHOIO.

He 3miluyiiTe 3 iHLWMMW NpoayKTamu.

YTunisyiTe BigxoAw 3rifHoO 3 MiCLEBUMU HOPMaMK.
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Kullanimdan énce talimatlari
dikkatlice okuyunuz.
-
G-zenial™ Bond

TEK BILESENLI KENDILIGINDEN PURUZLENEN ISIKLA
POLIMERLESEN YAPISTIRICI

Sadece 6nerilen durumlarda bir dis hekimi tarafindan kullanilabilir.

ONERILEN DURUMLAR

1.1sikla polimerlesen kompozitlerin ve asitle degistirilmis kompozitlerin
(kompomerler) dis yapisina baglanmasinda.

2.Isikla polimerlestirildikleri stirece iki yontemle sertlesen yapistirma ve
kor yapim kompozitlerinin dis yapisina baglanmasinda.

KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR

1.Kok ylzeyi ortict.

2.Nadir olarak rtin bazi kisilerde hassasiyete neden olabilir. Béyle bir
durumla kargilagiimasi halinde driiniin kullanimini durdurun ve bir
doktora daniginiz.

KULLANIMI SAKINCALI DURUMLAR

1.Kimyasal olarak polimerlesen kompozit recineyle birlikte.

2.0jenol, G-aenial Bond'un diizgiin olarak polimerlesmesini veya
baglanmasini engelleyebileceginden &jenol iceren malzemelerle birlikte.

3.Hassasiyet gidericiler, G-aenial Bond'un diizgtin olarak polimerlesmesini
veya baglanmasini engelleyebileceginden hassasiyet gidericilerle birlikte.

4.1sikla polimerlestirimeyeceklerse iki yontemle sertlesen yapistirma ve
kor yapim kompozitleri ile birlikte.

KULLANIM TALIMATLARI
1.KAVITENIN HAZIRLANMASI

Standart tekniklerle disi hazirlayin. Gegici malzemeyi yiizeyden iyice

temizlediginizden emin olun. Koruma igin rubberdam kullanin. Bir hava

siringasi ile hafifce hava uygulayarak hazirlanan disin ylzeylerini
kurutun.

Not:

Kok yuzeyi ortiicti olarak kalsiyum hidroksit kullanin.

2. TEKNIK SECENEKLERI

Asagidaki 2 teknikten birini segin

a) Kendi kendine puriizlenme teknigi — G-aenial Bond'u frezle kesilmis
mineye ve dentine ayrica puriizlendirme yapmaksizin uygulayin.

b) Minenin segimli plrtizlendirilmesi — G-aenial Bond'u mineye ve
dentine uygulamadan énce, mineyi %35-40 fosforik asit jel ile 10
saniye purizlendirin (frezle kesim), 5 saniye yikayin ve yavasca
kurutun.

Not:

Frezle kesilmemis mine her zaman 10 saniye boyunca %35-40

fosforik asit jel ile iglenmeli, suyla 5 saniye yikanmali ve yavasca

kurutulmaldir.
3.UYGULAMA

a) Uygulamadan énce G-zenial Bond'un sisesini iyice ¢alkalayin (Sekil
1). Temiz bir hazirlama kabina birkag damla damlatiniz (Sekil 2).
Kullanimdan sonra sisenin kapagini derhal kapatin (Sekil 3).

b) Hazirladiginiz mine ve dentin ytizeylerine tek kullanimlik aplikatér ile
HEMEN uygulayin (Sekil 4).

c¢) Uygulama bitiminden sonra 10 saniye boyunca kendi haline birakin
(Sekil 5).

d) Ardindan, EN YUKSEK hava basincinda yagsiz hava ile 5 saniye
boyunca iyice kurutun. Yapistiricinin sigramasini énlemek igin
vakumlu emiciyi kullanin (Sekil 6). Sonugta buzlu cam gériinimiinde
ve hava basinci altinda gozle gérilir bigimde hareket etmeyen ince
bir yapistirici film tabakasi olugmalidir.

Not:

1) G-aenial Bond'u buzdolabinda uzun siire sakladiktan sonra
cikardiginizda, kullanmadan 6nce birkag dakika oda sicakliginda
bekletin.

2) Malzeme ugucu bir ¢oziic igerdiginden G-zenial Bond'u hemen
uygulayin.

3) Isikla polimerlestirme isleminden sonra fazla malzemenin
temizlenmesi zor oldugundan siinger veya pamuk kullanarak disin
tzerinde kalan fazla malzemeyi temizleyin (baglanmanin
gerceklesecegi ylizeylerin haricinde).

4) Isikla polimerlestirme isleminden 6nce, uygulanan malzemeye su,
kan veya tukuriik bulagsmasi durumunda disi yikayin ve kurutun,
ardindan malzemeyi yeniden uygulayarak iglemi tekrarlayin.

4.1S$IKLA POLIMERLESTIRME

Gorunar 1sikh polimerlestirme Unitesini kullanarak malzemeyi isikla

polimerlestirin (Sekil 7).

Isinlama stiresi
Halojen / LED (700 mW/cm?) : 10 saniye
Plazma Ark (2000 mW/cm?) : 3 saniye

G-Light (1200 mW/cm?) : 5 saniye

Isik kilavuz ucu ile 1ginlanacak yiizey arasindaki mesafenin 10 mm'den
fazla olmasi durumunda, isikla polimerlestirmeyi asagidaki siirelere
gore gergeklestirin.

Halojen / LED (700 mW/cm?) : 20 saniye
Plazma Ark (2000 mW/cm?) : 6 saniye
G-Light (1200 mW/cm?) : 10 saniye

Not:

1) Etkili bir baglanma guictl icin 1sikla tamamen polimerlestirin. Daha
dusuk 1sik siddeti yetersiz yapismaya neden olabilir.
2) Isikla polimerlestirme esnasinda koruyucu isik kalkani veya benzeri
koruyucu géz ekipmani kullanin. . i
5A. ISIKLA POLIMERLESEN KOMPOZITLERIN VE KOMPOMERLERIN
YERLESTIRILMESI
Yapistiriciyr isikla polimerlestirdikten sonra, sectiginiz kompozit
regine malzemesini yerlestirmek, konturlamak ve 1sikla
olimerlestirmek icin Ureticisinin kullanim talimatlarini izleyin.
5B. IKI YONTEMLE POLIMERLESEN KOMPOZITLERIN
YERLESTIRILMESI
Yapistiriciy isikla polimerlestirdikten sonra, iki yéntemle polimerlesen
kompozit malzemeyi ayri olarak isikla polimerlestirin. Kendi kendine
_polimerlesme yalnizca yetersiz baglanma giicu saglayacaktir.
6.BITIRME
Standart teknikleri kullanarak restorasyonu diizeltin, bitirin ve parlatin.

SAKLAMA

Oda sicakliginda saklayiniz (1-28°C) (33.8-82.4°F). Uzun siire
kullaniimayacaksa buzdolabinda saklayiniz.

Raf émru: dretim tarihinden itibaren 2 yil.

PAKET
1.G-zenial Bond Bottle Kit:
5 mL sivi (1), tek kullanimlik hazirlama kabi (20), tek kullanimlik ince
aplikator (50)
2.G-zenial Bond Yeniden Dolum Sisesi:
5mLsivi (1)
3.G-zenial Bond 3'lu Sise Paketi:
5mL sivi (3)

UYARI

1.G-aenial Bond yanicidir. Ciplak atesin yaninda kullanmayin. Yanici
kaynaklardan uzak tutun. Tek bir yerde buiylik miktarlarda saklamayin.
Dogrudan glines isigindan uzak tutunuz.

2.G-zenial Bond ugucudur. lyi havalandirilan bir yerde kullanin. Hastalara
burunlarindan nefes almalarini belirtin.

3.Gozlere temas etmesi durumunda derhal bol su ile yikayin ve tibbi
yardim alin.

4.Ag1z dokusuna veya cilde temas etmesi durumunda derhal bir stinger
veya pamukla temizleyin. Restorasyon bittikten sonra suyla iyice
yikayiniz.

5.Malzemenin dokuya temas etmesi durumunda dokunun rengi
beyazlasir veya bir kabarcik olusur. Hastaya, iz gegcene kadar
(genellikle 1-2 hafta) etkilenen bolgeye dokunmamasi gerektigini
belirtin. Temasi 6nlemek igin rubberdamin kaplayamadigi bolgeye
kakao yagdi uygulanmasi onerilir.

6.Malzemenin solunmasindan veya yutulmasindan kaginin.

7.Masaya veya yere dokilmesi durumunda derhal kuru bir bezle silin.

8.Diger Urtnlerle karistirmayin.

9.Tum atiklar yerel atik ydnetmeligine gére atiniz.

Son Revizyon : 08/2013

Pirms lieto$anas ripigi izlasiet lieto$anas
instrukciju.

G-anial™ Bond

VIENKOMPONENTA PASKODINOSS GAISMA CIETEJOSS ADHEZIVS

Paredzéts tikai zobarstam profesionalai izmanto$anai paredzétajas
indikacijas.

REKOMENDETAS INDIKACIJAS

1. Gaisma ciet&joSu kompozitu un kompomeéru saité$ana pie zoba
audiem.

2.Duali cietgjosu fiksacijas un zoba stumbra atjauno$anas kompozitu
saitéSana pie zoba audiem gadijumos, kad tie tiek cietinati ar gaismu.

KONTRINDIKACIJAS

1.Pulpas parklasana.

2.Retos gadijumos produkts var izsaukt jutigumu. Ja ir novérota Sada
reakcija partrauciet produkta izmanto$anu un vérsieties pie arsta.

NELIETOT

1. Kombinacija ar kimiski cietéjosiem sveku kompozitiem.

2.Kombinacija ar eigenolu saturosiem materialiem, jo tie var traucét
G-aenial Bond cietéSanu vai ta adhezivas Tpasibas.

3. Kombinacija ar desensitaizeriem, jo desensitaizeri var traucét G-aenial
Bond cietésanu vai ta adhezivas Tpasibas.

4.Kombinacija ar duali cietéjosiem fiksacijas un zoba stumbra
atjauno$anas kompozitiem gadijumos, kad tie netiek cietinati ar gaismu.

LIETOSANAS PAMACIBA
1.KAVITATES SAGATAVOSANA
Preparét zobu parastaja veida. Parbaudiet vai pagaidu materials ir
pilnTba notirits no zoba virsmas. Aizsardzibai izmantot koferdamu.
NoZzavéjiet preparéta zoba virsmas ar maigu gaisa plismu izmantojot
gaisa pasteri.
Piezime:
Pulpas parklasanai izmantojiet kalcija hidroksidu.
2. TEHNIKAS OPCIJAS
Izvélaties vienu no 2 izmantoSanas tehnikam
a)Paskodinasanas tehnika — aplic&jiet G-eenial Bond uz emaljas un
dentina, kas apstradati ar urbuli. Nav nepiecieSams veikt atseviski
kodinasanu.
b)Selektiva emaljas kodina$ana — pirms G-aenial Bond aplikacijas uz
emalju un dentinu veikt emaljas kodina$anu ar 35-40% fosforskabes
gélu 10 sekundes, skalot 5 sekundes un maigi nozavét.
Piezime:
Ar urbuli neapstradata emalja vienmér pirms saites uzklasanas ir
jakodina ar 35-40% fosforskabes gélu 10 sekundes, janoskalo 5
sekundes un maigi janozavé.
3.APLIKACIJA
a)Pirms aplikacijas G-aenial Bond pudelite ir jasakrata (1.att.).
Tira traucina lepiliniet dazus pilienus saites (2.att.). Uzreiz péc
lietoSanas pudelitei uzskravejiet vacinu. (3.att.).
b)Ar vienreizlietojamo aplikatoru NEKAVEJOTIES uzklat uz preparétas
emaljas un dentina (4.att.).
c¢)Péc aplikacijas beigam atstat uz virsmas uz 10 sekundém (5.att).
d)Péc tam ar MAKSIMALU gaisa spiedienu 5 sekundes zavét.
|Izmantojiet vakuuma atsiicéju, lai novérstu adheziva $lakatas (6.att.).
Gala rezultatam jabat planam, raupjam adheziva slanim, kas lidzinas
apsarmojusam stiklam un tas vizuali vairs neparvietojas gaisa
plismas ietekmé.
Piezime:
1)Ja G-zenial Bond ilgaku laiku tika glabats ledusskapt pirms
lietoSanas paturiet to vairakas minttes istabas temperatara.
2) G-aenial Bond vajag aplicét nekavéjoties, jo materials satur atri
iztvaikojosu $kidinataju.
3)Materiala parpalikumu no zoba virsmam (no tam virsmam, kuras
nav paredzéts saitét) nonemt ar Svammiti vai vates lodtti, jo
materiala parpalikumus p&c polimerizacijas ir grati nonemt.
4)Ja materials pirms polimerizacijas ir nonacis kontakta ar adeni,
asinim vai siekalam zobu nomazgat un nozavét un atkartot saites
uzklasanas procedaru.
4. POLIMERIZACIJA
Materialu polimerizét ar redzamas gaismas polimerizacijas lampu
(7.att.).

Iradiacijas laiks

Halogéna / LED (700 mW/cm?) : 10 sekundes
Plazma Arc (2000 mW/cm?) : 3 sekundes
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekundes

Gadijumos, ja gaismas vads ir vairak par 10 mm attaluma no
polimerizéjamas virsmas polimerizé&jiet sekojosi.

Halogéna / LED (700 mW/cm?) : 20 sekundes

Plazma Arc (2000 mW/cm?) : 6 sekundes

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekundes

Piezime:
1)Efektivam saites speékam polimerizé&jiet pilniba. Zemaka gaismas
intensitate var bat par iemeslu nepietiekamai adhézijai.
2)Polimerizacijas laika izmantojiet gaismas aizsargstiklu vai lidzvértigas
aizsargbrilles. B N -
5A. GAISMA CIETEJOSU KOMPOZITU UN KOMPOMERU APLIKACIJA
Péc adheziva polimerizacijas sekojiet razotaja lietoSanas instrukcijas
noradijumiem attieciba uz izvéléta kompozita aplikaciju, konturéSanu
un polimerizaciju._ _ R
5B. DUALI CIETEJOSU KOMPOZITU APLIKACIJA
Péc adheziva polimerizacijas duali cietéjoSo kompozitu polimerizéjiet
atseviski. Laujot duali cieteéjoSam kompozitam polimerizéties kimiski
tas novedis pie nepareizas adhézijas.
6.APSTRADE
Apstradajiet restauraciju un pulgjiet, izmantojot standarta tehniku.

UZGLABASANA

Uzglabat istabas temperatira (1-28°C) (33.8-82.4°F). Ja ilgaku laiku
produkts netiek lietots, uzglabat ledusskapt.

Deriguma termin$: 2 gadi no razoSanas datuma.

IEPAKOJUMS
1. G-zenial Bond pudelite:
5 mL $kidruma (1), vienreizlietojamie traucini (20), vienreizlietojamie
aplikatori smalkie (50)
2.G-zenial Bond papildiepakojums:
5 mL $kidruma (1)
3. G-zenial Bond 3-pudelisu paka:
5 mL 8kidruma (3)

BRIDINAJUMS

1. G-zenial Bond ir uzliesmojoss. Nelietot atvértas liesmas tuvuma. Turét
prom no uzliesmojoSiem avotiem. Neglabajiet lielus daudzumus
vienuviet. Neuzglabat tieSos saules staros.

2.G-zenial Bond ir izgarojoss. Lietojiet labi ventilgjamas telpas. lesakiet

pacientam elpot caur degunu.

3. Kontakta gadijuma ar acim nekavéjoties noskalot ar Gdeni un vérsties

péc mediciniskas palidzibas.

4. Kontakta gadijuma ar mutes dobuma audiem vai adu nekavéjoties
nonemt ar Svammiti vai vati. Péc restauracijas pabeig$anas noskalot ar
adeni.

.Ja audi, kas nonakusi kontakta ar adhezivu paliek balti vai izveidojas
&ala, iesakiet pacientam bojato vietu atstat netraucétu Iidz réta pazad,
parasti tas notiek 1-2 nedé|u laika. Lai izvairitos no kontakta ieteicams
vietas, kur nav koferdama aizsardzibas uzklat kakao sviestu.

6. Izvairieties no materiala ieelpo$anas vai norisanas.

7.Ja materials iz$|akstijies uz galda vai gridas, nekavéjoties noslauctt ar

sausu dranu.

8.Nejaukt kopa ar citiem produktiem.

9. Atkritumus izmest saskana ar vietgjiem noteikumiem.

o

Pédéjo reizi parskatits : 08/2013

Prie$§ pradédami naudoti
atidZiai perskaitykite instrukcijas

G-a&nial™ Bond

VIENKOMPONENTIS SAVAIME ESDINANTIS SVIESA KIETINAMAS
ADHEZYVAS

Skirtas tik gydytojy-odontology naudojimui, pagal rekomenduojamas
indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS

1. Sviesa kietinamy bei rtigstimis modifikuoty kompozity (kompomery)
jungimui (bondingui) su danties audiniais.

2. Sviesa kietinamy dvigubo kietéjimo pamusaliniy bei kuléiy atstatymui
skirty kompozity sujungimui su danties audiniais.

KONTRAINDIKACIJOS

1. Tiesioginiam pulpos padengimui.

2. Retais atvejais Sis produktas gali sukelti jautruma. Jei taip atsitiko,
nutraukite Sio produkto vartojima bei kreipkités j gydytoja.

NENAUDOTI

1.Kartu su cheminio kietéjimo kompozitais.

2.Kartu su eugenolio savo sudétyje turin¢iomis medziagomis, kadangi
eugenolis gali sutrikdyti normaly G-aenial Bond kietéjima ar jungimosi
savybes.

3.Kartu su danty jautrumg mazinancéiomis priemonémis, kadangi Sios gali
sutrikdyti normaly G-zenial Bond kietéjima ar jungimosi savybes.

4.Kartu su dvigubo kietéjimo pamusaliniais bei kulciy atstatymui skirtais
kompozitais, jei Sie néra kietinami Sviesa.

NAUDOJIMO BUDAS

1.ERTMES PARUOSIMAS
Paruoskite dantj naudodami standartines technikas. |sitikinkite, jog
laikinas uzZpildas yra visiskai pasalintas. Apsaugai naudokite
koferdama. Paruo$tus danties pavirSius nusausinkite Svelnia oro srove.
Pastaba:
Pulpos apsaugai naudokite kalcio hidroksida.

. TECHNIKOS PASIRINKIMAS

Pasirinkite vieng i$ galimy aplikavimo metody

a) Metodas be papildomo ésdinimo — ant nupreparuoto emalio iSkart
uztepkite G-genial bond'o.

b) Metodas, kuomet papildomai ésdinamas emalis— prie$ aplikuodami
G-zenial Bond'g apie 10 sekundZiy paésdinkite nupreparuotg emalj
35-40% fosforo ragstimi, 5 sekundes plaukite vandeniu ir
padZiovinkite.

Pastaba:

nepreparuotas emalio sluoksnis visuomet turi bati ésdinamas

35-40% fosforo ragstimi apie 10 sekundziy, plaunamas vandeniu 5

sekundes ir dziovinamas.

APLIKACIJA

a) Prie$ aplikavima, sukratykite G-aenial Bond'o buteliuko turinj (Pav.1).
| $vary maiSymo indelj jlaSinkite keleta lasy skyscio (Pav.2).
Nedelsiant uzsukite buteliukg (Pav. 3).

b) Vienkartiniu aplikatoriumi NEDELSIANT uztepkite medziagos ant
paruosty emalio ir dentino pavirsiy. (Pav. 4).

c) Palikite aplikacijg 10 sekundziy padZidti (Pav. 5).

d) Tuomet, naudodami orapiite maksimaliu rezimu, dZiovinkite
aplikacijg dar 5 sekundes. Naudokite siurbtuka, kad iSvengtuméte
adhezyvo iSsitaskymo (Pav. 6). Galiausiai turi susiformuoti plonas
adhezyvo sluoksnis, primenantis matin; stikla, kurio paviriuje, toliau
puciant orapite, nevyksta joks matomas medziagos judéjimas.
Pastaba:

1) Po ilgalaikio saugojimo, i§émus G-aenial Bond'g i$ $aldytuvo, pries
naudojimg palaikykite jj keletg minuciy kambario temperataroje.

2) Aplikuokite G-BOND nedelsiant, kadangi medziagoje yra labai
lakaus tirpiklio.

3) Medziagos pertekliy nuo danties (i$skyrus bondu pateptus
pavirsius) pasalinkite vatos tamponéliu ar kempinéle, kadangi po
sukietinimo Sviesa tai bus sunku padaryti.

4) Jei aplikuota medziaga uzterSiama vandeniu, krauju ar seilémis,
pries kietinimg iSplaukite ir iSdZiovinkite dantj bei pakartokite
aplikavimo proceddra.

. KIETINIMAS SVIESA

Kietinkite matomos $viesos polimerizacine lempa (Pav. 7).

N
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Svitinimo laikas

Halogenine/ LED (diodine) (700 mW/cm?) : 10 sekundZziy
Plazmine (2000 mW/cm?) : 3 sekundés

G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekundés

Tais atvejais, kada Sviesolaidis laikomas toliau nei 10mm nuo kietinamo
pavirSiaus, kietinkite Siais intervalais.

Halogenine / LED (700 mW/cm?) : 20 sekundziy

Plazmine (2000 mW/cm?) : 6 sekundes

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekundziy

Pastaba:
1) Norédami uztikrinti stiprig jungtj, medZiaga gerai sukietinkite Sviesa.
2) Kietindami $viesa, naudokite apsauginj skyda ar kitokig apsauging
priemong akims. N
5A. SVIESOJE KIETEJANCIY KOMPOZITY IR KOMPOMERUY
|DEJIMAS
Sukietinus adhezyva Sviesa, teskite pasirinktos kompozicinés
medziagos jdéjima, formavima ir kietinimg Sviesa pagal gamintojo
instrukcijg. X i
5B. DVIGUBO KIETEJIMO KOMPOZITY |DEJIMAS
Sukieting adhezyva $viesa, batinai sukietinkite ir dvigubo kietéjimo
kompozitg. Vien tik savaiminis kietéjimas neuztikrins tinkamos
adhezijos.
6.POLIRAVIMAS
Pritaikykite ir nupoliruokite restauracijg standartinias metodais.

LAIKYMAS

Jei nenaudojate ilgesn; laika, laikykite Saldytuve, visais kitais atvejais
kambario temperattroje (1-28°C)(33,8-82,4°F).

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos.

PAKUOTES
1. G-aenial Bond'o buteliuky rinkinys:
5 ml skyscio (1), vienkartinis dozavimo indelis (20), vienkartinis
aplikatorius (50)
2.G-zenial Bond'o buteliuky papildymas:
5 ml skyscio (1)
3. G-zenial Bond'o 3-buteliuky pakuoté:
5 ml skyscio (3)

ATSARGIAI

1. G-eenial Bond'as yra degus. Nenaudokite $alia atviros ugnies.
Laikykite atokiai nuo degimo $altiniy. Nelaikykite didelio kiekio vienoje
vietoje. Laikykite atokiai nuo tiesioginés saulés Sviesos.

2.G-zenial Bond'as yra lakus. Naudokite gerai védinamoje
vietoje.Paprasykite paciento kvépuoti pro nosj.

3. Jei Sios medziagos pateko | akis, tuoj pat iSplaukite vandeniu ir
kreipkités j gydytojg.

4. Jei Sios medziagos pateko ant odos ar kity burnos ertmés audiniy,
nedelsiant pasalinkite kempinéle ar vatos gabaliuku. Baigus
restauravimo procedira, gerai nuplaukite vandeniu.

5. Jei audiniai, ant kuriy pateko medziagos, pabala ar susiformuoja
paslelés, patarkite pacientui tos vietos neliesti, kol pazeidimas iSnyksta.
Paprastai iSnyksta per 1-2 savaites. Norédami iSvengti nepageidaujamo
medziagos ir burnos audiniy kontakto - vietas, kuriy neuzdengia
koferdamas, izoliuokite kakavos sviestu.

6. Venkite medziagos jkvépimo ar prarijimo.

7.18pylus ant stalo, grindy ar drabuziy, nedelsiant nuvalykite sausu
audiniu.

8. Nemaisykite su kitais produktais.

9. Utilizuokite likucius pagal vietiniy institucijy reikalavimus.
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Enne toote kasutamist lugeda hoolikalt
kasutusjuhendit.

G-a&nial™ Bond

UHEKOMPONENTNE VALGUSKOVASTUV ISESOOVITAV ADHESIIV

Professionaalseks kasutamiseks hambaravis soovituslikel néidustustel.

SOOVITUSLIKUD NAIDUSTUSED

1. Sidusainena kdikide valguskdvastuvate komposiit- ja kompomeer
restauratsioonide alla.

2. Sidusainena kahestikdvenevate tsementide ja kondi tlesehitusmaterjalide
alla, kui need materjalid on valguskévastuvad.

VASTUNAIDUSTUSED

1. Pulbi katmine.

2. Harvadel juhtudel v&ib toode pohjustada tundlikkust. Sellisel juhul katkesta
kohe toote kasutamine, vajadusel pd6rdu arsti poole.

MITTE KASUTADA

1. Keemiliselt kdvanevate komposiittéidismaterjalide sidustamiseks.

2. Kombineeritult eugenoli sisaldavate materjalidega kuna eugenol véib
takistada G-genial Bondi kdvenemist.

3. Kombineeritult desensitizeritega kuna desensitizerid voivad takistada
G-zenial Bondi kévenemist.

4. Kombineeritult koos kahestikdvanevate tsementide ja kondi
tlesehitusmaterjalidega juhul, kui neid materjale ei valguskdvastata.

KASUTUSJUHEND
1.KAVITEEDI PREPARATSIOON

Prepareeri hammas kasutades standardseid tehnikaid. Veendu, et ajutine

materjal on pohjalikult pinnalt eemaldatud. Kaitsmiseks kasuta rubber dam

kummi. Kuivata prepareeritud hammas drnalt Shuga.

Mérkus:

Pulbi katmiseks kasuta kaltsiumhtidroksiidi.

2. TEHNILISED VALIKUD

Vali kahe jargneva tehnika vahel

a)Isesoovitav tehnika — aplitseeri G- aenial Bond puuriga téédeldud emailile
ja dentiinile ilma eraldi s66vitamiseta.

b) Valikuline emaili séévitamine — enne G — aenial Bondi aplitseerimist
emailile ja dentiinile, sé6vita (puuriga téédeldud) emaili 35-40%
fosforhappe geeliga 10 sekundit, loputa 5 sekundit ja kuivata drnalt.
Markus:

Puuriga té6tlemata email tuleks alati téodelda 35-40% fosforhappe geeliga
10 sekundit, loputada 5 sekundit ning drnalt kuivatada.
3.APLITSEERIMINE

a) Enne doseerimist, loksuta G-aenial Bond pudelit korralikult (Joon. 1)
Doseeri méni mani tilk puhtale doseerimisalusele (Joon. 2). Pérast
kasutamist sulge pudel kohe korgiga (Joon. 3).

b) OTSEKOHE aplitseeri prepareeritud emaili ja dentiini pindadele kasutades
tihekordset aplikaatorit. (Joon. 4).

c) Parast aplitseerimist jata 10 sekundiks seisma (Joon. 5).

d) Seejarel kuivata korralikult 5 sekundit 6livaba 6huga MAKSIMAALSE
Shurdhu juures. Kasuta vaakum stljeimurit, et véltida adhesiivi tilkumist
(Joon. 6) mattklaasina ja ei ligu nahtavalt 6hu surve all.

Markus:
1) Pérast G-eenial Bondi killmkapis silitamist, hoia bondi méned minutid
toatemperatuuril, enne kui hakkad kasutama.
2) Aplitseeri G-aenial Bond kohe, kuna materjal sisaldab lenduvat solventi.
3)Eemalda tlemé&érane materjal hambalt (teistelt pindadelt, mida ei
sidustata) kasutades kasna v6i vatikuuli kuna valguskévastuvat matejali
on raske eemaldada pérast valgustamist.
4)Kui aplitseeritud materjal peaks enne valguskdvastamist saastuma vee,
vere V6i siiliega, pese ja kuivata hammas ning korda protseduuri
aplitseerides materjal uuesti.
4. VALGUSKOVASTAMINE
Valguskdvastamiseks kasuta valguslamppi (Joon. 7).
Valgustamisaeg:

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 10 sekundit
Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 3 sekundit
G-Light (1200 mW/cm?) : 5 sekundit

Juhul, kui valgusvoo otsik on kaugemal kui 10mm kévastavast pinnast,
kasuta allolevaid kdvastamise aegu.

Halogen / LED (700 mW/cm?) : 20 sekundit

Plasma Arc (2000 mW/cm?) : 6 sekundit

G-Light (1200 mW/cm?) : 10 sekundit

Markus:
1) Valguskévasta taielikult bonding. Madalam valgustugevus voib pohjustada
mittepiisava sidustuse.
2)Kasuta valguskdvastamise ajal kaitseprille.
5A. VALGUSKOVASTATAVA KOMPOSIITIDE JA KOMPOMEERIDE
PAIGALDAMINE
Pérast adhesiivi soetamist tutvu tootjapoolsete kasutamisjuhistega.
5B. KAHESTI KOVENEVATE KOMPOSIITIDE PAIGALDAMINE
Pérast valguskovastava adhesiivi soetamist veendu, et valguskdvastad
kahesti kdveneva komposiidi eraldi. Isekévenemine toob kaasa ebapiisava
sidustustugevuse.
6. VIIMISTLEMINE
Korrigeeri restauratsioon seejérel lihvi ja poleeri kasutades standardseid
tehnikaid

SAILITAMINE
Sailita toatemperatuuril (1-28°C) (33.8-82.4°F). Kui ei kasuta materjali pika
perioodi jooksul séilita toode killmkapis. Sailivusaeg: 2 aastat alates tootmisest.

PAKENDID
1. G-aenial Bond pudeli komplekt:
5 mL vedelikku (1), segamisalus (20), aplikatsiooniotsik fine (50)
2. G-zenial Bond taitepakend:
5 mL vedelikku (1)
3. G-zenial Bond 3-pudeli komplekt:
5 mL vedelikku (3)

HOIATUS .

1. G-genial Bond on kergesti stittiv. Ara kasuta lahtise tule &&res. Hoia eemal
isestittivatest ainetest. Ara pane paksult. Hoia eemal paikesevalguse eest.

2.G-aenial Bond on lenduv. Kasuta hasti ventileeritud kohas. Soovita
patsientidel nina kaudu hingata.

3. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja pd6rdu vajadusel arsti poole.

4. Kokkupuutel suu limaskesta v&i nahaga eemalda see koheselt kdsna voi
vatikuuliga. Parast, kui restauratsioon on I5petatud loputa pohjalikult veega.

5. Kui kokkupuutes materjaliga muutub limaskest valgeks vdi villiliseks soovita
patsiendile kahjustatud piirkond jatta puutumatta kuni taastumiseni, kestab
tavaliselt 1-2 nadalat. Valtimaks kokkupuudet on soovitav to6piirkond mida
kumm ei kata méérida kakaovdiga.

6. Hoidu materjali sissehingamisest.

7. Kui materjali ilk satub lauale v6i pdrandale tuleb see kohe kuivatada.

8.Ara sega teiste materjalidega.

9.Koik jaagid utiliseerida vastavalt ettendhtud kohalikule korrale.
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